BAVARIA

Stahlhandel GmbH Werkstoffinformationen

Bezeichnungssystem , Stahle fiir den Stahlbau*

Hauptsymbole Zusatz ymbole fiir Stahle Zusatz ymbole fiir Stahlere ugnisse
Beispiel Mechanische Zusatzsymbole
Buchstabe: Eigenschaften: fur Stahle:
S 355 J2 +N
Buchstabe: Eigenschaften: Gruppe 1: Gruppe 2: Fir Stahl-
erzeugnisse
Kerbschlagarbeit Priif-
in Joule (J) temperatur
S: Stahl fur Festgelegte 27J 40J 60 J °C C= Mit besonderer Tabelle
Stahlbau Mindest- JR KR LR +20 Kaltumformbarkeit
steckgrenze JO KO LO 0 D= Fir Schmelztauch-
J2 K2 L2 -20 iiberziige
J3 K3 L3 -30 E=  Fir Emaillierun
J4 K4 L4 -40 S ,dg
J5 K5 L5 -50 o H“':I Cf_lm'e en
J6 K6 L6 -60 - ronproie
A= Ausscheidungsgehartet L= Firtiefere
M= Thermomechanisch gewalzt Temperaturen ]
N = Normalgegliint oder M= Thermomechanisch
normalisierend gewalzt Gewalzt
Q= Vergiitet N= Normalisierend
G= Andere Merkmale, wenn G?WaIZt
erforderlich mit 1 oder 2 = Fur S"pundbohlen
Ziffern = Vergutet
= Fur Schiffsbau
T= Fur Rohre
= Wetterfest
Gangige Zusatzsymbole fiir Stahlerzeugnisse
Tabelle 1 (besondere Anforderungen) Tabelle 2 (Art der Uberi ge) Tabelle 3 (Behandlungsm stand)
Mindest-Brucheinschniirung . Wie gewalzt (ohne jegliche besond.
+215 senkrecht zur Oberflache 15% ¥z Feuerverzinkt *AR Walz- oder Warmebehandlung)
Mindest-Brucheinschniirung . . . .
+725 senkrecht zur Oberflache 25% +ZE  Elektrolytisch verzinkt +A Weichgegliht
Mindest-Brucheinschniirung - .
+235 senkrecht zur Oberflche 35% +A Feueraluminiert +C Kaltverfestigt
+H Mit Hartbarkeit +OC  Organisch beschichtet +CR  Kaltgewalzt
+CH  Mit Kernhartbarkeit +M Thermomechanisch umgeformt
+N Normalgegliiht und normalisierend

umgeformt

+NT  Normalgegliht und angelassen
+P Ausscheidungsgehartet

+Q Abgeschreckt

+QA  Luftgehartet

+CO  Olgehartet

+QW  Wassergehartet

+S Behandelt auf Kerbschlagarbeit
I Angelassen

+U Unbehandelt

+WW  Warmverfestigt
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