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Einfarben von Kunststoffen SPECIAL W

Polyamid 6, das mit
einem neuartigen
Tragersystem fiir Pig-
mente eingefarbt ist,
verédndert seine Farbe
auch nach einer Tem-
peraturbelastung von
320°C nicht (links:
mit PA6-basiertem
Tragersystem, rechts:
mit neuartigem Tra-
gersystem) (Bilder: Akro-
Plastic)

Farbstabil bei
hohen Temperaturen

Polyamide. Ein temperaturstabiles Farbsystem ldsst sich nur mit einer bestimmten
Anzahl von Farbmitteln realisieren. Denn durch die im Verarbeitungsprozess auftre-
tenden hohen Temperaturen kommen viele Farbmittel an die Grenzen ihrer ther-

mischen Belastbarkeit.
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Bild 1. Bildung des reaktiven Zentrums an der Carbonamid-Gruppe

spielen Polyamide eine bedeutende

Rolle. Der grofite Volumenanteil
geht schwarz eingefirbt oder naturfarben
in entsprechende Anwendungen, vor al-
lem in den Automobilbereich. Zu weite-
ren Marksegmenten von Polyamid
gehoren Elektrozubehor, Stecker und

U nter den technischen Kunststoffen

Lebensmittelfolien. Fiir die Wahl von
Polyamiden spricht das ausgezeichnete
Preis-/Leistungs-Verhiltnis. Hohe Schlag-
zdhigkeiten sowie hohe E-Module bei
gleichzeitig hohen Wirmestandfestigkei-
ten lassen insbesondere technische An-
wendungen zu, in denen gute elektrische
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Eigenschaften gefordert sind. Der hohe
potenzielle Fiillgrad gestattet z. B. den Ein-
satz von Glasfasern, was die Steifigkeits-
und Festigkeitswerte deutlich erhéht. Am
hiufigsten finden Polyamid (PA) 6 und 66
zur Herstellung von z.B. Elektro- bzw.
Elektroniksteckern sowie verschiedenen
Gehiuseteilen ihren Einsatz.

Um im Wettbewerbsumfeld einen ein-
deutigen Wiedererkennungswert zu er-

Bild 2. Verschiedene Grundkdrper bei der Polyamideinfarbung verwendeter Pigmente und Farbstoffe
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zielen, werden entsprechend dem Bran-
ding des OEM (Original Equipment Ma-
nufacturer) vor allem Gehiuseteile in des-
sen Hausfarbe eingefarbt.

Das richtige Farbmittel
Damit die Einfarbung der beschriebenen

Materialien auch zum gewiinschten und
reproduzierbaren Ergebnis fiihrt, ist die
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Auswahl geeigneter Farbmittel von gro-
Ber Wichtigkeit.

Diese Farbmittel miissen zunéchst den
Anforderungen nach ausreichender Tem-
peraturstabilitit entsprechen, da die Ver-
arbeitungstemperaturen beim Spritz-
giefen bis zu 300°C erreichen. Im Werk-
zeug treten zusitzliche Temperaturspit-
zen von kurzzeitig deutlich mehr als
300°C auf. Dies hingt von der Konzep-
tion des Bauteils ab, also wie viele Wand-
dicken- und FlieSweginderungen es gibt
bzw. mit welchen Driicken und Einspritz-
geschwindigkeiten gearbeitet wird.

Viele Farbmittel geben hier frithzeitig
auf. Es kommt zu Pigmentabbau, was un-
erwiinschte Verfarbungen am Bauteil zur
Folge hat. Dies zeigt sich hdufig in Form
von briunlichen, dunklen Schlieren oder
Verlust der Deckkraft, da einige Pigmen-
te unter den dann herrschenden Bedin-
gungen in Losung gehen. Manche Farb-
mittel verlieren durch den Abbauprozess
ihre Farbwirkung ganz.

Noch vor ca. 15 Jahren konnte man
sich recht einfach und effektiv mit preis-
giinstigen Schwermetall-Pigmenten
(blei- oder cadmiumbasiert) helfen. Der
Einsatz dieser Farbmittel ist heute im Zu-
ge des gestiegenen Umweltbewusstseins
nicht mehr erwiinscht. Einen moglichen
Ersatz hat man mit der Einfithrung von
Cersulfid als Farbmittel gefunden, das zu
den seltenen Erden gehort. Diese Pig-

Bild 3. PAG66-Priifkor-
per mit herkémmli-
chem, PA6-Trager ba-
siertem Farbsystem
(links) und Formulie-
rung mit neu ent-
wickeltem Tragersys-
tem (rechts)
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Bild 4. Mit Pigment des Grundkorpers Diketopyrrolopyrrol eingeféarbte
Priifteile (links: auf Basis PAG, rechts: auf Basis eines neuartigen Tragers)

mentfamilie — die Farbtone variieren von
Burgunderrot iiber Rot bis zu einem recht
brillanten Orange —ist fiir die Einfirbung
von Polymeren bis in den Hochtempera-
turbereich und somit auch fiir Polyamid
bestens geeignet. Doch ihr Preis ist ver-
hiltnismafig hoch und ihre Verfiigbar-
keit am Markt limitiert. Zudem ist die
chemische Bestindigkeit dieser Pigment-
Kklasse sehr eingeschrankt.

Generell lassen sich alle Arten von an-
organischen, d.h. im weitesten Sinne mi-
neralischen Pigmenten, zur Polyamidein-
farbung verwenden. Soll es sich jedoch
um leuchtende, brillante Farben handeln,
erreicht man sehr schnell die gegebenen
Grenzen dieser Farbmittelfamilie.

Der Colorist muss daher auf organi-
sche, d.h. synthetisch hergestellte Pig-

Temperatur PA6- AFC-
[°C] Trager Trager
dL*

300 -1,37 -1,73
da* 0.7 1,43
db* -2,68 -1,49
320 dL* -3,26 3,77
da* -1,78 017
db* 6,47 -3,84

Tabelle 1. Darstellung der CIELab-Messwerte
von PAG6- und neuartigem Trager in Abhéngig-
keit von der Temperaturbelastung

mente und Farbstoffe zurtickgreifen. Auf-
grund ihrer Eigenschaften, d.h. der zu-
grunde liegenden chemischen Struktur,
besitzen diese Farbmittel sehr unter-
schiedliche Temperaturstabilititen.

Farbstabilitiat ist wichtig

Die sehr reaktive Carbonamid-Gruppe
im Polyamid begiinstigt physikalisch-
chemische Vorginge, die zu Veranderun-
gen am Molekiil des Farbmittels fithren

Bild 5. Eingefarbte Priifplatten aus Polyamid 6 nach Belastung der Poly-
merschmelze bei 320°C in einem Zeitraum von 4 min (links: PAG, rechts:
mit neuartigem Tréger)

konnen (Bild 1). Bei einigen Farbmitteln
tritt dies als reversibler Prozess auf.
Zuriickzuftihren ist dies auf die Bildung
sogenannter Elektronen-Donor-Akzep-
tor-Komplexe. Unter Einwirkung von
Luftsauerstoff erhilt das entsprechende
Farbmittel wieder seine urspriingliche
Struktur und nimmt auch weitgehend
wieder die urspriingliche Farbe an. Eini-
ge Pigmente des Perinon-Typs (Bild 2a)
zeigen z.B. dieses Verhalten, das sich bei
Verarbeitung in einer braunlichen Ver-
fairbung des Farbmittels duflert. Dieser
Prozess wird bei héheren Verarbeitungs-
temperaturen begiinstigt. Bei der Folien-
extrusion treten diese Farbverdnderun-
gen nicht auf, da dort generell mit nied-
rigeren Temperaturen gearbeitet wird.

Sowerden z. B. Starkstromstecker hiu-
figin ihrem charakteristischen Rot einge-
farbt. Hier fithrt der Einsatz von Farbmit-
teln des Perylen-Typs bereits zu sehr gu-
ten Ergebnissen (Bild 2b). Im Violettbereich
konnen vor allem Pigmente und Farb-
stoffe aus der Familie des Anthrachinons
eingesetzt werden (Bild 2c).

Ein weiteres wichtiges Kriterium bei
der Auswahl geeigneter Farbmittel sind
Kornhirte und Kantenschirfe einiger an-
organischer Pigmente. Pigmente minera-
lischen Ursprungs weisen oft eine hohe
Neigung zu abrasiver Wirkung auf, die die
Glasfasern in verstirkten Polyamiden
derart schidigt, dass drastische Einbuflen
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in den mechanischen Eigenschaften in
Kauf genommen werden miissen. Gera-
de im Bereich der weifinahen Einfirbun-
gen stellt dies ein Problem dar, jedoch
auch bei vielen weiteren Einfirbungen im
Buntbereich. Diese zusitzlichen Ein-
schrankungen zwingen den Coloristen,
auf die zuvor beschriebenen Alternativen
im Bereich der synthetisch hergestellten
Farbmittel zuriickzugreifen.

Um den Markt sicher bedienen zu kon-
nen, sind also weiterfithrende Losungen
wiinschenswert, die gerade im Tempera-
turgrenzbereich fiir entsprechende Verar-
beitungsstabilitit sorgen. Dariiber hinaus
gehende Losungen sind bislang jedoch
nicht verfiigbar.

Neuartiges Tragersystem

Wie beschrieben, ist es méglich, den ho-
hen Anforderungen der Polyamideinfir-
bung durch Wahl geeigneter Farbmittel
bereits bis zu einem gewissen Grad zu ent-
sprechen.

Eine andere Herangehensweise ist die
Beibringung eines entsprechenden Anta-
gonisten, der das sehr reaktive Umfeld in
der Polyamidschmelze positiv beein-
flusst. Die AF-Color, Niederzissen, eine
Zweigniederlassung der Akro-Plastic
GmbH, hat ein neues Trigersystem ent-
wickelt, das diese Voraussetzungen erfiillt.

Eine konkrete Herausforderung, der
sich die Coloristen stellen mussten, war
die Einfirbung eines PA66 in einem sehr
brillanten Orangeton. Da alle Farbmittel
nur so stabil sind, wie ihre Chemie es
zuldsst, musste im konkreten Fall ein Lo-
sungsansatz gefunden werden, der die
Stabilitdt des Farbsystems auch bei Tem-
peraturbelastungen bis zu 320°C sicher-
stellt. Es wurde eine herkommliche PA6-
basierte Formulierung mit einer auf
Grundlage des neuartigen Trigersystems
erstellten Rezeptur verglichen. Hierbei
wurden jeweils die gleichen Farbmittel
verwendet: ein Farbmittel des Perinon-
Grundkorpers (Hauptanteil) sowie eines
vom Typ des Anthrachinons.

Bei Temperaturen von 300 und 320°C
wurde die Polymerschmelze im Zylinder

| Kontakt

AF-Color
Zweigniederlassung der
Akro-Plastic GmbH
D-56651 Niederzissen
TEL +49 2636 8092-0

- www.af-color.com
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der Spritzgiefimaschine jeweils tiber eine
Dauer von 4 min mit der jeweiligen Tem-
peratur belastet. Die abgespritzten Priif-
platten wurden visuell und farbmetrisch
mit den bei 280°C — d.h. ohne zusitzli-
che Temperaturbelastung —angefertigten
Spritzlingen verglichen (Bild 3, Titelbild).
Die CIELab-Messwerte in Tabelle 1 zeigen
den Verlauf der unterschiedlichen Farb-
veranderungen in Abhingigkeit von den
beiden Tragersystemen.

Nun war interessant, ob sich auf Basis
des neuartigen Tragers auch mit weiteren
Farbmitteln, z. B. jenen der Diketopyrro-
lopyrrol-Gruppe (Bild 2d), eine bessere
Temperaturstabilitit erzielen lasst. Hier-
zu wurde wiederum die mit dem zuvor
genannten Farbmittel versehene Poly-
merschmelze bis 320°C und 4 min im
Zylinder der Spritzgieffmaschine belas-
sen. Die Spritzlinge wurden anschlieffend
wiederum mit bei 280°C verspritzten
Priifplatten verglichen. Bild 4 zeigt in der
oberen die bei 280°C und in der unteren
Reihe die bei 300°C verspritzten Priif-
platten.

Fazit

Die Stabilitit des Farbsystems auf Basis
eines neuartigen Trigers zeigte bei 320°C
und 4 min im Vergleich zu einem her-
kommlichen PA6-Trigersystem (Bild 5)
besonders gute Ergebnisse.

Das beschriebene Trigersystems hat
sich bereits in konkreten Spritzgief3-
anwendungen bewihrt. Diese gilt es, in
weiteren Anwendungsfillen zu verifizie-
ren. Zudem ist die Ubertragung dieses
Konzepts auf weitere Farbsysteme Ge-
genstand aktueller Entwicklungspro-
jekte. m
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SUMMARY

COLOR-STABLE AT HIGH
TEMPERATURES

POLYAMIDES. A heat-stable color system can only be
achieved with a certain number of colorants. This is be-
cause many colorants reach their thermal stability lim-
its at the high processing temperatures encountered.

Read the complete article in our magazine
Kunststoffe international and on
www.kunststoffe-international.com



