#whaims Advanced
Infection prevention

®®® Management

aims.wh.com Solutions

Die Korrosion von Instrumenten:
ein haufig unterschatztes Problem

Bei der Inspektion von Instrumenten muss sorgfaltig gepruft werden, ob die Oberflachen
intakt und nicht korrodiert sind. Korrosion fuhrt bei Instrumenten zu Veranderungen der
Oberflache, die eine zuverlassige und kontrollierte Wiederaufbereitung unmaoglich machen
und daher zu potenziellen Risiken fUr Patient und Nutzer fuhren. Unter einer korrodierten
Oberflache kann sich Lochfra3 bilden. Mikroorganismen kdnnen sich in diesen Bereichen
vermehren, wahrend die Beschichtung intakt bleibt (1).

Wird das betroffene Instrument nicht repariert, schreitet die Korrosion fort und kann
letztlich zu irreparablen Schaden fiihren, die die Funktionsfahigkeit des Instruments
beeintrachtigen.

Deswegen muss bei der Inspektion von Instrumenten sorgfaltig gepruft werden, ob die
Oberflachen intakt sind. Werden betroffene Instrumente in einem Dampfsterilisator sterilisiert,
kann die Korrosion sogar Uber das Wasser und den Dampf auf andere Medizinprodukte und
zahnmedizinische Gerate Ubertragen werden. Die Kammer des Autoklaven kann ebenfalls
Schaden nehmen (1).
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