IHMAX

MASSMOBEL

Pllege-
HANDBUCH

TIPPS UND TRICKS AUS EXPERTENHAND FUR
DIE NACHHALTIGE PFLEGE IHRER MOBEL.






P.MA

MASSMOBEL

INHALT

04°05
16°17
24°25
26°27
32°33
38°39
46°47
56°57
64°65

Flappe

Pflegeanleitung Wolnen
Pflegeanleitung Kiiche
Pflegeanleitung Speisen
Pflegeanleitung Schiafen
Pflegeanleitung Badezimmer / WC
Pflegeanleitung Biden

Weitere Pflegehinweise
Materialkunde

Erste Hilfe Tabelle

Pflegesymbole






P.MAX

MASSMOBEL

1.1 KORPUSMOBEL
1.7.1 KUNSTSTOFRF

Méobeloberflachen aus Kunststoffharz reinigt man mit einem nebelfeuchten Tuch
oder Schwamm (ohne Kratzflachen!) und handelstiblichem Haushaltsreiniger,
der keine scheuernden oder schleifenden Teilchen enthalt. Zur Entfernung von
Flecken eignen sich Haushaltsschwamme ohne Kratzflache. Keinesfalls sollten
Reinigungsmittel zum Einsatz kommen, die Azeton, Chlorkohlenwasserstoff,
Nitroverdiinnungen oder Bestandteile beinhalten, die mit,Tri” oder ,Tetra”
beginnen.

1.1.2 HOLZ

Wer ein bisschen Zeit in die Pflege seiner Holzmd&bel investiert, wird fiir lange
Zeit Freude daran haben. Generell gilt es, die Oberflache vor scharfkantigen
Gegenstanden sowie Hitze und Feuchtigkeit zu schiitzen. Grundsatzlich sollten
keine warmeerzeugenden Gerdte im Dauerbetrieb auf der Oberfléche stehen,
da durch Wérme Risse im Holz entstehen konnen. So sollten beispielsweise
Laptops nur mit einer geeigneten Unterlage verwendet werden. Bei Massivholz-
mobeln erweisen sich eine konstante Raumtemperatur sowie eine Luftfeuchtig-
keit von 50-60% als vorteilhaft. Liegt die Luftfeuchtigkeit darunter, kann dies zu
Rissen, Holzverwerfungen und starken Unebenheiten fiihren. Durch den Einsatz
von Luftbefeuchtern kénnen gute klimatische Bedingungen geschaffen werden.
Sonnenlicht fiihrt zu Verdnderungen bei Holzoberflachen. Bei dunkleren Holzern
kommt es zum Ausbleichen, bei helleren Hélzern zum Nachdunkeln, wobei
Holzer wie Kiefer, Fichte, Buche und Erle besonders stark nachdunkeln.

Um eine gleichmaBiges Veranderung zu gewabhrleisten, sollte das Holzmobel
gleichmaBig dem Licht ausgesetzt werden. Gerade in der ersten Zeit empfiehlt
es sich, Dekorationsgegenstande haufig zu verschieben. So kann man einfach
mogliche Farbunterschiede vermeiden.

Verschuttete Flussigkeit stets rasch aufwischen, bevor diese ins Holz eindringen
kann. Zur Schonung der Oberflache ist von handelstiblichen Pflegemitteln wie

Sprays oder Haushaltsreinigern abzusehen. AufSerdem sollten Glaser usw. nicht
Uiber langere Zeit auf einer Flache stehen bleiben.



Kleine Flecken, Beschddigungen oder besonders beanspruchte Stellen bei
Bedarf mit einem 280er Schleifpapier abschleifen und die Stelle mit entspre-
chendem Wachs oder Mébel6l nachbehandeln. Dabei ist zu beachten, dass

nur Produkte zum Einsatz kommen, die vom Hersteller ausdriicklich empfohlen
werden und fiir die Behandlung des Mobelstiicks geeignet sind.

Tischplatten verfligen meist tber eine Oberflachenversiegelung, die es erlaubt,
bei starkerer Verschmutzung etwas mehr Wasser zur Reinigung zu verwenden.
Spezielle Holzreinigungsmittel aus dem Fachhandel sind so zusammengesetzt,
dass sie sich nicht auf die Form des Holzes auswirken, und ermdglichen eine
grundliche Reinigung.

HOLZ GEOLT ODER GELAUGT

Geolte Naturholzoberflachen sind durch ihre Versiegelung gegen Verschmutzung
und Flissigkeiten geschiitzt. Diese ,offenporige” Versiegelung zieht im Laufe der
Zeit ins Holz ein bzw. verdunstet, weshalb es einer regelmaBigen Auffrischung
bedarf.

Zur Pflege die Oberflache mit angefeuchteten Baumwolltiichern abwischen.
Ungefihr alle 6 Monate mit einem geeigneten Ol auffrischen und anschlieBend
mit einem fusselfreien Tuch polieren. Ole dringen schnell ein und lassen die
Poren des Naturmaterials offen, wodurch sowohl die Farbe als auch die Mase-
rung aufgefrischt werden. Besonders geeignet sind Naturharzol-Impragnierungen
und Paraffindl, aber auch Raps-, Oliven- und Walnussdl, die bei regelmafiger
Anwendung fir eine dauerhaft schdne und gldnzende Oberflache sorgen. Auch
Wachs (eine Mischung aus Carnauba-Wachs und Bienenwachs) hat sich sehr
bewahrt, da es zusétzlich fiir einen hohen Abriebschutz sorgt. Mit Leindl-
Mischungen behandelte Flachen erhalten einen dauerhaften Glanz sowie
wasserabweisende Eigenschaften.

Zur Reinigung die Oberflachen mit Seifenwasser wischen. Bei auslaufenden
Flussigkeiten die nassen Stellen sofort mit einem Tuch oder Haushaltspapier
trocknen. Stark strapazierte Flachen gelegentlich mit einer Naturharzdl-Impra-
gnierung oder Paraffindl einreiben, 5-10 Minuten einwirken lassen und danach
etwaigen Uberschuss mit einem sauberen, fusselfreien Leinentuch abnehmen
und die Stelle polieren.

Starke Verschmutzungen, Kratzer und Flecken mit 280er Schleifpapier behut-
sam entfernen, anschliefend mit Pflanzenseife behandeln, trocknen lassen und
nacholen. Schaden und stark abgenutzte Flachen mit Pflanzenseife reinigen.
Nach jeder Behandlung sollte die Stelle diinn nachgeélt werden: Dafiir das Ol
einmal auftragen und einwirken lassen. Nochmals Ol auftragen, 10 Minuten lang
einwirken lassen und etwaigen Uberschuss mit einem sauberen, fusselfreien
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Leinentuch abnehmen. Kerzenwachs auf einer Tischoberflache einfach mit
einem Fon erwdrmen. Sobald es weich wird und zu schmelzen beginnt, kann es
mit einem Papiertuch abgewischt werden. Eine anschlieBende Behandlung mit
Essigwasser bringt den Fleck zum Verschwinden.

HOLZ GEWACHST

Gewachstes Holz ist sehr empfindlich gegen Feuchtigkeit und sollte nur mit
einem weil3en, feuchten Baumwolltuch abgewischt und anschlieBend sofort
trockengerieben werden. Ausgelaufene Fliissigkeiten sofort mit einem trockenen
Tuch oder Haushaltspapier abtupfen. Die Reinigung erfolgt mit Seifenwasser
und anschlieBendem trocken Reiben. Durch gelegentliches Wachsen mit einer
Bienenwachs-Pflegeemulsion und anschlieBendes Polieren erstrahlen die Ober-
flachen in neuem Glanz und bringen auch stumpfe Stellen wieder zum Strahlen,
wobei in diesem Fall die Wachsschicht hauchdiinn sein sollte. Bei Flecken und
starken Verschmutzungen empfiehlt sich ein spezieller Wachsbalsam-Reiniger.
Danach hauchdiinn Bienenwachs auftragen und nach dem Trocknen polieren.
Grof3ere Beschdadigungen behutsam mit 280er Schleifpapier abschleifen, das
rohe Holz mit einer Naturharzdl-Impragnierung behandeln und nachwachsen.

TIPP!

VOLLHOLZMOBEL

Vor der Pflege sollte der Staub von der Mébeloberflache entfernt
werden. Fur die Pflege empfiehlt sich ein weiches, trockenes

oder angefeuchtetes Tuch, mit dem man die Oberflache immer in
Richtung der Maserung wischt. Das Tuch soll leicht feucht (=,ne-
belfeucht”) und keinesfalls nass sein und mit leichtem Druck ein-
gesetzt werden, um das Aufquellen der Oberflache zu vermeiden.
Grobporige Holzarten am besten nur trocken abwischen, damit
sich der Staub nicht in den Poren absetzen kann. Einmal jéhrlich
kann Moébelpolitur zum Einsatz kommen. Dafur etwas Politur auf ein
weiches Tuch geben und vorsichtig die Mébel abreiben. Nach der
angegebenen Einwirkzeit die Politurreste entfernen, damit es nicht
zu Flecken kommt.




HOLZ UNBEHANDELT

Die Pflege und Reinigung von unbehandelten Holzflachen erfolgt wie bei,Holz
gewachst”. Hartnackige Flecken vorsichtig mit 280er Schleifpapier entfernen.
GrofBere Dellen und Kratzer bei matten, unbehandelten Holzmébelstiicken mit
heiBem Wasser bearbeiten: Dazu das Wasser auf die schadhafte Stelle auftra-
gen, wodurch ein Quelleffekt erzielt wird. Als Alternative bietet sich Holzkitt im
passenden Farbton an, welcher mit einem auf Temperatur gebrachten Spachtel
ins Holz eingebracht wird. Nach dem Trocknen die tberschiissigen Kitt-Reste
mit einer Blrste oder einem Tuch entfernen und eine Ebene schaffen. Bei Bedarf
kann die Stelle nachtraglich noch vorsichtig geschliffen werden.

FURNIERTE MOBE

Der Oberflachenschutz furnierter Mébel vereinfacht deren Pflege. Staub und
Verschmutzungen mit einem weichen trockenen oder mit handwarmem Wasser
befeuchteten Baumwolltuch abwischen und danach trockenreiben. Flecken vor
dem Eintrocknen (besonders Kaffee, Tee, Alkohol und Obst) feucht abwischen
und trockenreiben. Bei Kratzern, Schrammen oder Ablésungen des Furniers
empfiehlt es sich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.

1.1.3 LACKIERTE OBERFLACHEN

Hochglanzlack hartet erst nach einiger Zeit komplett aus, deshalb sollte man

in den ersten Wochen bei Lackoberfldchen besonders behutsam verfahren.

Zum Schutz der empfindlichen Oberflachen sollten Hitzequellen und raue
Gegenstande vermieden werden; um Kratzern vorzubeugen sollte man beim
Putzen Ringe abnehmen. GefalRe und besonders heille Gegenstande immer

mit einem Untersatz auf die Mobel stellen und vor Klebeband, Aufklebern etc.
schiitzen, weil die darin enthaltenen Losungsmittel die Lackoberflache angreifen
kénnen.

Zur Pflege von lackierten Oberfldchen eignet sich ein weilles, angefeuchtetes
Baumwolltuch oder ein feuchtes Fensterleder, keinesfalls Mikrofasertticher
verwenden. Fir eine Reinigung wischt man die Mdbel mit Seifenwasser feucht
ab und reibt sie anschlieBend trocken. Die Reinigung sollte groB3flachig erfolgen,
damit keine Scheuerstellen entstehen. Starkere Verunreinigungen behandelt
man mit einer sehr weichen Nylonbiirste und mit Wasser verdiinntem Haus-
haltsreiniger. Bei hartnackigen Flecken wie Klebstoff- und Filzstiftspuren kommt
verdilinnter Spiritus oder Waschbenzin zum Einsatz; gegen Kalkrander eignen
sich Essigreiniger oder Essig-Essenz.
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Am Ende jeder Behandlung steht eine Sduberung mit Wasser oder mildem
Haushaltsreiniger ohne Scheuereffekt sowie anschlieBendem Trockenreiben mit
einem weichen Tuch.

Feine Kratzer in einer Hochglanzoberflache kdnnen mit Polierpaste behandelt
werden. Grundsatzlich sollte man alle lackierten Oberflachen vor physikalischen
Belastungen wie zum Beispiel fallenden Gegenstdanden oder Schldgen schiitzen!

1.1.4 GLAS

Glasoberflachen sind duBerst pflegeleicht sowie bestéandig gegen Hitze und
Licht. Zur Reinigung von Klarglas eignen sich handelsiibliche, milde Reinigungs-
mittel oder Glasreiniger und ein Tuch oder Schwamm. Bei satinierten Flachen

ist darauf zu achten, keine silikon- oder sdurehaltigen Putzmittel zu verwenden.
AufBlerdem sollte das direkte Scheuern, Kratzen und Schneiden auf einer Glas-
oberflache vermieden werden.

ACHTUNG!

Auf lackierten Oberflichen keinesfalls Nitroverdiinnungen, Trichlordthy-
len, Sprays oder Mébelpolituren verwenden, da diese Schlieren und Filme
hinterlassen und zu fleckenartigem Glanz fiihren.

Auf lackierten und Hochglanz-Oberflichen gilt auerdem ein absolutes
Verbot fiir die raue Seite von Putzschwdmmen sowie fiir Mikrofaser-Tii-
cher, da diese irreparable Kratzer auf der Oberfliche hinterlassen.




1.2 POLSTERMOBEL

Abhéngig von der Art der Polsterung und des Bezugs sollte das Mdbel regel-
maBig aufgeklopft und gepflegt werden, damit Struktur und Gemuitlichkeit lange
erhalten bleiben.

1.2.1 LEDER

Fir alle Lederarten gilt, dass nur durch regelméBige, sorgfaltige Pflege die nattir-
lichen Eigenschaften des Materials erhalten bleiben. Ledermébel diirfen nicht zu
nah an Heizkdrpern stehen und mdéglichst keiner direkten Sonneneinstrahlung
ausgesetzt sein, um Austrocknen und Ausbleichen zu vermeiden. L6sungsmit-
tel- und FCKW-haltige Reinigungsmittel sowie Dampfreiniger sind Gift fir Leder
und sollten keinesfalls angewendet werden! Schuhcremes und Bohnerwachse
sind zur Reinigung von Ledermdbeln ebenfalls ungeeignet. Reinigungsmittel
werden niemals direkt auf das Leder sondern immer auf ein Tuch gegeben.

Um die Bildung von Flecken zu vermeiden, werden Flecken immer zur Mitte hin
entfernt.

Optisch zusammengehdrende Flachen sollten immer gleichzeitig gereinigt
werden. Feuchtes Leder muss immer erst vollstandig trocknen (im Zweifelsfall
ca. 24 Stunden), bevor das Mdbel wieder benutzt werden darf.

GLATTLEDER

Zur Pflege von Glattleder eignen sich weiche Baumwoll-, Frottee- oder Leder-
lappen. Verwenden Sie keinesfalls Mikrofaser oder Kunstfaser-Tiicher. Einmal
wdchentlich sollten Ledermdbel mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch
abgestaubt werden. Einmal jahrlich empfehlen sich eine Nahrbehandlung mit
einem Lederpflegemittel (wie Lederfett oder Ledermilch) aus dem Fachhandel
sowie eine anschlieBende Impragnierung. Die Reinigungsmittel sollten kein Bie-
nenwachs enthalten, da dies die Poren verstopfen und ranzig werden kann.

Vor der feuchten Reinigung wird die Farbechtheit an einer verdeckten Stelle
gepriift. Farbt das Leder auf das mit Spilwasser befeuchtete Tuch ab, handelt

es sich um unbehandeltes Material, das sehr vorsichtig gereinigt werden muss.
Verschiittete Limonaden, Safte oder Alkohol missen schnellstméglich mit einem
saugfahigen Tuch aufgetupft werden, die verschmutzte Stelle anschlieBend mit
einem sauberen, feuchten Tuch nachgereinigt werden. Wenn die Flussigkeit
bereits ins Leder eingezogen ist, muss sie mit viel Wasser (nicht direkt auf das
Leder schiitten sondern mit einem Tuch aufbringen) verdiinnt werden. Danach
soll der Fleck sanft auseinandergerieben werden. Nach dem Trocknen wird die
gereinigte Stelle impragniert. In beiden Fallen nicht stark reiben, um die Bildung
von Glanzstellen zu vermeiden.
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Fettflecken werden am besten mit einem Ledergummi abradiert. Dieser ist in
Schuh- oder Lederwarengeschéften erhdltlich. Gro3ere Fettflecken sollten rasch
mit einem Tuch abgetupft, mit saugfahigem Papier nachgerieben und nach finf
Tagen abradiert werden. Grof3e Fettflecken (wie etwa im Kopfbereich) kénnen
mit einer Essigessenz (25%-L6sung) oder speziellem Lederreinigungsbenzin
behandelt werden. Dabei die Flissigkeit niemals direkt auf das Leder kippen,
sondern stets mit einem feuchten Tuch arbeiten.

Festgeklebter Kaugummi wird am besten zuerst mit Eiswirfeln (in Folie einge-
wickelt) gekiihlt und dann sehr vorsichtig entfernt.

RAULEDER / NUBUKLEDER

Fur Rau- und Nubukleder gibt es im Fachhandel spezielle Pflegeprodukte mit
hohem Fettanteil und UV-Filter, niemals darf fiir diese Lederarten Pflegeschaum
verwendet werden. Zur Grundreinigung sollte Rauleder alle vier Monate mit dem
Staubsauger sanft abgesaugt oder mit einer weichen Kleiderbiirste geburstet
und anschlieBend impragniert werden.

Angetrockneter Schmutz darf nie grob abgekratzt werden, immer mit einer
weichen Biirste sanft abbirsten. Verschiittete Fllssigkeiten und hartnackige
Flecken werden gleich behandelt wie bei Glattleder. Die natiirliche Patina gehort
bei Rauledermdbeln dazu und ist ein normaler Prozess. Der Versuch, die Patina
durch Brsten zu entfernen ruiniert das Mébelstick!

TIPP!

Kugelschreiberflecken sofort mit einem
Ledergummi weg radieren, kleine Restspuren
verschwinden mit der Zeit bei hochwertigem
Leder von selbst.




1.2.2 KUNSTLEDER / ALCANTARA

Die Reinigung erfolgt einfach mit Wasser und Seife oder anderen natirlichen
Reinigungsmitteln oder in der Waschmaschine. Bei gréBeren Flecken ist eine
komplette Reinigung der Beziige erforderlich. Abziehbare Beziige lauwarm in der
Waschmaschine waschen und nach dem Trocknen mit einer weichen Blirste
behandeln. Nicht abziehbare Bezlige mit einer Lésung aus lauwarmen Wasser
und einem natirlichen Reinigungsmittel bespriihen (mittels Zerstauber). Auf
Chemikalien sollte unbedingt verzichtet werden.

Flecken von Bier, Blut, Creme, Eiern oder Milch mit neutraler Seifenlésung
behandeln und griindlich ausspiilen. Bei angetrockneten Blutflecken die
Behandlung mehrmals wiederholen.

Fruchtsafte, Obst, Gemise, Marmelade, Ketchup, Kaffee, Tee mit neutraler
Seifenlésung auswaschen. Farbige Flecken mit Zitronensdure behandeln und
grundlich ausspilen.

Kaugummi behandelt man am besten mit Athylalkohol und entferntihn vorsichtig
mechanisch.

Kakao und Schokolade schdumt man mit einer neutralen Seifenlésung auf und
spllt den Fleck danach aus.

Bei Verunreinigungen mit Fett, Filzstift, Kugelschreiber, Lippenstift, Ol oder
Schuhcreme den Fleck mit Athylalkohol auflésen, abtupfen, danach mit neutraler
Seifenlésung auswaschen und griindlich ausspiilen.

Spuren von Wein oder Likdren wascht man am besten mit neutraler Seifenlo-
sung aus, behandelt die Stelle mit Zitronensaft und spiilt sie nachher mit klarem
Wasser aus.

1.2.3 TEXTILIEN

Durch die richtige Pflege lassen sich bei Mébelbezugsstoffen vorzeitiger
VerschleiB3, Pillingbildung (Knétchenbildung aus Stoff- und Fremdfasern) und
Verschmutzung vermeiden. Stoffbezogene Mobel sollten regelmdBig mit einer
Polsterdiise bei geringer Starke abgesaugt werden und anschlieBend mit einer
weichen Biirste in Strichrichtung geburstet werden. Achtet man auf eine relative
Luftfeuchtigkeit von 40-60%, vermeidet man elektrostatische Aufladung und Ver-
sprédung der Fasern. Bei trockenem Raumklima hilft es, das Mébel ab und zu
mit einem leicht angefeuchteten Leder abzureiben. AuBerdem sollten Polstermo-
bel mindestens 30 cm von Hitzequellen (z.B. Heizkorper) entfernt stehen sowie
vor zu starker Sonnen- und UV-Bestrahlung geschiitzt werden.
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Es empfiehlt sich, Pills regelmaRig mit einem Fusselrasierer zu entfernen, um
vorzeitigen Verschleil} durch erhéhte Reibung zu verhindern.

Druck, Warme, Korper- und Luftfeuchtigkeit kdnnen eine Oberflachenverén-
derung verursachen. Je nach Lichteinwirkung kdnnen diese — besonders bei
Velours und Flachgeweben aus Chenille — einen fleckigen Eindruck entstehen
lassen. Diesem kann man durch vorsichtiges Biirsten gegen die Florrichtung
oder durch Auflegen eines angefeuchteten Tuches tiber Nacht entgegenwirken.
Helle und/oder unifarbene Stoffe sind grundsatzlich empfindlicher und pflegebe-
dirftiger als dunkle und/oder gemusterte Stoffe.

FLECKENTFERNUNG:
Vor der Entfernung einer Verschmutzung ist es sinnvoll, Vertraglichkeit und Erfolg
einer Mallnahme an einer nicht sichtbaren Stelle des Polstermébels zu testen!

Flecken miissen unmittelbar nach dem Entstehen beseitigt werden - je friiher,
desto leichter und griindlicher gelingt die Entfernung.

Festbezogene oder abziehbare Stoffe lassen sich mit handelsiiblichen Reini-
gungsschdumen sdubern; die chemische Trockenreinigung eignet sich nur fir
abziehbare Bezugsstoffe. Abziehbare Stoffe diirfen nur dann nach Vorschrift

in der Waschmaschine (Schonwaschgang oder 30°C) gewaschen werden,

wenn sie nicht mit anderen Materialien verbunden sind (z.B. mit Polsterwatte).
In diesem Fall die Waschmaschine hochstens zu einem Drittel befiillen und die
Schleuderfunktion deaktivieren, um Knitterfalten zu vermeiden. Man darf das
Méobel erst wieder benutzen, wenn der Bezug vollstandig getrocknet ist. Manche
Stoffe sind mit einer Fleckschutzausriistung versehen. Diese Schutzschicht

TIPP!

Durch ein paar simple MaBBnahmen lassen sich grobe Verschmutzungen
vermeiden: Damit es zu keinen Abfdrbungen kommt, sollte man sich nicht
mit neuer, ungewaschener Kleidung auf Stoffbeziige setzen.

Nieten, Reillverschliisse, Knépfe und Kleidungsstiicke aus grobem
Material (z.B. Jeans) kénnen Stoffe beschddigen. Von einer Reinigung mit
Dampfreinigern sollte man unbedingt absehen.




bewirkt, dass verschiittete Fliissigkeiten abperlen und einfach abgetupft werden
kénnen.

Verschittete Flussigkeiten werden mit einem saugfahigen Tuch, Papier oder
Schwamm abgetupft — nicht abgerieben, da sich sonst die Oberflache veran-
dern kénnte. AnschlieBend die Stelle mit lauwarmem Wasser und ph-neutralem
Shampoo oder Feinwaschmittel behandeln. Keine Haushaltsreiniger verwenden,
diese sind zumeist sdurehaltig und greifen die Stofffasern an. Bei einem Fleck
immer vom Rand zur Mitte hin arbeiten, um den Fleck nicht zu vergréf3ern und
um die Bildung von Réndern zu vermeiden. Falls Reinigungsmittel zum Einsatz
kommen, niemals direkt die befleckte Stelle bearbeiten. Es empfiehlt sich, vorab
an einer verdeckten Stelle des Bezugs die Farbechtheit mit einem hellen, sau-
beren Tuch, welches zuvor mit dem Reinigungsmittel getrankt wurde, zu prifen.
MaBgebend fiir die Reinigung sind in jedem Fall die spezifischen Reinigungsan-
leitungen!

Die Reinigung sollte immer leicht und ohne viel Druck ausgefiihrt werden. Um
der Bildung von Randern entgegenzuwirken, sollte am Ende die ganze Flache
von Naht zu Naht feucht abgerieben werden; aulerdem empfiehlt es sich op-
tisch zusammengehdorende Flachen immer gleichzeitig zu reinigen. Das aufge-
tragene Reinigungsmittel mit einem trockenen Tuch abnehmen und den Flor
aufbirsten. Vor der Benutzung des gereinigten Mobelstlicks dieses komplett
trocknen lassen; den Flor mit dem Staubsauger absaugen und danach mit
einer weichen Biirste nochmals aufbiirsten.

EiweiBBhaltige Flecken wie Blut, Ei, Kot oder Urin entfernt man am besten mit
kaltem Wasser oder einer Losung aus Shampoo und Wasser. Kein heiRes
Wasser verwenden, da dies das Eiweil3 zur Gerinnung bringt. Erbrochenes,
Kaffee, Kakao, Kugelschreiber, Lippenstift, Milch, Obers, Parfum, Rul3, Schuh-
creme, Sof3en, Suppen, Schokolade oder Tinte behandelt man mit einer lauwar-
men Wasser/Shampoo-L&ésung. Sollte der Fleck nicht verschwinden, kann nach
dem Trocknen mit Spiritus, Waschbenzin oder Fleckentfernung nachbehandelt
werden.

Bei Flecken von Bier, Cola, Fruchtsaften, Kaffee, Limonade, Spirituosen oder
Tee behandelt man die Stelle vor dem Eintrocknen mit einer lauwarmen Wasser/
Shampoo-L&sung.

Butter, Farbe (Lack), Fett, Harz, Kohle, O, Teer mit einem Lésungsmittel (Wasch-
benzin oder Spiritus) oder handelsliblichem Fleckenwasser behandeln. Bei
Bezugsstoffen wie Alcantara ist diese Methode nicht anwendbar! Spuren von
Kerzenwachs sollten soweit wie mdglich zerbréckelt und vorsichtig abgehoben
werden. Nicht mit dem Bligeleisen erwarmen! Bei Velours besteht die Gefahr
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eine Oberflaichenbeschddigung. Eventuell kann eine Nachbehandlung mit
Waschbenzin erfolgen.

Kaugummi und Knetgummi sollte man nicht selbst entfernen, sondern einen
Fachmann zu Rate ziehen.

Im Fall von Rost oder eingetrocknetem Blut feuchtet man ein weif3es Tuch mit
Zitronensaureldsung (1 gestrichener Essloffel auf 100 ml kaltes Wasser) an und
legt dieses auf die Verunreinigung. Anschlieend den Fleck vom Rand zur Mitte
hin aufnehmen.

1.2.4 MIKROFASER

Flecken von Bier, Blut, Cremes, Eiern, Fruchtsaften, Gemiise, Kakao, Milch,

Obst oder Schokolade mit neutraler Seifenlésung behandeln, danach griindlich
ausspiilen. Bei angetrockneten Flecken die Behandlung wiederholen. Gelatine,
Ketchup, Kaffee, Marmelade, Sirup, Tee und andere farbige Flecken mit Zitro-
nensaure behandeln und danach ausspdilen.

Kaugummi mit Athylalkohol behandeln und danach vorsichtig mechanisch
entfernen.

Spuren von Fett, Filzstift, Kugelschreiber, Lippenstift, Ol oder Schuhcreme mit
Athylalkohol auflésen, abtupfen, mit neutraler Seifenldsung auswaschen und
ausspllen.

Likor, Senf oder Wein mit neutraler Seifenlésung auswaschen, danach mit Zitro-
nensaft behandeln und aussplilen.

TIPP!

Grobe Verschmutzungen, wie z.B. Speisereste, am besten mit einem Ldffel
oder Messerriicken entfernen.

Eingetrocknete Flecken nie mit dem Fingernagel abkratzen, weil dadurch
die Fasern des Stoffes beschddigt werden konnen.
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2.1 ARBEITSPLATTEN

Generell sollten Arbeitsplatten nicht als Schnittflichen genutzt werden. Bei
jeder Arbeitsplatte, egal aus welchem Material, sollten pl&tzliche Warmever-
anderungen vermieden werden, da diese Spriinge und Schdden zur Folge
haben kénnen. Das Abstellen heiBer Gegenstdnde sollte daher niemals ohne
Untersetzer erfolgen; bei der Reinigung ist von scheuernden Reinigungsmitteln
abzusehen. Farbintensive Gemiise, Gewdirze, Fruchtsafte, rohes Fleisch etc.
kdnnen Flecken verursachen. Deshalb sollte die Flache immer sofort abgewischt
werden.

2.1.1 STEIN

Arbeitsplatten aus Naturstein sind aufgrund der offenen Poren saugféhig und
anfélliger fir Schmutz. Um das Eindringen von Schmutz in die Poren sowie der
Bildung von Flecken vorzubeugen muss die Arbeitsplatte entsprechend gepflegt
werden. Es empfiehlt sich, alle 1-2 Jahre eine Spezialimpragnierung mit einem
wasser- und 6labweisendem Mittel vorzunehmen. Die Impragnierung darf nur
auf komplett saubere und trockene Fldchen aufgetragen werden. Ein Grof3teil
des Mittels wird vom Material aufgenommen, den Rest wischt man einfach ab.
Durch diese Behandlung verhindert man, dass fliissiger Schmutz in die Arbeits-
platte eindringen kann; er sammelt sich an der Oberflache und lasst sich von
dort problemlos entfernen.

TIPP!

Zur Reinigung von Arbeitsplatten aus Naturstein empfiehlt sich
sdurefreier Reiniger ohne scheuernde Teilchen. Sdure sollte nie auf eine
Natursteinplatte gelangen, deshalb sollten auch sdurehaltige Lebensmittel
nie mit der Oberfliche in Kontakt kommen. Das Abstellen heiler Topfe,
Pfannen und Bleche ohne Untersetzer sowie das Schneiden ohne
Unterlage kann — wie bei allen Arbeitsplatten — das Material beschddigen.




2.1.2 KUNSTSTOFFBESCHICHTETE ARBEITSPLATTEN

Fir die regelmaBige Reinigung eignen sich handelstibliche Reinigungsmittel, die
keine scheuernden oder schleifenden Teilchen enthalten. Ebenso sollte auf stark
saurehaltige Mittel, stark saure Salze sowie fettige und wachshaltige Polituren
verzichtet werden, um die Oberflachenstruktur der Arbeitsplatte zu schonen.

Es sollte stets mit warmem Wasser gearbeitet werden, da kaltes Wasser

schlieren und Verfarbungen verursachen kann. Von Stahlwolle, Fensterleder

und gebrauchten Tiichern ist abzuraten; am besten eignen sich ein weiches
Tuch oder ein Schwamm sowie ein Papiertuch zum Nachtrocknen. Zur Ent-
fernung von Kalkverunreinigungen eignet sich warme, 10%ige Essig- oder
Zitronensdure. Die Flache muss danach mit klarem, warmem Wasser nachge-
wischt werden. Paraffin- und Wachsreste tragt man zuerst vorsichtig mit einem
Kunststoff- oder Holzspachtel ab, ohne die Oberfliche zu zerkratzen. Etwaige
Riickstande kdnnen mit einer Loschblattzwischenlage ausgebligelt werden.
Wasserl&sliche Farben, Dispersionen, Lacke und Klebstoffe sollten moglichst

in frischem Zustand mit Wasser entfernt werden. Bei eingetrockneten Flecken
helfen organische Lésungsmittel wie Ethanol, Aceton oder Waschbenzin.

Frische Flecken von I6semittelhaltigen Farben, Klebstoffen und Lacken entfernt
man mit organischen Lésemitteln. Bei getrockneten Flecken sollte die Einwirk-
dauer verlangert werden. Aushartende Klebstoffe und Lacke konnen nur mit
organischen Losungsmitteln entfernt werden, die beim jeweiligen Lack- oder
Klebstoffhersteller zu erfragen sind. Dichtmittel auf Silikon- oder Polyurenthan-
basis konnen vorsichtig mit einem Kunststoff- oder Holzspachtel abgetragen
werden. Verbleibende Riickstdnde verschwinden nach etwas langerer Einwirk-
zeit mit Silikonentferner, wobei eine zu lange Einwirkdauer zu Veranderungen der
Schichtstoff-Oberflache fiihren kann. Schlieren in Folge einer Reinigung mit
Losungsmitteln werden mit heiBem Wasser abgewaschen und anschlieBend mit
einem sauberen, weichen, saugfahigen Tuch oder Papiertlichern trockengerieben.

Stehende Wasseransammlungen oder ein feuchter Schwamm auf den StoR3-
fugen kdnnen zu Schaden fiihren! Beim Abstellen heiler Pfannen, Topfe oder
Backbleche sollte immer ein Untersetzer verwendet werden. Um Kratzer zu
vermeiden sollte nur auf einem Schneidbrett, und nicht direkt auf der Arbeits-
platte geschnitten werden. Manche Hersteller bieten Arbeitsplatten bereits mit
integrierter Schneideunterlage an.

2.1.3 MINERALWERKSTOFF

Zur Reinigung von Arbeitsplatten aus Mineralwerkstoffen benétigt man lediglich
Seifenlauge, Wasser und einen weichen Schwamm. In regelméfigen Abstanden
empfiehlt es sich, die Oberflache mit einem Reinigungsvlies kreisend zu behan-
deln, mit klarem Wasser nachzuspiilen und anschlieBend trocken zu reiben.
Fett- oder wachshaltige Reinigungsmittel sollten nicht zum Einsatz kommen.
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2.1.4 GLAS

Arbeitsplatten aus Glas bestehen zumeist aus Einscheibensicherheitsglas und
zeichnen sich durch hohe Licht- und Hitzebestandigkeit sowie einfache Pflege
aus. Zur Sduberung eignen sich handelsiibliche, milde Reinigungsmittel oder
Glasreiniger, sowie ein Tuch oder Schwamm. Bei satinierten und farbigen Ober-
flachen durfen keine Putzmittel zum Einsatz kommen, die Silikon oder Saure
enthalten oder riickfettend sind, da dies zu Fleckenbildung fiihren kann. Um
Kratzer zu vermeiden sollte nie direkt auf der Oberflache gescheuert, gekratzt
oder geschnitten werden.

2.1.5 EDELSTAHL

Far Arbeitsplatten aus rostfreiem Stahl verwendet man einen feuchten
Schwamm oder ein feuchtes Mikrofaser- oder Vliestuch sowie Spilmittel.
Danach mit heiBem Wasser abspliilen und trockenreiben. Bei hartnédckigen
Verschmutzungen und Wasserflecken greift man am besten auf Spezialpflege-
mittel wie handelsiibliche Edelstahlreiniger und Metall-Politur zuriick, da diese
die Flache durch einen wasserabstoBenden Schutzfilm zusatzlich schiitzen. Von
scheuernden und chlorhaltigen Mitteln ist abzusehen. Etwaiger Flugrost muss
sofort mit einem Edelstahlreiniger entfernt werden. Bei einem sichtbaren Oberfla-
chen-Blrststrich istimmer in Richtung des Birststrichs zu arbeiten. Prinzipiell gilt
es, die Reinigungsempfehlungen der Hersteller zu beachten.

2.2 KUCHENSPULE

2.2.1 EDELSTAHL siehe Arbeitsplatte / Edelstahl

2.2.2 MINERALWERKSTOFF siehe Arbeitsplatte/Mineralwerkstoff
2.2.3 EMAILLE

Emaillierte Kochmulden und Spiilen sollten mit Wasser und Reinigungsmittel ge-
reinigt werden. AnschlieBend mit Wasser nachsptlen und die gereinigte Flache
trockenreiben. Hartndckigen Flecken riickt man am besten mit handelsiblichen
Reinigern oder Haushaltessig zu Leibe.

2.2.4 KERAMIK

Keramik-Spiilen werden mit einem feuchten Tuch und gegebenenfalls etwas
Spulmittel gereinigt. Topfabrieb mit einem Ceranfeldreiniger entfernen, keine
Scheuermittel verwenden.



2.3 ARMATUR
2.3.7 EDELSTAHL siehe Arbeitsplatte Edelstahl
2.3.2 CHROM

Fir die Reinigung eignen sich spezielle Chromputzmittel, milde, handelstibliche
Reiniger oder Essigwasser. Nach der Reinigung die Armatur trockenreiben und
keinesfalls mit Sdure oder Stahlwolle behandeln.

2.4 RUCKWANDE

2.4.1 FLIESEN siehe Bodenreinigung / Fliesen

2.4.2 GLAS siehe Arbeitsplatten / Glas

2.5 SCHRANKE

Schrédnke, Fachbdden, Schubkdsten und Ausziige sollten mit einem feuchten
Tuch und fliissigen Haushalts- oder Glasreinigern gereinigt werden. Anschlie-
Bend die Flachen mit einem weichen Tuch trockenwischen. Scheuernde Mittel
sowie Nitro- und Kunstharzverdiinnungen sind nicht geeignet. Bei der Reinigung
sollten nie zu nasse Tlicher verwendet werden, da so Wasser in die Fugen
eindringen kann und die Mébel aufquellen ldsst. Um Geruchsentwicklung vorzu-
beugen empfiehlt es sich, die Schranke regelmaBig zu 6ffnen und die Kiiche zu
beliften.

Um die Scharniere der Schranktiiren zu schonen sollten nie zusatzliche Lasten
auf die Schranktuiren gestellt werden. Die Pflege der Scharniere erfolgt alle
6 Monate mit Scharnierfett.

Bei Miilleimern, die an Schranktiiren montiert sind, sollte der Mill nicht in den
Eimer gedriickt werden. Die Tiir kdnnte mit der Zeit herunterhdngen und der
Milleimer an der Verbindungsstelle zerbrechen.
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2.6 FRONTEN
2.6.1 KUNSTSTOFF siehe Mébel / Kunststoff
2.6.2 HOL

Prinzipiell eignen sich handelsibliche, wasserldsliche Putzmittel, solange

diese nicht scheuern oder die Oberfldche angreifen. Scheuernde Tiicher und
Schwdmme, sowie Pflegemittel auf Basis von Nitro oder Kunstharz kénnen zu
Schéaden fiihren. Nach jeder Sduberung miissen die Fronten sorgféltig trocken
gerieben werden, um Aufquellen oder Faulnis entgegenzuwirken. Eine beson-
ders schonende Behandlung der Oberflache ist bei lackierten Furnieren oder
mit einer diinnen Schutzschicht tiberzogenem Echtholz vonnoten. Bei zu starker
Pflege kann es zu einer Abnutzung des Lackes kommen, was wiederum zu
Schaden am Holz der Kiiche fiihren kann.

Holz ist ein natlrlicher Werkstoff, der mitunter auf klimatische Bedingungen
unerwartet reagieren kann. So kann zu hohe Luftfeuchtigkeit zu einem Aufquel-
len des Holzes fiihren. Besonders bei Arbeitsplatten und Fronten aus Massivholz
kann die Ndsse, die bei der Kiichenarbeit entsteht, dazu fiihren, dass das Holz
sarbeitet”. Feuchte Tiicher und Schwdamme sowie stehende Wasseransamm-
lungen sollten vermieden werden, und die Platte nach einer feuchten Reinigung
stets trockengerieben werden. Idealerweise sollte die Raumtemperatur bei

23°C liegen und die Luftfeuchtigkeit ca. 50 % betragen. Empfehlenswert sind
regelmafige Kontrollen mittels eines Hydrometers und eines Thermometers,
damit gegebenenfalls mit Luftbefeuchtern und Zimmerpflanzen das Raumkli-
ma verbessert werden kann. Dass sich unter Lichteinwirkung der Farbton des
Holzes mit der Zeit verandern kann, ist eine normale Reaktion bei Naturholz. Die
regelmafige Behandlung bei Massivholzarbeitsplatten mit einem wachshaltigen
Mittel gewahrleistet eine bessere Resistenz gegen Wasser und Flecken.

TIPP!

Generell sollte man die Vertrdglichkeit vor der Behandlung an einer
unauffilligen Stelle iiberpriifen. Um den Schmutz aus den Poren zu
entfernen und die Oberfldche nicht unnétig zu strapazieren empfiehlt es
sich, immer in Holzfaserrichtung zu wischen.




2.6.3 HOCHGLANZ (LACK + KUNSTSTOFF)

Zur Reinigung lackierter Fronten eignet sich ein feuchtes Ledertuch; bei hart-
nackigen Verschmutzungen kann ein haushaltsiibliches Reinigungsmittel zum
Einsatz kommen. Scheuermittel, Nitro- oder Kunstharzverdiinnungen sowie
Reiniger auf Nitrobasis sind flr lackierte Oberfldichen ungeeignet. Bei farbigen
Oberflachen sollten nie pulverférmige oder cremige Reinigungsmittel verwendet
werden. Hierflr eignen sich Wasser, Neutralseife und Glasreiniger sowie Essig
zur Entfernung von Flecken.

2.6.4 HOCHGLANZ (ACRYL)

Nach der Montage ist die Schutzfolie zu entfernen. Die Acryl-Oberfldche ist da-
nach noch empfindlich und in einem hygroskopischen Zustand, d. h. die Ober-
flache hartet noch 2 Tage unter Einwirkung von Luftfeuchtigkeit aus. Erst danach
sollte die Oberflache gereinigt und die Hochglanzversiegelung mit einem leicht
feuchten Mikrofasertuch und geringem Druck gleichmaBig aufgebracht werden.
Die spatere Reinigung der Acryloberflache erfolgt mit einer 1%igen Seifenlésung.
Es diirfen keine scheuernden oder dtzenden Reinigungssubstanzen, sowie
keinealkoholhaltigen Reinigungsmittel verwendet werden. Diese beeintrachtigen
die Brillanz der Oberflache.

2.6.5 TECNO-MATT

Nach der Montage ist die Schutzfolie zu entfernen. Die Reinigung erfolgt mit
einer 1%igen Seifenlésung und einem Microfasertuch. Es diirfen keine Scheu-
ermittel, Losungsmittel, Polituren, Wachse sowie keine Dampfreinigungsgerate
verwendet werden. Diese beeintrachtigen die samtige Haptik der Oberflache.
Testen Sie allenfalls ein Reinigungsmittel an einer unauffalligen Stelle, mit gerin-
ger Menge bei kurzer Einwirkzeit.

2.6.6 GLAS siehe Arbeitsplatten / Glas

2.7 E-GERATE

Alle Elektrogeréate — ob freistehend oder eingebaut - haben eigene Reinigungs-
systeme. Deshalb sollten die Bedienungs- und Pflegehinweise der Hersteller
unbedingt beachtet und befolgt werden. Generell sollte austretender Dampf und
Hitze aus Elektrogeraten nicht direkt auf Mobelteile einwirken, da die Dampf-
schwaden zu einem Aufquellen der Mobelteile fiihren kdnnen. Am besten immer
den Dunstabzug einschalten. Zur duBerlichen Reinigung von Elektrogeraten
eignet sich Seifenwasser.

2.7.1 KOCHFELD (CERAN, KLASSISCH)
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Glaskeramikkochfelder sollten nach jeder Benutzung gereinigt werden, um das
Festbrennen selbst kleinster Schmutzreste zu verhindern. Fiir leichte Verschmut-
zungen eignen sich ein feuchtes Tuch und etwas Spilmittel sowie ein anschlie-
Bendes Trockenreiben. Bei hartndckigen Verschmutzungen, Kalk und Wasser-
flecken sollten vom Hersteller empfohlene Spezialreiniger verwendet werden. In
noch heilem Zustand kdnnen festgebrannte Verkrustungen mit einem Glas-
schaber entfernt werden. Fir klassische Kochplatten eignen sich feinkérniges
Scheuerpulver oder handelsiibliche Spezialmittel. Teile aus Glaskeramik werden
mit Spulmittelwasser gereinigt. Flr starkere Verschmutzungen empfiehlt sich ein
Spezialreiniger; eingebrannter Schmutz sollte eingeweicht oder vorsichtig mit
einem Rasierklingenschaber entfernt werden.

2.7.2 BACKROHR

Bei einem emaillierten Backrohr erfolgt die Innenreinigung mit feinkdrnigem
Reinigungsmittel oder einem handelsiiblichen Backofenspray. Manche Ofen
besitzen eine katalytische oder pyrolytische Selbstreinigung, welche nach der
Bedienungsanleitung des Gerateherstellers erfolgt.

2.7.3 DAMPFGARER

Dampfgarer verfligen zumeist Gber eine Funktion, die nach einer bestimmten
Betriebsdauer und je nach Wasserhdrte anzeigt, ob das Gerédt entkalkt werden
muss. Ist dies der Fall, stellt man den Dampfgarer einfach auf die Betriebsart
,Entkalken” ein. Dazu gibt es von jedem Hersteller spezielle Entkalkertabletten.
Auch handelsiibliche Zitronensadure-Entkalkungsmittel sind geeignet. Unbedingt
sollten die Sicherheits- und Dosierungshinweise beachtet werden! Das Ent-
kalkungsmittel sollte nie auf Turgriffe oder Metallblenden gelangen, da dies zu
Fleckenbildung fiihren kann. Es ist wichtig, beim Entkalken die Hinweise und
Anleitung des Herstellers zu befolgen! Prinzipiell sollten Dampfgarer nach jedem
Benutzen gereinigt werden, indem das Kondensat mit einem Schwammtuch,
Spulmittel und warmem Wasser weggewischt wird. Auch die Kondensatschale,
der Garbehélter und der Rost sollten regelmédBig einer Reinigung unterzogen
werden. Nach jedem Benutzen sollte der Wasserbehalter geleert und getrock-
net werden. Der Garraum sollte nach einem Dampfgar-Vorgang von Kondensat
(siehe oben) sowie von Fettverschmutzungen gesdubert werden. Dafiir eignen
sich ein Schwammtuch, Handspulmittel und klares Wasser. AnschlieBend sollte
der Garraum mit einem Tuch trocken ausgewischt werden. Um zu verhindern,
dass Verschmutzungen einbrennen und nicht mehr zu entfernen sind, empfiehlt
es sich, den Garraum nach jedem Brat- oder Backvorgang mit einem Geschirr-
schwamm, Handspilmittel und heiBem Wasser auszuwischen. Hartnackige
Verschmutzungen entfernt man am besten mit der harten Seite des Geschirr-
schwamms. Danach alles griindlich mit klarem Wasser nachwischen. Bei



Bedarf kdnnen Verschmutzungen auch einige Minuten in einer Spulmittellauge
aufgeweicht werden, was deren Entfernung erleichtert. Von der Benutzung eines
Backofensprays ist unbedingt abzusehen, da dieser nicht rlickstandslos entfernt
werden kann! Nach jedem Brat- oder Backvorgang sollten die Tirdichtungen mit
einem sauberen, feuchten Mikrofasertuch ohne Reinigungsmittel gereinigt wer-
den. Auch Schwammtuch, Handspilmittel und warmes Wasser sind geeignet.
AnschlieBend sollte die Dichtung mit einem weichen Tuch getrocknet werden.

2.7.4 MIKROWELLE

Essensspritzer in der Mikrowelle, egal ob frisch oder verkrustet, reinigt man mit
Spulmittel und Wasser: Einfach Wasser und einen Schuss Spulmittel in einer
Schussel oder einem Suppenteller in der Mikrowelle erhitzen und etwa fiinf Mi-
nuten in der Mikrowelle kochen lassen. Das dadurch entstehende feucht-warme
Klima weicht selbst ganz harte Verkrustungen auf, sodass diese anschlieBend
einfach mit einem feuchten Lappen und etwas Haushaltsreiniger entfernt werden
konnen. Dieser Trick funktioniert auch, wenn man lediglich eine Tasse Wasser
mit Zitronensaft 3 Minuten lang zum Kochen bringt und danach auswischt.

2.7.5 DUNSTABZUG

Der Dunstabzug sollte vor jedem Kochbetrieb eingeschaltet werden, damit die
Dampfentwicklung nicht Schaden im Kantenbereich der Mdbel verursacht.
Fettfilter aus Schaumstoff oder Metall sollten monatlich mit heiem Spulwasser
gereinigt oder im Geschirrspiiler gewaschen werden. Gewebefilter sollten rund
alle 4 Monate ausgewechselt werden, wobei darauf zu achten ist, ausschlie3lich
Originalfilter zu verwenden.

2.7.6 GESCHIRRSPULER

Gelegentlich sollten Sieb und Filter unter flieBendem Wasser abgespdilt werden.
Die Innenreinigung erfolgt mit einem feuchten Tuch. Generell sollte man den
Geschirrspuler nach Ablauf des Spullprogramms nicht sofort 6ffnen, um etwaige
Schédden an Arbeitsplatten und Mébeln durch den austretenden Wasserdampf
zu vermeiden. Nach ca. 30 Minuten ist der Wasserdampf kondensiert.

2.7.7 KUHLSCHRANK

Innen sollten Kiihlschranke regelmaBig feucht ausgewischt werden, eventuell
unter Zugabe von Spulmittel. Die Putzmittel-Riickstande missen anschlieBend
vollkommen entfernt werden, um die Lebensmittel nicht zu vergiften.

2.7.8 GEFRIERSCHRANK

Gefrierschranke sollten gelegentlich abgetaut werden, am besten, indem man
eine Schissel mit heiem Wasser in den offenen Gefrierschrank stellt.
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3.1 TISCHE Siehe Wohnen/Korpusmabel
3.2 STUHLE Siehe Wohnen/Polstermébel
3.3 BAN KE Siehe Wohnen/Polstermébel
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4.1 BETTEN

Das allerwichtigste fiir ein erholsame Nachtruhe und ein gesundes Schlafklima
ist regelmafiges Liften des Schlafzimmers, am besten jeden Morgen, damit
Restwdrme und -feuchtigkeit aus der Matratze entweichen konnen.

4.1.1 HOLZ Holzpflege siche Wohnen/Korpusmébel
4.1.2 LEDER Lederpflege siehe Wohnen/Polstermébel
4.1.3 TEXTIL

Stoffbespannte Betten miissen regelmaflig abgesaugt werden, da sie regel-
rechte Staubfénger sind.

4.2 ZUDECKEN UND KOPFKISSEN

Der beste Schutz fiir Federbettdecken und -kopfkissen ist ein abnehmbarer
Uberzug, der regelmiBig gewaschen bzw. gemial dem eingenihten Pflegehin-
weis gereinigt werden soll. Etwaige Klebeetiketten miissen vor dem Waschvor-
gang entfernt werden. Fir die Reinigung grof3er, einteiliger Bezilige eignen sich
grof3e Industrie-Waschmaschinen, wie es sie in Waschsalons gibt. Zweiteilige
kleinere Bezlige kdnnen auch in der Haushaltswaschmaschine gewaschen
werden.

Bei,reinigungsfahigen” Bezligen ist — wie bei Schlafsacken und Daunendecken
- eine besondere Behandlung wichtig; sie sind nicht waschbar. Im Unterschied
dazu kdnnen ,waschbare” Bezlige mit Feinwaschmittel und vor allem einzeln
(um Flecken zu vermeiden) gewaschen werden; von einer Trockenreinigung ist
abzusehen.

Schutziberziige bei gedffnetem Fenster ausliiften lassen, bei trockenem Wetter
am besten Uber das Fenstersims hangen. Kissen und Decken sollten mehrmals
pro Woche aufgeschiittelt werden, niemals klopfen oder saugen. Die Reinigung
bei handelsiiblichen Flachdecken sollte alle 8-10 Jahre, bei Daunenware alle

5-8 Jahre erfolgen. Die Behandlung anderer Zudecken soll gemaf3 der Hersteller-
angaben erfolgen.

Ein Wechsel der Kissen empfiehlt sich alle 5-8 Jahre! Um eine libermédRig hohe
Belastung mit den Allergenen der Hausstaubmilbe zu vermeiden, sollte die Bett-
wasche regelmaflig gewechselt werden.



4.3 LATTENROST

Die Pflege von Lattenrosten gestaltet sich einfach: Es ist ausreichend, ab und zu
den Lattenrost abzustauben - vor allem die Unterseite, wenn die Matratze zum
Liften aufgestellt wird.

4.4 EISEN

Ein Eisenbett ist sehr pflegeleicht. Es reicht aus, die Metallteile abzustauben
und mit einem feuchten Tuch abzuwischen. Kratzer oder dhnliches kommen
aufgrund der Pulverbeschichtung kaum vor.

4.5 WASSERBETTEN

Wasserbetten sollten bei der Erstbefiillung nur mit kaltem Wasser angefiillt
werden. Die in warmen Wasserleitungen befindlichen Legionellen und Keime
kdnnen Probleme verursachen. Mit speziellen Pflegemitteln kann man sich
gegen Bakterien, Hefen und Pilze im Wasser zur Wehr setzen. Der im Wasser-
bett enthaltene Konditioner muss je nach Hersteller 1-2x pro Jahr ins Wasser
geschittet werden.

Im Gegensatz zu Federkernmatratzen féllt bei Wasserbetten etwaiger Milben-
kot durch das Cover auf die Vinyloberflache der Matratzenhaut. Alle 3 Monate
sollte die Matratzenhaut mit einem feuchten Tuch und Vinylreiniger abgewischt
werden. Das Cover sollte regelmaBig ausgeschittelt werden und kann alle 2-3
Jahre gewaschen werden. Es empfiehlt sich, die Wassermatratze alle 2-3 Mo-
nate zu entliften, um Gerdusche durch Luftblasen zu vermeiden.
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4.6 BOXSPRINGBETTEN

Ein Boxspringbett sollte bei guter Liiftung und ausreichender Luftzirkulation zwei
Mal im Jahr gereinigt werden. Im Zuge der Reinigung empfiehlt es sich, auch die
Matratze um 180 Grad zu drehen.

Generell gilt es, Wasser bei der Reinigung von Boxspringbetten gar nicht zu
verwenden, hochstens ein (mit destilliertem Wasser) nebelfeuchtes Tuch zum
Abwischen - keinesfalls Bleiche oder dtzende/scheuernde Reinigungsmittel
einsetzen! Am besten ist es jedoch, das Bett mit einer weichen Biirste ab-
zubirsten. Wenn vom Hersteller angegeben, kann auch auf niedrigster Stufe
abgesaugt werden. Flecken auf der Matratze kdnnen durch Abtupfen mit einem
weichen Tuch und einer milden Lauge aus destilliertem Wasser und einem biolo-
gisch abbaubaren Waschmittel entfernt werden.

Die Reinigung und Pflege des Untergestells ist vom Material abhéngig. Bei Stoff
wie oben bzw. im Kapitel ,Polstermodbel” angefiihrt vorgehen, bei Leder gentigt
es, es mit einem weichen Tuch regelmaBig abzuwischen.

Durch die Vielzahl verschiedener Materialien sind die Herstellerhinweise in jedem
Fall vorrangig zu beachten!

TIPP!

Gesundheit wird manchen im Schlaf geschenkt: Das Schlafzimmer soll
der ruhigste Ort der Wohnung sein, die Raumtemperatur zwischen

15 und 18 Grad Celsius liegen, die Luftfeuchtigkeit zwischen 45 und 55
Prozent.




4.7 MATRATZEN

Es lohnt sich, jede Art von Matratze mit einem Moltontuch zu schiitzen.

Ab und zu sollte die Matratze seitlich aufgestellt werden. Wenn die Matratze im
Freien geliiftet wird (einmal pro Jahr) ist auf médBige Sonnenwarme ohne direkte
Bestrahlung zu achten. Matratzen sollen nur mit einer weichen Biirste ent-
staubt und niemals geklopft oder abgesaugt werden. Das Absaugen mit einem
Staubsauger kann zu einer statischen Aufladung fiihren, in deren Folge Fasern
austreten.

Nicht nur aus hygienischen Griinden sollte alle 8-10 Jahre ein Matratzenwech-
sel stattfinden; schlief3lich gibt jeder Mensch pro Nacht rund einen halben Liter
Flissigkeit ab. Auch Form und Festigkeit gehen nach einigen Jahren verloren.
Matratzen sollten immer erhoht auf einem Lattenrost und nie direkt auf dem
Boden liegen, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewahrleisten. Wird diese
unterbrochen, kann es zur Bildung von Schimmel kommen. Tégliches Luften

ist das beste Mittel gegen Schimmel: dazu die Bettdecke zurtickschlagen und
stoBweise liften. Tagesdecken sollten nur dann liber das Bett gebreitet werden,
wenn keine Feuchtigkeit mehr im Bett ist. Auch Uberfillte Bettkdsten unter der
Matratze kdnnen die Schimmelbildung begiinstigen. Generell sollte man darauf
achten, Feuchtigkeit zu vermeiden - da diese die Existenzgrundlage fiir Schim-
mel und Sporen darstellt.

Milben sind ein leidiges Thema: ihre dauerhafte und komplette Entfernung ist
kaum maoglich. Im Normalfall hat dies aber keine gesundheitlichen Konsequen-
zen, da der menschliche Organismus mit Hausstaubmilben zurechtkommt. Die
regelmafige Reinigung der Bettwésche bei 60°C, eine gelegentliche Reinigung
des Matratzenbezuges und eine gute Belliftung des Schlafraumes sind meist
ausreichend. Um die Vermehrung der Spinnentiere nicht zusatzlich zu fordern,
sollte man davon absehen sich unmittelbar am Bett zu entkleiden. Die dabei
herunterfallenden Hautschuppen sind den Milben eine willkommene Nahrung.

Allergikern ist zu empfehlen, die Matratze mit einem milbendichten Schutzbezug
(Encasing) zu Uberziehen und beim Kauf von Oberbett, Kopfkissen und Bett-
wasche darauf zu achten, dass diese bei 95°C waschbar sind. Die speziellen
Matratzenumhdillungen bestehen aus einem sehr dichten Material, durch wel-
ches die Milben nicht hindurch gelangen. Es macht also Sinn, den Schutzbezug
in Kombination mit einer neuen Matratze anzuschaffen, da sonst die Milben
lediglich im Inneren der Matratze eingesperrt werden.

FLECKENTFERNUNG: Urinflecken missen sofort mit Wasser und etwas
Feinwaschmittel behandelt und danach mit kaltem Wasser und einem Schuss
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Desinfektionsmittel ausgewaschen werden. Bei Blutflecken die Stelle mit etwas
Salzwasser abreiben und griindlich aussplilen, ohne dabei die Matratze zu
feucht zu machen. Mit dem neuerlichen Beziehen so lange warten, bis alles
komplett getrocknet ist. Hartndckigen Flecken riickt man am besten mit einem
Reinigungsmittel fir Mébelbeziige zu Leibe.

4.7.1 FEDERKERN

Aufgrund der vielfaltigen Arten der Herstellung und Produkteigenschaften ist hier
unbedingt der Herstellerhinweis zu beachten!

4.7.2 KALTSCHAUM

Aufgrund der vielféltigen Arten der Herstellung und Produkteigenschaften ist hier
unbedingt der Herstellerhinweis zu beachten!

4.7.3 LATEX

Aufgrund der vielfaltigen Arten der Herstellung und Produkteigenschaften ist hier
unbedingt der Herstellerhinweis zu beachten!

TIPP!

Durch die richtige Pflege wird die Lebensdauer jeder Matratze erhéht.
Falsche Pflege hat nicht nur einen Verlust an Liegekomfort zur Folge,
es kann schlimmstenfalls zu Schimmelbildung und deutlichen

Liegekuhlen kommen, wodurch die Matratze sofort unbrauchbar wird.
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5.1 MOBEL Siehe Pflegeanleitung / Kiiche

5.2 KERAMIK, PORZELLAN,
WEISSEMAILLE

Oberflachen aus diesen Materialien sind einfach zu pflegen. Es geniigt, sie
regelmafig mit Wasser und Handspilmittel oder einem milden Allzweckreiniger
sdubern, damit sie ihren Glanz behalten. Auch ein Schuss Haarshampoo bringt
Glanzins Bad.

Stark scheuernde Reiniger und Schwamme sollten nie zum Einsatz kommen,
da diese unschéne Kratzer verursachen kénnen, in denen sich der Schmutz
absetzt. Starkeren Verschmutzungen kommt man mit Neutralseifenldsung oder
einem flussigen, milden Scheuermittel bei.

Badewannen und Waschbecken reinigt man am besten mit einer Mischung aus
Essig und warmem Wasser (zu gleichen Teilen vermischen); hartnackige Flecken
lassen sich mit Seifenldsung, Essigessenz oder eventuell mit einem chlorhal-
tigen Reiniger entfernen. Vor der Reinigung von Badewanne oder Kacheln ist
es hilfreich, die Dusche kurz so heil3 wie moglich laufen zu lassen. Der dadurch
entstehende Wasserdampf tragt dazu bei, dass sich der Schmutz leichter 16st.
Essigessenz ist duflerst vielseitig einsetzbar - ob als WC-Reiniger, beim Fenster-
putzen (einfach einen Spritzer ins Wasser geben), ob zum Polieren von Fliesen
oder zum Reinigen verkalkter Waschbecken und Armaturen.

Auch Orangendl-Reiniger sind dank ihrer fettldsenden Eigenschaften und gerin-
gen Einwirkzeit ein bewdhrtes Mittel zur Reinigung von Porzellan- und Emaille-
oberflachen: einfach mit einem Mikrofasertuch nachwischen und abspiilen,
schon glénzt die Oberflache wie neu. Vorsicht ist bei Emaille- und Porzellanober-
flachen angebracht, wenn mit scharfkantigen oder metallenen Gegenstanden
hantiert wird. Diese niemals in der Badewanne waschen, um die Oberflache
nicht zu zerkratzen. Wenn man einen scharfkantigen Gegenstand in die Bade-
wanne stellt, unbedingt eine Matte unterlegen.

Um Wasser- oder Seifenflecken zu vermeiden, sollten Badewannen und Wasch-
becken nach jeder Benutzung gereinigt werden. Spuren von Kosmetika sollten
grindlich abgesplilt oder mit einem milden Reinigungsmittel entfernt werden.
Hartnackige Flachen auf Emaille oder Porzellan reibt man mit Terpentin oder
Waschbenzin ein und spiilt mit heiBem Wasser und etwas Spilmittel nach. Bei
Keramik kann man den spéateren Reinigungsaufwand erleichtern, indem man



zu sogenannten Nanoversieglern greift. Diese Hightech-Produkte versiegeln die
Oberflache zuverldssig vor Schmutz, damit bei weiteren Reinigungen nur mehr
Wasser notig ist.

Um die Oberflache zu schonen, sollte die Einwirkzeit von Bleichmitteln im Toilet-
tenbecken nie zu lange sein. Es ist wichtig, niemals chlorhaltige Sanitarreiniger
mit Essig oder einem sauren WC-Reiniger zu mischen, oder diese — ohne aus-
reichend zwischen zu spiilen — nacheinander zu verwenden. Nur so lasst sich
die Gefahr der Entstehung von giftigem Chlorgas durch chemische Reaktionen
vermeiden! Bei Bad- und WC-Reinigern ist aufgrund ihrer aggressiven Inhalts-
stoffe hochste Vorsicht angebracht. Sie sollten immer einen fiir Kinder sicheren
Verschluss haben und grundsatzlich weggesperrt werden.

So wie fiir die Kliche gilt auch fiirs Bad: besser regelmaRig nachreiben, damit
Kalkschmutz erst gar nicht entstehen kann. Haare entfernt man am besten mit
einem Handstaubsauger. Hassliche Kalkflecken kénnen erst gar nicht entstehen,
wenn Waschbecken und Armaturen mit einem Mikrofasertuch abgewischt wer-
den. Nach jedem Duschen empfiehlt es sich, die Wanne, Fliesen und Duschti-
ren mit einem Abzieher zu trocknen.

5.3 ARMATUREN

Um verkalkte Armaturen zu reinigen, wickelt man ein essiggetranktes (oder mit
Spiritus befeuchtetes) Tuch iber Nacht um die betroffene Stelle. Am nachsten
Tag lasst sich der Belag leicht wegwischen und polieren. Verkalkte Siebe legt
man einiges Stunden in Essig, um sie danach problemlos auf Hochglanz zu
polieren. Goldene und farbige Armaturen diirfen nur mit einem milden Reiniger
behandelt werden, da sie sonst stumpf werden kdnnen. Eine zeit- und geld-
sparende Variante, um Armaturen zum Glanzen zu bringen, besteht darin, die
Kalkflecken mit einem alten Tuch, das zuvor in Petroleum getaucht wurde, abzu-
reiben. Auch kann man verkalkte Stellen mit gekauftem Zitronensaft bespriihen
und anschlieBend gldnzend reiben. Zur Reinigung von Spiegeln empfiehlt es
sich, einen Schuss Salmiak ins Wischwasser zu geben.

Um die hésslichen weilen Beldge im Zahnputzglas zu vermeiden, sollte man
dieses einmal wochentlich mit einer warmen Kochsalzldsung auswaschen.

Zur Reinigung der Fugen von Schimmel hat sich Nagellackentferner bewahrt:
einfach auf ein Wattepad auftragen und damit die Fugen abwischen. Achtung -
diese Methode nicht bei Silikonfugen anwenden!
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5.4 ABFLUSS

Um den Ablauf von Dusche oder Waschbecken bilden sich oft dunkle Streifen,
weil Schmutzreste in den Fugen hangen bleiben. Zur Entfernung spriiht man
Badezimmerreiniger rund um den Ablauf auf. Nach einer Einwirkzeit von ein paar
Minuten birstet man mit einer ausrangierten Zahnblrste, am besten mit harten
Borsten, die Fuge mit kreisenden Bewegungen sauber, wobei man dies ruhig
mit starkem Druck durchfiihren kann, damit die Borsten tief in die Fuge eindrin-
gen kdnnen. Anschlieend die Stelle mit klarem Wasser abspilen und eventuell
polieren. Zum Schluss die Oberflache mit einem trockenen Lappen abreiben,
um Kalkflecken zu vermeiden.

Bei verstopften Ausglissen und Rohren sollte kein Abflussreiniger zum Einsatz
kommen. Am besten verwendet man eine Gummi-Saugglocke, wobei die
Uberlauféffnung bei Spiile oder Waschbecken mit einem nassen Tuch verstopft
werden muss, da sonst kein Druck entsteht.

5.5 DUSCHE / WANNE

Durch Kalkriickstdnde verstopfte Perlatoren schraubt man ab und legt sie

- ohne Gummidichtungen - in warmes Essigwasser. Danach kann man die
Kalkriickstande einfach mit einer ausrangierten Zahnbdirste entfernen. Metallene,
verstopfte Brausekdpfe legt man in einen Kochtopf mit einer Losung, die aus
gleichen Teilen aus Wasser und Essig besteht und ldsst diese 15 Minuten lang
kochen. Brausekdpfe aus Kunststoff reinigt man, indem man sie Gber Nacht in
heillem Essigwasser ziehen ldsst. Die meisten Duschvorhédnge, selbst jene aus
Plastik, kdnnen in der Waschmaschine bei 40°C gereinigt werden - dazu aber
unbedingt die Herstellerhinweise beachten. Wenn man danach den Vorhang
kurz in Salzwasser legt, beugt man der Bildung von Schimmel vor. Generell
sollte man darauf achten, Duschvorhdnge immer gut trocknen zu lassen; etwai-
ge Stockflecken entfernt man mit Essig, Zitronensaft oder Natron. Badematten
und Duschvorleger kdnnen ebenfalls in der Waschmaschine gereinigt werden.
Kalkbeldge an der Duschkabine entfernt man am besten mit Salz oder Essig.
Um zu verhindern, dass Glastlren von Duschen milchig werden, sollte man sie
regelmafig mit einem essiggetranktem Lappen abwischen.

Anti-Rutsch-Matten sollten nach jeder Dusche zum Trocknen aufgehdngt
werden, damit ihre Sauger keine Spuren in der Wanne hinterlassen. Kleine
Kratzer in der Badewanne verschwinden, wenn man die Wanne vorsichtig mit
Metallpolitur auf einem weichen Tuch abreibt. Dies gilt auch fir Acryl-Wannen.
Rostflecken, egal ob im Waschbecken oder in der Badewanne, behandelt man



mit einer 1:1 Mischung aus Borax und Essig, die man kurz einwirken lasst und
danach abspiilt. Braunliche Ablagerungen tibergief3t man mit saurer Milch, die
man nach einer einstlindigen Einwirkzeit mit sehr viel Wasser abspilt. Wenn bei
stark vergilbten und verschmutzten Badewannen weiches Scheuerpulver nichts
mehr nutzt, kommt folgende Paste zum Einsatz: Wasserstoffperoxid, pulverisier-
ten Weinstein und etwas Wasser vermischen und die Wanne damit abbdirsten.
Einziehen lassen, sorgfdltig abspilen und trockenreiben. Bei Glasfaser-Wannen
unbedingt auf scharfe Reiniger verzichten; stattdessen eine leichte Seifenlauge
verwenden.

ALTE BADEWANNEN bringt man mit Stahlpolitur oder Autopolitur zum Glanzen.
Die Behandlung muss mit viel Vorsicht durchgefiihrt werden, um Kratzer und
Risse auf der empfindlichen Oberflache zu vermeiden. Man tragt die Politur mit
einem weichen Tuch oder einem Mikrofasertuch behutsam in kreisformigen
Bewegungen ohne Druck auf und bringt so die alte Wanne auf Hochglanz.

Um den Schmutz aus den Poren der Emaillebeschichtung zu entfernen, muss
man auf Chlorreiniger zurlickgreifen. Diese haben zusatzlich eine bleichende
Wirkung, welche die Beschichtung wieder schon weil3 werden lasst. Scheu-
ermittel und Scheuerschwamme sollten unbedingt vermieden werden! Nach
der Fleckentfernung sollte die Oberflache versiegelt werden — dazu gibt es im
Fachhandel eine grof3e Auswahl an Oberflachenversiegelungen, von Klarlacken
auf Wasserbasis bis hin zu Nanobeschichtungen.

5.6 TOILETTE

Handelstibliche WC-Reiniger sorgen fiir hygienische Sauberkeit in der Toilette.
Zur Entfernung der Kalkablagerungen reichen meist Biirste und Essigwasser
oder Schmierseife aus. Aggressive Reinigungsmittel sollten —im Sinne der
Schonung von Gesundheit und Umwelt — vermieden werden. Essigreiniger be-
kdampfen Bakterien und Keime wesentlich besser als Chemiereiniger. Schmier-
seife hat auBerdem den Vorteil, dass sie die Keramik nicht angreift. Es gibt eine
Reihe preiswerter Varianten zur Toilettenreinigung: Um Ablagerungen vorzu-
beugen, lasst man anfangs 2-3 Tabletten Gebissreiniger tiber Nacht einwirken;
danach geniigt eine Tablette pro Woche. Hartnéckige Ablagerungen und Urin-
stein sind zumeist mit herkdmmlichen Reinigern nicht zu entfernen. Stattdessen
empfiehlt sich eine Flasche Essig, oder besser noch: Essig Essenz.

Kondensfeuchtigkeit, die manchmal aus dem Wasserbehalter der Toilette tropft,
kann man verhindern, indem man den Kasten trocken wischt und anschlie3end
mit Bohnerwachs einreibt.Auch Backpulver ist ein natirliches Reinigungsmittel:
einfach ein Packchen in die Klomuschel streuen, einwirken lassen und danach
spulen.Das AuBere der Kloschiissel reinigt man mit Schwamm und Allzweck-
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reiniger, wobei Schrauben, mit denen die Schiissel am Boden montiert ist,
ausgespart werden missen.

In das Spulwasserloch klemmt man einen essiggetrankten Schwamm, ebenso
unter den Rand und in den Abflussknick in der WC-Schussel. Es ist ratsam,
davor das Wasser im Becken zu entfernen.

Nach einer Einwirkzeit von mehreren Stunden schaumt man die Schiissel von
Innen und AuBen mit Schmierseife ein. Diese ldsst man ebenfalls eine Stunde
einziehen und spilt danach das ganze mit heiBem Wasser ab. Selbst hartna-
ckiger Urinstein kann danach miihelos mit einem Stahlschwammchen beseitigt
werden. Zur Entkalkung des Spiilkastens fiillt man ein wenig Essig ein und lasst
diesen einziehen. Der FuBBboden in der Toilette sollte regelmaRig mit Essigwas-
ser aufgewischt werden. Wahre Bakterienherde sind die Toilettenbiirste, sowie
die Scharniere des Toilettensitzes und der Beckenrand: Die Toilettenbuirste
reinigt man regelmagig mit kochendem Wasser und Essig oder Zitronensaure.
Auf Scharnieren und Rand lasst man unverdiinnten Essig einwirken und fuhrt
anschlieBend mit heiem Wasser und Zitronensaure die Reinigung durch.

5.7 WANDKERAMIK
5.7.1 FLESEN

Fliesen bringt man zum Gldnzen, indem man sie mit einem in vergdlltem Alkohol
getrankten Tuch abreibt und anschlieBend mit einem trockenen Tuch nachpo-
liert. Auch eine Reinigung mit Essig sorgt fiir strahlenden Glanz.

Wie bei Wanne, Waschbecken und Kloschiissel bringt Autowachs auch Fliesen
zum Glanzen: das Wachs antrocknen lassen und mit einem sauberen Lappen
polieren. Fiihrt man diese Behandlung 2mal im Jahr durch, lassen sich Wasser-
flecken viel leichter abwischen. Die Verschmutzungen am Fugenmortel entfernt
man durch Schrubben mit einer ausrangierten Zahnbdrste und Bleichmittel.
Ebenso geeignet ist eine Mischung aus Backpulver und Wasser: diese auf die
Fugen streichen, kurz einwirken lassen und anschlieBend abspiilen oder abwi-
schen. Alternativ dazu kdnnen auch verdiinnter Salmiak oder Schlammkreide
zum Einsatz kommen: einfach mit einer ausgedienten Zahnbiirste auf die grauen
Fugen birsten und nachspiilen.
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Um die Langlebigkeit und Werterhaltung des Bodens zu optimieren, lohnt es
sich, diesen richtig zu reinigen und zu pflegen. Auch klimatische Bedingungen
wie eine relative Luftfeuchtigkeit von 50-60% sowie eine Raumtemperatur von
rund 20°C tragen zur Sicherung der Schonheit und Haltbarkeit bei. Schaden
und Nachbesserungsarbeiten aufgrund erhohter Feuchtigkeit sowie ,Parkett-
schwund” durch zu geringe Holzfeuchte sind meist von Gewahrleistungen
ausgeschlossen und sollten deshalb unbedingt vermieden werden. Daher ist
darauf zu achten, dass Laminat-, Parkett- und Korkbdden nie tber ldangere Zeit
feucht oder nass sind, da es sonst zu Quellung und Verfarbung kommen kann.
Am besten nur trocken oder nebelfeucht wischen und ,Pfiitzen” sofort entfernen
- besonders bei Pflanzentopfen. Mit Sauberlaufzonen und Schmutzfangmatten
kann - besonders im Eingangsbereich - ein groBer Teil des tiblichen Schmutzes
vermieden werden. Zur Vermeidung von Kratzern und Eindrlicken an beweg-
lichen Einrichtungsgegenstanden bewahren sich Filzgleiter oder Unterlagen
sowie die Verwendung normgerechter, weicher Mbelrollen. Zur regelmaBigen
Pflege gehort eine Staubentfernung durch Saugen oder Wischen — mit einem
Vlies oder nebelfeuchten Tuch.

ACHTUNG: Neu verlegte Holz- und KorkfuBbdden diirfen in den ersten Wochen
ausschlief3lich trocken gereinigt werden!

6.1 HOLZ MASSIV

GEOLT / GEWACHST

Bei gedlten und gewachsten Holzbdden sollte die Erstpflege gleich nach der
Verlegung erfolgen. Es ist wichtig, dass nur spezielle Pflege- und Reinigungs-
mittel aus dem Fachhandel zum Einsatz kommen! Normalen, taglichen Schmutz
beseitigt man durch Wischen mit einem nebelfeuchten Tuch oder Wischmop,
eventuell unter Zuhilfenahme einer geeigneten Ol- und Wachspflege. Schad-
hafte Stellen und besonders beanspruchte kleine Fldchen vorsichtig mit einem

TIPP!

Um iiberlaufendem Wasser aus Pflanzentépfen vorzubeugen sollten diese
immer mit Untersetzern verwendet werden.




feinen Schleifvlies in Holzfaserrichtung ausschleifen und anschlieBend mit Ol-
pflege behandeln. Die behandelte Stellte erst nach Aushértung des Oles

(ca. 15 Stunden) wieder betreten. Hartndckige Verschmutzungen behandelt
man am erfolgreichsten mit handelsiiblichen Spezial-Reinigungsmitteln.

VERSIEGELT

Versiegelte Parkett- und Holzbdden missen regelmafig durch Wischen von
Staub und alltdglichem Schmutz gereinigt werden. Um den Boden zu schiitzen
und ihm seinen seidenmatten Glanz zu verleihen, empfiehlt es sich alle 4-8
Wochen eine schiitzende Politur zu verwenden: Daflir muss der Boden zuerst
komplett trocknen. Danach tragt man mit einem fusselfreien Tuch eine unver-
diinnte Parkettpolitur aus dem Fachhandel auf. AnschlieBend den Boden mit
einem sauberen, feuchten Tuch wischen, bis alle Schmutz- und Reinigungsmit-
telreste aufgenommen sind. Wenn die Versiegelung des Bodens durch jahrelan-
ge Abniitzung schadhaft geworden ist, muss dieser abgeschliffen werden.

6.2 HOLZ PARKETT

GEOLT / GEWACHS
Reinigung und Pflege erfolgt wie bei gedlten / gewachsten Massivholzbdden.

VERSIEGELT
Reinigung und Pflege erfolgt wie bei versiegelten Massivholzbdden.

6.3 LAMINAT

Laminatbdden sind feuchtigkeitsempfindlich und sollten nie feucht oder nass
sein, da sie im Kantenbereich aufquellen kdnnen. Bei der Reinigung darauf ach-
ten, dass entweder trocken (mit Mop, Haarbesen oder Staubsauger) oder maxi-
mal nebelfeucht (mit einem handelstiblichen Laminatreiniger) gewischt wird und
keine,Pfiitzen” auf dem Boden verbleiben. Flecken, Absatzstriche, Malstiftfarben
etc. entfernt man einfach mit einem speziellen Fleckenentferner. AnschlieSend
mit klarem Wasser feucht nachwischen, bis Schmutz- und Reinigungsmittelreste
aufgenommen sind.

6.4 STEIN

Die richtige Pflege verleiht einem SteinfuBboden nicht nur eine satte Farbe, sie
macht ihn unempfindlich gegen Flecken und Feuchtigkeit. Zu offenporigen,
mineralischen Beldgen im Wohnbereich zéhlen Natursteine wie z.B. Schiefer,
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Granit, Sandstein, Marmor, Travatin sowie Kunststeine, Béden mit geschliffenem
Zementbelag, auflerdem Klinger und Terracotta. Natursteinbdden im Innen-
bereich sind relativ unempfindlich gegeniiber Nasse und Feuchtigkeit. Diese
wirken sich nur insofern negativ aus, als sie Schmutz anziehen und nach dem
Auftrocknen Kalkriickstande bilden kdnnen. Naturstein im Au3enbereich wird
durch Feuchtigkeit zu einem Nahrboden fiir Pilze und Algen, was wiederum zu
extremer Rutschgefahr fiihren kann. Auch Trockenheit hat kaum Einfluss auf
Naturstein. Lediglich bei verklebten Platten kann es zu Rissbildung infolge von
Austrocknung des Klebers kommen. Das ist ein Alarmzeichen, besonders im
Gartenbereich, wo Feuchtigkeit in den Rissen dem Boden sehr zusetzen kann.
Es ist unbedingt erforderlich, auf die richtige Zusammensetzung des Mortels bei
der Bodenverlegung zu achten.

Es gilt, zwischen Pflegemittel und Reinigungsmittel zu unterscheiden. Wahrend
ein Pflegemittel in den Boden eindringt und Schutzschichten bildet, reinigt das
Reinigungsmittel lediglich die Oberflache. Jeder Stein benétigt spezielle Mittel!
Es ist wichtig sich dabei unbedingt an die vom Hersteller empfohlenen Produk-
te zu halten. Handelsuibliche Steindle dringen in den Belag ein und harten die
Poren aus, was der Oberflache schmutz- und wasserabweisende Eigenschaften
verleiht. Bei hellen Materialien eignet sich wei3es Steindl, wohingegen warme
Farben am besten mit farblosem Ol gepflegt werden. Fugenzement wird in glei-
cher Weise behandelt wie der umgebende Stein.

Vor der Behandlung mit Steindl sollen Zementschleierreste, Fett, Pflegemittelres-
te und andere Verschmutzungen entfernt werden und der Boden muss komplett
trocken sein.

TIPP!

Wihrend der Bauphase ist der Boden besonders heikel, Schmutz und
Sand sollten regelmdBig zusammengekehrt bzw. aufgewischt werden.
Als effektive Abdeckung bewdhren sich luftdurchldssige Teppiche.




Das Steindl aufschiitteln und mit einem Pinsel oder Olroller auf einer Fliache
von 5-10m? auftragen. 5-10 Minuten lang einziehen lassen; stark saugende
Stellen eventuell nachélen. Uberschiissiges Ol mit einem Moosgummiwischer
abziehen. Verbliebene Olreste sofort mit einem hellem Pad trocken einpolieren,
bis kein (iberschiissiges Ol auf der Oberfliche verbleibt. Nach ca. 6-8 Stunden
nochmals mit einem hellen Pad nachpolieren; nach weiteren 12 Stunden ist der
Boden bereits begehbar. Die nachfolgende feuchte Reinigung durch Wischen
sollte erst 36 Stunden spater erfolgen.

Fir die Nassreinigung empfehlen sich Steinseife oder Meisterseifen aus dem
Fachhandel, eine gelegentliche Auffrischung erfolgt mit Steindl (wie oben be-
schrieben).

Impragnierungs-Mittel aus dem Fachhandel schiitzen Natursteinbdden vor
Fleckenbildung und bewahren das urspriingliche Aussehen des Steins fir viele
Jahre. Reinigungsmittel wie z.B. Badreiniger setzen der Impragnierung stark zu;
auch bildet eine Impragnierung keinen Schutz vor dem sogenannten ,Saurefra3“
bei Marmorboden.

6.5 KUNSTSTEIN / FLIESEN

Rutschfestigkeit, Hygiene, Schonheit und einen hohen Reinigungsstandard be-
halten Bodenfliesen fir viele Jahre, wenn man die Reinigungsanleitung befolgt.
Eine regelmaBige Reinigung mit warmem oder heiflem Wasser (besonders bei
Ol- und Fettflecken) und einem neutralen oder milden, alkalischen Reinigungs-
mittel (ph-Wert 6-8) entfernt einen Grof3teil des festsitzenden Schmutzes. Die
Wasser/Reinigungsmittel-Lésung 5-15 Minuten einwirken lassen und danach mit
sauberem Wasser griindlich nachsptilen. Fiir groBe Bereiche bewahrt sich der
Einsatz einer Putzmaschine, wobei auch Olflecken und Fett stellen eine groBRe
Rutschgefahr dar und sollten sofort mit Putzmitteln und heiBem Wasser entfernt
werden, anschlieBend mit sauberem Wasser nachspiilen.

In regelmdBigen Abstanden kann der FulBboden einer Reinigung mit Scheu-
erpulver (z.B. Siliciumsand oder handelstibliche Reinigungsmittel) unterzogen
werden, um festsitzenden Schmutz zu entfernen und den Boden insgesamt
aufzufrischen. Vor dem Trocknen werden die Riickstande mit sauberem Wasser
nachgespult. Diese Methode eignet sich auch fiir unglasierte Fliesen. Hoch-
druckreiniger entfernen festsitzenden Schmutz, kdnnen aber bei regelméaBiger
Anwendung die Fugen auswaschen.
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6.6 KUNSTSTOFF / PVC

Je nach Verschmutzung soll der Boden 1-2x pro Woche mit handelstiblichen
Glanz- oder Pflegeprodukten gereinigt werden. Staub und Verschmutzungen
werden so schlierenfrei entfernt.

Hartnéckige Flecken und Gummiabsatzstriche lassen sich mit Spezialprodukten
in Verbindung mit einem Tuch oder kratzfreiem Pad entfernen. Flecken sollten
maoglichst schnell entfernt werden, da sich bestimmte Fleckenarten bei der
Alterung im Belag festsetzen und danach nur mehr schwierig gesaubert werden
konnen.

6.7 KORK

Versiegelte Korkbdden 1-2x pro Woche mit einer Korkpflege aus dem Fachhan-
del (unverdiinnt) nebelfeucht mit einem fusselfreien Wischtuch diinn auftragen
und abwischen. Die Pflege gedlter und gewachster Korkboéden erfolgt wie bei
geodlten und gewachsten Holzboden.

6.8 LINOLEUM

Linoleum, Teppichbéden und Bodenbeldge sollten je nach Verschmutzungsgrad
1-2x pro Woche durch wischen gereinigt werden. Mit handelsiblichen Reini-
gungsmittel wird Schmutz und Staub schlieren- und wischspurenfrei entfernt;
die Boden erhalten dadurch auBerdem Schutz gegen chemische und mechani-
sche Einfliisse und die Schmutzhaftung wird verringert.

Alle 6-12 Monate sollen im Rahmen einer Grundreinigung hartnéackige Ver-
schmutzungen und alte Pflegeschichten vollsténdig entfernt werden. Dazu tragt
man eine handelsiibliche Grundreinigerlsung gleichmaBig auf den Boden auf
und verteilt diese. Nach der angegebenen Einwirkzeit wird die Flache syste-
matisch unter Verwendung einer Einscheibenmaschine und geeigneter Pads
bearbeitet. Fur kleine Flachen eignet sich auch ein Handschrubber. Anschlie-
Bend griindlich aufwischen und noch einmal ohne Reinigungsmittelzusatz nass
wischen. Nach vollstandigem Trocknen kann der Boden eingepflegt werden.
Achtung: Die Erstpflege friihestens 48 Stunden nach dem Verlegen vornehmen!
Absatzstriche und hartnackige Flecken (Dispersionsfarbe, Filzstift, Teer) entfernt
man so schnell wie mdglich mit einem Fleckenentferner aus dem Fachhandel.
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6.9 TEPPICH

Teppichpflege beginnt mit regelmaBigem Staubsaugen (1-2x pro Woche). Das
tragt nicht nur zu einer Verminderung der Staubmenge im Teppich bei, sondern
verbessert die Raumluft und das gesamte Raumklima. Leistungsstarke Biirsten-
sauger (eventuell mit rotierenden Birsten) saugen Staub- und Schmutzpartikel
auch tief aus dem Flor. Teppiche aus Wolle und Seide, handgewebte Teppiche
sowie alle hochflorigen Teppiche sind empfindlicher und sollten nur mit glatter
Dise abgesaugt werden.

Zur Schmutzvermeidung tragen Schmutzfangmatten im Eingangsbereich beil
Eine Nassreinigung bringt fasertiefe, hygienische Reinigung. Bei feuchtigkeits-
empfindlichen Teppichbdden wie z.B. Jute, Kokos, Sisal, Orientteppichen und
handgekniipften Teppichen ist davon abzusehen.

Vor der Nassreinigung den Teppichboden absaugen und hartnéckige Flecken
entfernen. Danach setzt man am besten eine Sprithextraktionsmaschine ein,
durch die der Reiniger in den Flor eingespriiht und das Schmutzwasser an-
schlieBend aufgesaugt wird. Fiir dauerhaften Schutz sorgt ein Teppichschutzmit-
tel, das auf den noch feuchten Teppich gespriiht wird. Nach der Reinigung den
Teppich gut trocknen lassen.

NATURFASER

Naturfaserteppiche sind oft empfindlicher und erfordern eine sorgsame Pflege.
Beim Staubsaugen empfiehlt sich die Verwendung einer glatten Dise und von
Nassreinigungen ist abzusehen.

KUNSTFASER

Teppichboden aus Kunstfaser mehrmals wochentlich mit einem leistungsstar-
ken Birstensauger absaugen. Dabei werden Schmutzpartikel tief aus dem

Flor beseitigt und die Florfasern wieder aufgerichtet. Flecken moglichst sofort
entfernen, nicht eintrocknen lassen! Verschiittete Flissigkeiten mit einem saug-
fahigem Tuch abtupfen; losen Schmutz aufsaugen. Flecken immer vom Rand
zur Fleckenmitte hin aufnehmen und dabei keine herkdmmlichen Haushaltsrei-
niger oder Spilmittel verwenden. Handelstiblichen Fleckentferner auf ein Tuch
sprithen und den Fleck durch Abtupfen aufnehmen, danach mit klarem Wasser
nachbearbeiten und trocken tupfen.
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7.1 FENSTER

Altere Fenster sind meist weniger dicht als moderne Produkte. Dadurch wird ein
kontinuierlicher Luftaustausch gewéhrleistet, der die Luftfeuchtigkeitim Raumre-
guliert - der allerdings auch fiir einen hohen Warmeverlust verantwortlich ist. Bei
modernen, dichten Fenster kondensiert die Feuchtigkeit an der kiihlsten Stelle
des Raumes, zumeist in den Ecken, und kann dort zur Bildung von Schimmelpilz
fuhren. Deshalb ist reichliches Liften des Raumes fiir das gesamte Wohnklima
unerldsslich!

In der Friih sollten alle Rdume 10-15 Minuten gelliftet werden, im Laufe des
Tages noch 3-4 mal, je nach Feuchtigkeitsanfall. Damit durch StoBliftung ein
intensiver Luftaustausch in kurzer Zeit statt finden kann, sollen Fenster ganz ge-
offnet — und nicht nur gekippt — werden. Wahrend des Liiftens sollte die Heizung
abgedreht sein; die Raumtemperatur sollte 15°C nicht unterschreiten. Um den
zeitbedingten Verschleil von Tiiren und Fenstern moglichst gering zu halten,
sollten alle Elemente von Zeit zu Zeit gewartet werden. Dazu gehdren Reinigung,
Pflege und Gangbarhaltung. Bei der Reinigung sollten keine scharfen Putz- und
Scheuermittel verwendet werden. Niemals sollten Fenster und Tiiren gewaltsam
geoffnet oder geschlossen werden; Stérungen miissen fachméannisch behoben
werden.

Einmal im Jahr sollten die beweglichen Teile geschmiert werden. Dafiir sollten
ausschlieBlich séure- und harzfreie Fette und Ole verwendet werden, die den
Korrosionsschutz der Beschlagteile nicht vermindern. Motordle, Néhmaschinen-
ol, Staufferfett und technische Vaseline sind hierfirr bestens geeignet. Wenn sich
Fenster oder Turren nicht leichtlaufig schlieen lassen, kann man sie an verschie-
denen Punkten der Beschldge nachstellen. Um fehlerhaften Einstellungen oder
Schéden vorzubeugen, sollte dies nur von einem Fachmann der Herstellerfirma
vorgenommen werden. Bei der Sduberung der Beschldge sollte selbst bei
hartnackigen Verschmutzungen nicht mit kantigen Werkzeugen, Stahlwolle etc.
hantiert werden, da sonst der Korrosionsschutz beschadigt werden kénnte.

Die Pflege und Reinigung der Glasscheiben sollte nur mit Wasser und ei-

nem handelsiiblichen Glasreinigungsmittel erfolgen. Um eine Verkratzung der
Scheiben zu vermeiden, sollten Verschmutzungen nie trocken oder mit scheu-
ernden Putzmitteln und Haushaltsschwammen abgewischt werden. Im unteren
waagrechten Teil des Blendrahmens befinden sich Entwésserungsoffnungen.
Diese sollten regelmédBig kontrolliert und gegebenenfalls von Schmutz befreit
werden, um einen einwandfreien Wasserablauf zu gewédhrleisten und Schaden
durch Wasseransammlungen zu vermeiden. Gummidichtungen kénnen durch
Kondenswasser, Temperaturschwankungen wie starke Sonneneinstrahlung und



Gefrieren sprode und pords werden oder gar verkleben. Deshalb sollte man die-
se vor und nach dem Winter einfetten. Dazu werden die Dichtungen vorab mit
Seifenlauge gereinigt, klar nachgesplilt und gut abgetrocknet. AnschlieBend wird
eine diinne Schicht Vaseline aufgetragen, um Risse in den Dichtungen zu ver-
meiden. Einmal jéhrlich sollten Dichtungen visuell und manuell inspiziert werden.
Doppelverglasungen sollten regelmaRig auf Wasser zwischen den beiden
Scheiben kontrolliert werden; der beste Zeitpunkt dafir ist es, wenn zwischen
dem Innen- und dem AufBenbereich gro3e Temperaturunterschiede herrschen.
Wasser zwischen einer Doppelverglasung deutet auf eine undichte Stelle in

der Isolierung hin, was schnellstmdglich von einem Fachmann repariert werden
muss.

7.1.1 HOLZFENSTER

Um die Holzoberflache der Fenster gegen Witterungseinfliisse zu starken, kann
man sie nach dem Fensterputzen mit etwas Pflegemilch behandeln. Dadurch
bildet sich ein Schutzfilm, der die Frische der Oberflache fiir einige Zeit bewahrt.
Auch Hydrohobeln, Versiegelung der Fugen und der Einsatz handelsiiblicher
Lasuren sorgen fiir eine witterungsbestandige Holzoberflache.

Gelangt Umgebungsstaub auf den Fensterrahmen, wartet man am besten auf
den nachsten Regen: dank der elektrostatisch neutralen Eigenschaft von Holz
wird der Staub einfach abgewaschen. Damit Holzfenster auch nach Jahrzehnten
wieder wie neu aussehen, kann man diese kostenglinstig streichen.

7.1.2 KUNSTSTOFFFENSTER

Kunststofffenster und -tiiren sind generell pflegeleicht und langlebig; moderne
Produkte halten bis zu 50 Jahre. Eine genaue Begutachtung der Kunststoffbau-
teile sollte mindestens einmal pro Jahr erfolgen, wobei besonderes Augenmerk
auf die Beschldge gelegt werden sollte. Nur wenn sie regelmaBig geolt oder ge-
fettet werden, bleiben sie tiber viele Jahre leichtgdngig und voll funktionstiichtig.

Zur Erhaltung der Leuchtkraft der Farbe sowie zur Reinigung von Ablagerun-
gen durch Rauch und Dunst, Verschmutzungen durch Regen, Autoabgasen
und Zigarettenqualm sollte das Fenster einmal im Monat von innen und au3en
mit lauwarmem Seifenwasser gereinigt werden. Danach mit klarem Wasser
nachspilen und abtrocknen, um Seifenriickstdnde zu entfernen. Aggressive
Reinigungsmittel sind absolut verzichtbar; ein Fetten und Olen des Rahmens ist
nicht notwendig. Bei hartnackigen Verschmutzungen bieten sich spezielle Kunst-
stoffreinigungsmittel des Herstellers an. Um eine Schadigung der Oberfliche
durch Uberdosierung zu vermeiden, muss die Gebrauchsanweisung unbedingt
befolgt werden. Unmittelbar nach der Montage sollten Kunststofffenster und
-tlren auf Verunreinigungen auf Profilen, Glas und Beschldgen durch verspritz-
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ten Zement oder Mortel gepriift werden. Den Kunststoffprofilen kdnnen derlei
Verunreinigungen nichts anhaben; bei Beschldagen und Glasscheiben kénnen
sie Veratzungen verursachen und sollten deshalb umgehend beseitigt werden.
Aggressive Reinigungsmittel haben zwar einen schnellen Reinigungseffekt, kon-
nen aber die Haltbarkeit der Oberflache der Beschldage vermindern. Das gilt auch
beim Entfernen von PU-Montageschaum: zeigt eine Wasser-Spilmittelldsung
keinen Erfolg, sollte ein vom Hersteller empfohlener Spezialreiniger verwendet
werden. Verputz- und Estricharbeiten nach der Fenstermontage sollte nur unter
ausreichender Beliiftung durchgefiihrt werden. Nur so kann verhindert werden,
dass das beim Trocknen entstehende Kondenswasser die Oberfldchen von
Profilen und Beschlagen angreift.

Um hartnackigen Verschmutzungen beim Fenstereinbau vorzubeugen, versehen
viele Fensterhersteller die Rahmen der Kunststofffenster mit einer Schutzfolie,
welche spatestens 14 Tage nach dem Einbau entfernt werden sollte! Kondens-
wasser und Sonnenlicht kdnnen sonst die Folie in die Oberflache einbrennen”
lassen, wodurch deren Entfernung ohne aggressive Mittel fast unmoglich ist.
Mit Seifenwasser lasst sich die Folie riickstandfrei entfernen; dazu keine spitzen
Gegenstande oder Spachteln verwenden, um Kratzer zu vermeiden.

Rahmen- und Fliigelprofile sollten gelegentlich mit Wasser und einem milden
Spilmittel abgewaschen werden, um die Farbbrillanz zu erhalten und die
Oberflache vor Schadstoffen aus der Luft zu schiitzen. Diese Behandlung gilt
auch fir farbige oder mit Holzdekoren versehene Fenster und Tiiren. Von groben
Scheuermitteln ist unbedingt abzusehen. Auch bei der Sduberung der Dichtun-
gen in Rahmen und Fliigel und bei Kunststoffprofilen sollten Aceton, Nitro-
Verdiinnungen, Benzin o.a. keinesfalls zum Einsatz kommen. Bei hartnackigen
Verschmutzungen ist unbedingt auf die vom Lieferanten empfohlenen Pflegehin-
weise zu achten.

TIPP!

Bei starken Verfdrbungen von Kunststofffenstern empfiehlt sich eine
vorsichtige Behandlung mit Ceran-Kochfeld-Reiniger.




Mit der Zeit kann es bei weien Kunststofffenstern zu Verfarbungen und Vergil-
bungen durch Sonneneinwirkung kommen. Farbige Kunststofffenster kdnnen
durch das UV-Licht der Sonne an Farbbrillanz einbiiBen. Von Innen setzen dem
Kunststofffenster Rauch und Kiichenddampfe zu. Verschmutzte Fensterrahmen
beglinstigen den Verfarbungsprozess und sollten regelmdBig gereinigt werden,
damit sich der Schmutz nicht in die Oberflache ,frisst”. Am besten eignen sich
dazu spezielle Reiniger fiir weile oder farbige Kunststoffoberflachen, die einen
schmutzabweisenden Schutzfilm bilden.

Bei geringer Verschmutzung reicht zumeist eine regelmafige Reinigung mit
Wasser und Spulmittel aus. Wenn der Schmutz schon tief im Kunststoff sitzt,
gestaltet sich die Reinigung schwieriger. Backofenspray ist zwar effektiv gegen
hartnackigen Schmutz, kann aber durch seine aggressiven Inhaltsstoffe die
Kunststoffoberflache angreifen und sollte deshalb nur mit grof3er Vorsicht ange-
wendet werden.

Ist nur die Oberflache vergilbt, kann Abschmirgeln und Polieren zur Losung des
Problems fiihren. Die Wirkung sollte unbedingt vorab durch das Abtragen der
Oberflache mit einer Ziehklinge an einer nicht sichtbaren Stelle gepriift werden.
Durchgehende Verfarbungen am gesamten Fenster lackiert man am besten mit
weilem Fensterlack.

7.1.3 ALUFENSTER

Die Reinigung von Aluminium-Elementen bei Fenstern und Tiren sollte am
besten zugleich mit den Fensterscheiben erfolgen. Die Alu-Oberflache sollte
handwarm sein; direkte Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden. Zur Reinigung
eignet sich sauberes Wasser (maximal 25°C) sowie mildes, neutrales Putzmittel
und ein weicher Schwamm, Lappen oder Tuch. Es diirfen nur Pflegemittel ver-
wendet werden, die ausdrticklich fiir Aluminiumoberflichen geeignet sind! Nach
der Reinigung wird die Stelle mit klarem kaltem Wasser abgespiilt und

gut getrocknet.

Scheuermittel und scheuernde Schwamme sowie Stahlwolle und Schmirgelpa-
pier sollten nicht verwendet werden. Keinesfalls diirfen Lésemittel wie Alkohol,
Benzin, Aceton oder alkalihaltige Produkte wie Ammoniak oder Natronlauge in
Kontakt mit der Oberfliche kommen; auch Dampfstrahler sind nicht geeignet.
Einmal im Jahr sollten Rahmen und Profiloberflachen gereinigt werden; an Orten
mit hoher Umweltbelastung kann die Reinigung je nach Verschmutzungsgrad
ofter erfolgen.

Profilkanile, Beschlagsteile, Offnungen und alle anderen leicht zugénglichen
Komponenten werden mittels Pinsel oder Lappen gesdubert; zur Entfernung
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von Staub empfiehlt sich ein Handstaubsauger. Dichtungen diirfen nie aus der
Halterung entfernt werden; ihre Reinigung erfolgt wie jene der Oberflachen.
Pulverbeschichtete Alu-Fenster und -Turprofile befreit man von leichtem
Schmutz mit Schwamm und Wasser sowie einem neutralen Reinigungsmittel.
Verbleibende Wischspuren und sichtbare Wassertropfenverlaufe bringt man

mit einem Fensterleder zum Verschwinden. 1-2mal pro Jahr empfiehlt sich eine
konservierende Reinigung: Dafiir wird ein Konservierungsmittel (zum Beispiel Au-
towachs) mit einem weichen Tuch oder Putzwolle aufgetragen. Bei hartnackigen
Verschmutzungen schafft Autopolitur Abhilfe.

Scheuermilch, Scheuerpulver, Scheuerschwamme sowie Lésungsmittel (Nitro-
Verdiinnung) verursachen Schaden auf pulverbeschichteten Oberflachen!

Bei eloxierten Oberflachen sollte man darauf achten, sie wahrend der Bauzeit
vor Kalk- und Mortelspritzern mittels einer selbstklebenden Kunststofffolie zu
schiitzen. Bei starken Verschmutzungen sowie bei der ersten Grundreinigung
kann ein ,abtragender” Reiniger verwendet werden. Die normale, regelméfige
Reinigung erfolgt wie bei pulverbeschichteten Oberflachen.

7.2 TUREN
7.2 KUNSTSTOFI——FUREN siehe Fenster
7.2.2 HOLZTUREN

Haustliren aus Holz sind standig klimatischen Wechselwirkungen von Hitze,
Kalte, Nasse und Sonneneinstrahlung ausgesetzt, manchmal auflerdem noch
Insekten und Pilzen. Besonders an der wetterexponierten AuBBenseite bendotigt
die Oberflache einen sachgerechten Holz- und Wetterschutz, beginnend mit
einer Grundierung, die holzstérenden Organismen und holzverfarbenden Pilzen
vorbeugt. Ublicherweise werden diese SchutzmaBnahmen bereits beim Herstel-
ler durchgefiihrt.

Mit Geschick beim Heimwerken kann dies bei alten Tiiren auch selbst bewerk-
stelligt werden. Nach Vorarbeiten wie Abbeizen, Abschleifen etc. wird die Ober-
flaiche mit einem gepriften Holzschutzmittel behandelt: Fir Qualitat steht das
Gltezeichen ,RAL-Holzschutzmittel”. Wird das Mittel vorschriftsgemaR ange-
wandlt, ist es gesundheitlich unbedenklich und wirksam gegen Holzschadlinge.
Die AuBenseiten-Grundierung bewirkt den Schutz des Holzes; ein Anstrich mit
Lasur oder Farbe bietet auBerdem individuellen Gestaltungsspielraum. Empfeh-
lenswert sind mittlere Farbtone, da dunkle oder schwarze Anstriche unter Son-
neneinstrahlung zu einer Aufheizung fiihren kdnnen, welche wiederum starke
Formanderungen und Oberflachenrisse zur Folge haben kénnen.



Ebenso wie mit Holzlasuren ist auch mit deckenden Anstrichen und Lacken auf
Wasserbasis zu verfahren. Die wasserabweisenden Eigenschaften des Anstrichs
dirfen den Feuchtigkeitsaustausch des Holzes nicht behindern. Dariiber hinaus
muss Lack die natirlichen Bewegungen des Holzes mitmachen.

7.2.3 LACKTUREN MATT siehe Korpusmobel
7.2.4 HOGHGLANZTUREN siehe Korpusmaobel
7.2.5 GLASTUREN siehe Arbeitsflachen

7.3 TURSCHNALLEN
7.3.7 ALUMINIUM

Aluminium-Beschldage werden durch eine Eloxalschicht geschiitzt und benétigen
keine spezielle Pflege. Verschmutzungen werden einfach mit einem feuchten
Tuch abgewischt.

7.3.2 EDELSTAHL ROSTFREI

Beschldge aus rostfreiem Edelstahl sind einfach zu pflegen. Schmutz wird mit
einem feuchten Tuch entfernt; Rostspuren an den Auf3enbeschldgen (Flugrost)
lassen sich durch kréftiges Reiben beseitigen. Edelstahl matt gebirstet ist
auBerordentlichunempfindlich.Polierte Edelstahl-Teilestelleneine umweltfreund-
liche Alternative zu verchromten Oberfléchen dar.

7.3.3 MESSING

Messing neigt zur Korrosion. Wirksam dagegen sind regelmaBiges Putzen,

oder der Einsatz von lackierten oder gewachsten Oberflachen. Messingteile mit
gewachster Oberflache werden durch den taglichen Gebrauch ausreichend po-
liert. Jene Teile, die weniger im Einsatz sind, nehmen eine braune bis graugriine
Patina an.

Lackierte Messingbeschldge verlieren ihren Glanz, wenn Schaden im Lack
auftreten und sind dann interkristalliner Korrosion ausgesetzt.
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7.4 GARDINEN

Man sollte die Gardinen erst unmittelbar vor der Wasche abnehmen. Rostfreies
Gardinenzubehor (z.B. Haken und Clips) wird nicht entfernt. Gardinen missen
vor dem Waschen entstaubt werden; am besten schiittelt man sie im Freien
grindlich aus. Vor dem Waschen miissen abnehmbare Bleibander entfernt wer-
den. Moderne Waschmaschinen verfiigen tiber ein Schonprogramm, welches
fur die Gardinenwasche geeignet ist.

Um ein Verknittern in der Waschmaschine zu verhindern, sollte diese nicht zu voll
gepackt werden. Als Richtwert gilt: In eine Waschtrommel mit 5kg Fassungsver-
mégen passen 10-12m? Gardine. Man wéscht diese im Feinwaschgang mit viel
Wasser. Gardinen sollten nicht in einem Kissenbezug gewaschen werden, um
Beschadigungen und starkes Knittern zu vermeiden.

Bei stark verschmutzten Gardinen hat es sich bewahrt, diese Giber Nacht in viel
Wasser einzuweichen und eine Handvoll Speisesalz hinzuzufligen. Am néachsten
Tag wascht man die Gardinen wie oben beschrieben.

Die gewaschenen Gardinen sollten nicht ausgewrungen oder geschleudert wer-
den, um sie nicht zu zerknittern. Am besten hangt man sie in feuchtem Zustand
auf und zieht - falls vorhanden - Bleibénder ein. Bligeln ist nur bei entsprechen-
dem Symbol bei der Pflegeanleitung méglich. Gardinen ohne Bleibdnder werden
durch das Anbringen von Tischdecken-Gewichten glatt gezogen. Vergilbte oder
graue Gardinen werden wieder weil3, indem man dem Spulmittel im Spulfach ei-
nen Schuss Zitrone, etwas Essig und %2 Packchen Backpulver beifiigt. Anstelle
von Backpulver kann etwas Natron verwendet werden.

Eine weitere glinstige MaBnahme fiir wei3e Gardinen sind Gebissreiniger: ein-
fach zwei bis drei Tabletten zur Wasche geben und das Programm normal laufen
lassen.

Spezielle Gardinen-Waschmittel enthalten meist Bleichmittel, die sehr schmut-
zige, vergilbte Gardinen wieder in neuem Glanz erstrahlen lassen. Fir diese
hartnackigen Flecken eignen sich auch Chlorreiniger: einfach die Gardinen

in Wasser mit einem Schuss Chlorreiniger Gber Nacht einweichen und am
ndchsten Tag wie gewohnt waschen. Das Chlor entfaltet so seine bleichende
Wirkung und toten obendrein Bakterien und Keime. Diese Mafnahme nur mit
Handschuhen durchfiihren; normale Kleidung sollte nicht in Beriihrung mit dem
Mittel kommen.



7.5 LAMELLEN

Wer Lamellenvorhange kauft, bekommt die Empfehlung, diese alle paar Jahre
durch spezielle Gerdte bzw. mit Hilfe von Ultraschall (bei wasserundurchlassigen
Materialien) von einem Profi reinigen zu lassen. Durch regelmaRige Reinigung
kann man dieses kostspielige und aufwéandige Verfahren zumindest hinaus-
zdgern. Am besten achtet man beim Kauf auf waschbare Lamellen (z.B. aus
Polyesterfasern) oder Glasfasern. Waschbare Lamellen reinigt man alle 2-3
Jahre, da durch starke Sonneneinstrahlung der Schmutz ins Material regelrecht
Leingebrannt” wird.

Wenn Unsicherheit tiber die Waschbarkeit der Lamellen besteht, probiert man
es einfach an einer Lamelle aus. Die regelmaBige Reinigung besteht darin, die
Streifen mit einem feuchten Tuch und eventuell etwas Spulmittel abzureiben und
mit klarem Wasser nachzuspiilen. In regelmaBigen Intervallen sollten die Lamel-
len mit trockenen, sauberen Tiichern oder einer weichen Biiste abgerieben oder
bei geringer Wattzahl abgesaugt werden.

Bei einer griindlichen Reinigung missen die Verbindungsketten und Gewichte
geldst und in Wasser mit einem Schuss Reinigungsmittel gereinigt werden;
anschlieend alles klar nachspdlen.

Waschbare Lamellen werden streifenweise abgehdngt und einzeln zu locke-

ren Schnecken ohne Knicke gerollt. Da die Verschmutzung oben geringer ist,
beginnt man hochkant und oben. Fixiert wird die Rolle mit einem breiten, hellen
Gummiband: Man kann auch jede Rolle einzeln in ein Wéschenetz stecken.

Die Rollen werden in der Dusch- oder Badewanne mit Feinwaschmittel oder

bei weillen Streifen mit einem Feinwaschmittel fiir weifle Gardinen von Hand bei
maximal 30°C gewaschen. Um das Ergebnis zu optimieren und Knitteranfallig-
keit zu reduzieren kdnnen die Streifen vor der Wéasche in der Wanne eingeweicht
werden. Dabei ist Vorsicht angebracht, da die Lamellenkanten hart und scharf
sind.

Nach dem Abspiilen werden die Rollen hochkant zum Abtropfen auf ein
Handtuch gestellt und in feuchtem Zustand aufgehangt. Etwaige Knitterfalten
sollten vorher ausgebuigelt werden, anschlieBend kdnnen Gewichte und Ketten
befestigt werden. Idealerweise werden die Lamellen zum Trocknen senkrecht
zum Fenster eingestellt.



7.6 ROLLOS

Vor der Wédsche muss der Beschwerungsstab aus dem Rollo gezogen werden.
Danach werden die Zugschniire aus der Schnurfiihrung des Schienenhalters
entfernt und das Rollo kann von der Trdgerschiene abgezogen werden. Die Zug-
schniire werden lose verknotet und dem Rollo zur Wasche in einem Wasche-
sack beigelegt.

TIPP!

Bei der Reinigung von Lamellenvorhdngen werde die Lamellen
zum Trocknen senkrecht zum Fenster eingestellt.
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8.1 HOLZ

8.1.1 HEIMISCHE LAUBHOLZER

AHORN
Ahornholz ist fast weil3, sehr homogen und dekorativ, vergilbt mit der Zeit bei
Sonneneinstrahlung. Es wird gerne fiir Mébelfurniere und Tischplatten verwendet.

BUCHE

Das blassgelbe bis rétliche Buchenholz ist schlicht im Aussehen und dunkelt
langsam nach. Buche findet Verwendung als Konstruktionsholz und ist beliebt
als Parkettboden, fiir Treppen sowie fiir einfache Mébel und Sitzmobel.

FICHE

Das dekorative Eichenholz ist graubraun bis hellrétlichbraun und dunkelt nach.
Eiche wird als hochwertiges Konstruktionsholz und als Bodenholz genutzt und
steht im Mobelbau fiir hochwertige Massiv- und Furniermdbel.

ESCHE
Grau bis Oliv ist die Farbung des Eschenholzes, oft unregelmaflig gestreift oder
wolkig gefarbt. Esche wird als Furnierholz verwendet.

KIRSCHBAUM

Kirschenholz hat eine rotbraune Farbe und ist sehr dekorativ. Massiv- und Fur-
niermobel aus Kirsche sind besonders in Ess- und Schlafzimmern sehr beliebt,
auch Tafelungen werden oft aus Kirschholz gemacht.

NUSS

Nussholz ist grau bis dunkelbraun, unterschiedlich stark gemasert und oft streifig
oder wolkig geférbt. Das dekorative Holz wird fir Vollholz- oder Furniermobel
sowie fiir Téfelungen, Parkettbdden und Turen verwendet.

8.1.2 HEIMISCHE NADELHOLZER

HCHTE

Die Fichte besticht durch rétlich-gelbe Farbung und charakteristische Maserung
mit Astlochern. Sowohl als Konstruktionsholz als auch fiir Wand- und Deckenta-
felungen, Turen und Mobel wird Fichte gerne eingesetzt.



LARCHE

Das rétlich-braune Larchenholz zeigt deutliche Streifen und wirkt rustikal. Es
ist beliebt als Konstruktionsholz sowie flr Tiren und Tore, Mébelfurniere und
Zimmerdecken.

/RBE

Zirbenholz ist gelblich-weil3 (Splintholz) oder rétlich (Kernholz), weist deutliche
Astmuster auf und wird im rustikalen Bereich als Mobelholz und Holz fir Téfe-
lungen eingesetzt. Zirbenholz hat nachweislich positive Auswirkungen auf die
Schlafqualitét, Herzfrequenz und das generelle Wohlbefinden.

8.1.3 TROPISCHE HOLZER

MAHAGONI

Das rotbraune Mahagoniholz hat zumeist eine starke Maserung. Es wird fiir
hochwertige Massiv- und Furniermébel sowie fiir Tiren verwendet.

TEAKHOLZ

Die hell- bis mittelbraune Farbung dunkelt mit der Zeit nach und ist oft von
schwarzbraunen Adern durchzogen. Teakholz wird vor allem als besonders
hochwertiges Konstruktionsholz sowie fiir wertvolle Mébel (massiv und furniert)
verwendet.

/EBRANO

Charakteristisch flr Zebrano ist die graulich braune Farbe mit den dunkel- bis
olivbraunen Streifen, wodurch es seine dekorative Wirkung entfaltet. Es findet
als hochwertiges Furnierholz fiir grof3flichige Mébelfronten sowie Vertafelungen
Einzug in die Wohnung.

PALISANDER

Palisanderholz ist dunkelbraun bis violett getont und ist von regelmafBigen dunk-
len Adern durchzogen. Es wird fiir wertvolle Mébelfurniere und feinen Innenaus-
bau eingesetzt.

EBENHOLZ (MAKASSAR)

Schwarz gefarbt und ungleichmagig rétlich-braun gestreift prasentiert sich das
dulBerst dekorative Ebenholz. Vertédfelungen und furnierte hochwertige Mébel
sind die hauptsachlichen Verwendungsgebiete.



P.MAX

MASSMOBEL

8.2 STEIN

8.2.1 NATURSTEIN

GRANIT

Granite sind Tiefengesteine und setzen sich in unterschiedlichen Anteilen aus
Feldspat und Quarz sowie Glimmer oder anderen dunklen Mineralien zusammen.
Daher existieren sie in sehr dunkler bis relativ heller Auspragung. Dieses sehr
harte und dekorative Material wird gerne fiir Kiichenarbeitsplatten verwendet.

MARMOR

Marmor entsteht durch Hitze und Druck im Erdinneren aus Kalkstein oder ande-
ren karbonatreichen Gesteinen. Es ist ein sehr harter Naturstein, der in verschie-
densten Farben existiert. Marmor findet als luxuridse Boden- und Wandfliesen,
Arbeitsplatten und Wandverkleidungen Einsatz.

SCHEFER

Schiefer ist ein robuster und strapazierfahiger Naturstein, der nach guter
Versiegelung sehr pflegeleicht ist. Er wird gerne im Kiichen- und Badbereich
verwendet und eignet sich wegen seiner warmespeichernden Eigenschaft gut
als Bodenbelag.

SOLNHOFENER

Dieser cremefarbene bis ockergelbe Kalkstein ist sehr widerstandfahig und ein
guter Warmespeicher und -leiter. Er wird Gberwiegend zu Boden- und Treppen-
beldgen und Wandfliesen verarbeitet.

QUARAT

Reiner Quarzit ist weil bis weilgrau, verschiedene Farbténe entstehen durch
Beimengung von anderen Mineralien. Der harte Naturstein findet als Bodenbelag
sowie in Blockform auch als Arbeitsplatten Verwendung.

8.2.2 KUNSTSTEIN

ZEMENTBINDUNG

Zementbindungen bestehen aus zwei verschiedenen Mineralmischungen
(Zement und Gesteins-Splitt bzw. Zement und Beton), die libereinander aufge-
bracht und zu Plattten verarbeitet werden. Sie werden Gberwiegend fiir Boden-
und Treppenbeldge verwendet.

HAR/BINDUNG

Dieser Kunststein entsteht durch die Vermengung von Gesteinsmehl, Kunstharz
und Farbpigmenten und besticht durch hohe Qulitat und Bruchfestigkeit. Er wird
gerne fur Kiichenarbeitsplatten verwendet.



8.3 LEDER

Leder ist durch Gerben haltbar gemachte Tierhaut. Echtes Leder muss unge-
spaltene oder unter Erhaltung der gewachsenen Fasern gespaltene Tierhaut
sein. Dieses Naturmaterial ist sehr strapazierfahig und warm. Kleine Unregel-
maBigkeiten im Leder haben ihren Ursprung in Insektenbissen oder kleineren
Verletzungen des Tiers und sind kein Zeichen minderer Qualitat, sondern Garant
fur ein Naturprodukt.

8.3.1 GLATTLEDER

Glattleder gibt es in durchgefarbter Variante (Anilin-Leder) oder mit einer Farb-
schicht versehen (Nappaleder und Semianilin). Besonders beliebt ist Nappale-
der, bei dem verschiedene Tierhdute mit der Haarseite nach auf3en (=narbensei-
tig) verarbeitet werden. Es ist sehr weich und weist die typische Lederstruktur auf.

RIND

Rindsleder ist ein sehr festes und strapazierfahiges Leder, das aber trotzdem
geschmeidig ist. Rindsledermobel sind besonders fiir starke Beanspruchung
geeignet.

KALBSLEDER
Kalbsleder ist weicher und anschmiegsamer als Rindsleder, aber trotzdem fest
und sehr gleichmagBig in seiner Struktur.

JEGE
Das duf3erst feine Ziegenleder ist glatt, geschmeidig und sehr widerstandsfahig.

8.3.2 RAULEDER (GESCHLIFFENES LEDER)

Rauleder hat eine mehr oder weniger samtige Oberflaiche wodurch sich eine
schone Struktur ergibt und es sich warm anfihlt.

NUBUK
Nubukleder ist narbenseitig (also mit der Haarseite nach au3en) geschliffenes
Leder, und weist einen feinen Flor auf.
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VELOURLEDER
Als Velourleder wird die unbeschichtete Riickseite des Leders bezeichnet, die
nach auB3en verarbeitet wird. Es hat einen groberen Flor als Nubukleder.

8.3.3 KUNSTLEDER

Kunstleder sehen aus wie Leder, erreichen aber nicht anndhernd die Eigen-
schaften von echtem Leder (Atmungsaktivitdt, etc.)




8.4 TEXTILIEN

8.4.1 NATURFASER

BAUMWOLLE

Baumwolle wird aus den Samenhaaren der Baumwollpflanzen gewonnen. Die
langen Fasern werden zu diinnen Faden gesponnen und fiir Textilien verwendet.
Baumwolltextiliensind leichtentflammbar, kdnnenjedoch gekochtodersterilisiert
werden. Sie sind bestédndig gegen Hitze und Lauge und daher auch bei haufiger
Reinigung langlebig. Baumwolle findet als Uberzugsstoff oder bei Vorhidngen
und Accessoires Einsatz.

WOLLE

Wolle wird am hdufigsten aus den Haaren von Schafen, Ziegen oder Kamelen
erzeugt, die gewaschen, gekdmmt oder kardiert, gefarbt und zu Garn verspon-
nen werden. Wolle hat eine naturliche Thermo-Regulationseigenschaft, und ist
schmutz- und wasserabweisend. Im Wohnbereich wird Wolle fir Teppiche und
Accessoires verwendet.

LEINEN

Leinen ist die Faser aus den Stéangeln der Flachspflanze, aus der Gewebe

oder Tuch gefertigt wird. Es ist antistatisch, sehr rei3fest und sehr unelastisch,
weshalb es leicht knittert. Es ist unempfindlich gegen Waschmittel, hohe Tempe-
raturen und chemische Reinigung, jedoch empfindlich gegen Reibung. Es wird
tiberwiegend als Uberzugsstoff oder fiir Vorhdnge und Accessoires verwendet.

8.4.2 KUNSTFASER

VISKOSE

Diese naturnahe Faser wird aus Cellulose hergestellt und dahnelt von Beschaffen-
heit und Aussehen der Baumwollfaser. Sie lasst sich gut farben und bedrucken
und ist atmungsaktiv und temperaturausgleichend. Viskose wird fiir Matratzen-
auflagen, Teppiche, Mébelstoffe und Dekorationsstoffe verwendet.

POLYESTER

Polyester ist eine der hdufigsten Kunstfasern. Es ist sehr rei3fest, und knitterfrei
nimmt kaum Feuchtigkeit auf. Polyester wird fuir Bezugs- und Dekorstoffe sowie
fur Teppiche verwendet.
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POLYURETHAN (ELASTHAN)

Polyurethan ist ein vielseitiges Produkt, das je nach Zusammensetzung elastisch
oder unelastisch sein kann. In elastischer Form findet es in Matratzen Verwen-
dung, ausgehdrtet wird es gerne als Dichtstoff und fiir FuBbdden verwendet.
Auch in Lacken ist oft Polyurethan enthalten.

POLYACRYI

Polyacryl ist eine leicht farbbare, harte und steife Faser, die gegen Chemikalien
und Lésungsmittel resistent ist. Sie ist jedoch hitzeempfindlich. Im Wohnbereich
wird die Faser fiir Vorhdnge, Teppiche und Accessoires genutzt.

MIKROFASER

Mikrofasern kdnnen aus verschiedenen Materialien bestehen und sind extrem
feine Fasern — ihr Durchmesser betragt etwa ein Hundertstel des Durchmessers
eines menschlichen Haares. Sie werden zu Faden zusammengepackt, sind
ausgesprochen weich und formstabil und als Textilien sehr resistent gegen
Fusseln. Daher finden Sie gerne Verwendung als Mobelbezugsstoff.



ERSTE HILFE’
FUR POLSTERMOBEL

TEIL 1

Schmutz Baumwolle nstfaser

Bier Sofort auftupfen, Tuch mit lauwarmer Feinwaschmittel-Wasser-Losung tranken, Fleck Sofort auftupfen, Tuch mit lauwarmer Feinwaschmittel-Wasser-Losung
auswaschen, mit klarem Wasser nachwischen. trénken, Fleck auswaschen, mit Klarem Wasser nachwischen.

Blut Sofort mit KALTER Feinwaschmittel-Wasser-Losung auswaschen, mit klarem Wasser Sofort mit KALTER Feinwaschmittel- Wasser-Losung auswaschen, mit
nachwischen. klarem Wasser nachwischen

Creme Cremereste mit Messerriicken abnehmen, Fleck mit lauwarmer Feinwaschmittel- Cremereste mit Messerrticken abnehmen, Fleck mit lauwarmer Feinwasch-
Wasser-Losung vorsichtig abreiben, mit klarem Wasser nachwischen mittel-Wasser-Losung vorsichtig abreiben, mit klarem Wasser nachwischen.

Ei Sofort mit KAITER Feinwaschmittel-Wasser-Losung auswaschen, mit klarem Wasser Sofort mit KAITER Feinwaschmittel-Wasser-Losung auswaschen, mit
nachwischen. klarem Wasser nachwischen.

Erbrochenes Sofort mit LAUWARMER Feinwaschmittel-Wasser-Ldsung auswaschen. Restflecken Sofort mit LAUWARMER Feinwaschmittel-Wasser-Ldsung auswaschen.
nach dem Trocknen mit Waschbenzin behandeln. Restflecken nach dem Trocknen mit Waschbenzin behandeln.

Fett Mit Waschbenzin, Aceton, Spiritus oder handelsiiblichem Fleckentferner entfernen. g/r\;wzﬂigcﬂhbemm‘ Aceton, Spirius oder handeisUblichem Fleckenfemer

Filzstift Mit Waschbenzin, Aceton, Spiritus oder handelsiiblichem Fleckentferner entfernen. Z‘;mﬁzﬁhbmm‘ Aceton, Spirtus oder handelstblichem Fleckentfemer

Fruchtsaft Sofort mit lauwarmer Feinwaschmittel-Wasser-Ldsung auswaschen, mit klarem Wasser Sofort mit lauwamer Feinwaschmittel-Wasser-Losung auswaschen, mit
nachreinigen. Klarem Wasser nachreinigen.

GemUse Sofort mit lauwarmer Feinwaschmi -Losung auswaschen, mit klarem Wasser Sofort mit lauwamer Feinwaschr -Losung auswaschen, mit

nachreinigen.

klarem Wasser nachreinigen.

Kaffee (ohne Milch)

Tuch mit Benzinseife trénken, vorsichtig abtupfen, mit klarem, lauwarmem Wasser
griindliich nachwischen.

Tuch mit Benzinseife trénken, vorsichtig abtupfen, mit klarem, lauwarmem
Wasser griindlich nachwischen.

Sofort mit LAUWARMER Feinwaschmitiel-Wasser-Ldsung auswaschen. Restflecken

Sofort mit LAUWARMER Feinwaschmittel-Wasser-Ldsung auswaschen.

Kakao nach dem Trocknen mit Waschbenzin behandeln. Restflecken nach dem Trocknen mit Waschbenzin behandeln.
Kaugummi Mit Athylalkohol behandeln, vorsichtig entfernen Mit Athylalkohol behandeln, vorsichtig entfernen
Ketchu Sofort mit lauwarmer Feinwaschmittel-Wasser-Losung auswaschen, mit klarem Wasser Sofort mit lauwamer Feinwasct -Wasser-Losung auswaschen, mit
P nachreinigen. Klarem Wasser nachreinigen,
Kot Sofort mit KAITEM Wasser (ev. Losung mit mildem Shampoo) auswaschen, anschlieBend Sofort mit KALTEM Wasser (ev. Losung mit mildem Shampoo) auswaschen,
gleich trockenwischen. anschlieBend gleich trockenwischen.
Mit Waschbenzin vorsichtig abtupfen, nicht reiben. Mit klarem Wasser grindiich Mit Waschbenzin vorsichtig abtupfen, nicht reiben. Mit klarem Wasser
Kugelschreiber nachwischen grindlich nachwischen.
Tuch mit Waschbenzin, Aceton, Spiritus oder handelsiblichem Fleckent-
Tuch mit Waschbenzin, Aceton, Spiritus oder handelsiiblichem Fleckentferner tranken, - N iy M
LLack Fleck vorsichig abreiben, mit Kerem Wasser grtindich nachwischen. fermer tréinken, Fleck vorsichtig abreiben, mit kiarem Wasser griindlich
nachwischen.
Limonade Mit LAUWARMER Feinwaschmittel-Wasser-Ldsung auswaschen, mit klarem Wasser Mit LAUWARMER Feinwasct -Wasser-Losung auswaschen, mit
griindlich nachwischen. Klarem Wassser griindlich nachwischen.
A . it V
Lippenstift Mit Waschbenzin vorsichtig abreiben, mit klarem Wasser griindlich nachwischen. ’thcngpgﬁwm vorsichiig abreiben, mit arem Wasser grindich
Malfarbe Mit Waschbenzin, Aceton, Spiritus oder handelstiblichem Fleckentferner entfernen. mgﬁ:ﬁhbmm‘ Aceton, Spiritus oder handelstolichem Fleckentfemer
Marmelade Sofort mit LAUWARMER Feinwaschmittel-Wasser-Ldsung auswaschen. Restflecken Sofort mit LAUWARMER Feinwaschmittel-Wasser-Ldsung auswaschen.
nach dem Trocknen mit Waschbenzin behandeln. Restflecken nach dem Trocknen mit Waschbenzin behandeln.
Mayonnaise Sofort mit LAUWARMER Feinwaschmittel-Wasser-Lasung auswaschen. Restflecken Sofort mit LAUWARMER Feinwaschmittel-Wasser-Ldsung auswaschen.
Y nach dem Trocknen mit Waschbenzin behandeln. Restflecken nach dem Trocknen mit Waschbenzin behandeln,
Milch Sofort mit LAUWARMER Feinwaschmittel- Wasser-Losung auswaschen. Restflecken Sofort mit LAUWARMER Feinwaschmittel- Wasser-Losung auswaschen
! nach dem Trocknen mit Waschbenzin behandeln Restflecken nach dem Trocknen mit Waschbenzin behandeln,
Obst Tuch mit handelstiblichem Fleckentferner trénken, vorsichtig abreiben, mit klarem Tuch mit handelstiblichem Fleckentferner trénken, vorsichtig abreiben, mit
Wasser griindlich nachwischen. Klarem Wasser grtindlich nachwischen
ol Tuch mit Waschbenzin tranken, Fleck vorsichtig abreiben. Mit klarem Wasser Tuch mit Waschbenzin trénken, Fleck vorsichtig abreiben. Mit klarem
nachwischen. Wasser nachwischen.
Parfum Sofort mit LAUWARMER Feinwaschmittel-Wasser-Ldsung auswaschen. Restflecken Sofort mit LAUWARMER Feinwaschmittel-Wasser-Ldsung auswaschen.
u nach dem Trocknen mit Waschbenzin behandeln. Restflecken nach dem Trocknen mit Waschbenzin behandeln.
RUB Sofort mit LAUWARMER Feinwaschmittel-Wasser-Ldsung auswaschen. Restflecken Sofort mit LAUWARMER Feinwaschmittel-Wasser-Ldsung auswaschen.
nach dem Trocknen mit Waschbenzin behandeln. Restflecken nach dem Trocknen mit Waschbenzin behandeln,
Schokolade Kernseife in Wasser auflésen, Tuch trdnken, Fleck vorsichtig abreiben, mit klarem Kernseife in Wasser aufldsen, Tuch tranken, Fleck vorsichtig abreiben, mit
7 g Wasser gut nachwischen Klarem Wasser gut nachwischen.
Suppe Sofort mit LAUWARMER Feinwaschmittel-Wasser-Losung auswaschen. Restflecken Sofort mit LAUWARMER Feinwaschmittel-Wasser-Losung auswaschen
upp nach dem Trocknen mit Waschbenzin behandeln Restflecken nach dem Trocknen mit Waschbenzin behandeln,
v
Schuhcreme Mit Waschbenzin, Aceton, Spirtus oder handelsiblichem Fleckentferer entiemen glbgﬁf}f‘m”z‘”‘ Aceton, Sprtus oder handelstblichem Fleckentfemer
Te Sofort mit LAUWARMER Feinwaschmittel-Wasser-Lasung auswaschen, mit klarem Sofort mit LAUWARMER Feinwaschmittel-Wasser-Ldsung auswaschen, mit
ee \Wasser nachreinigen. Klarem Wasser nachreinigen.
Tinte Sofort mit LAUWARMER Feinwaschmittel- Wasser-Losung auswaschen. Restflecken Sofort mit LAUWARMER Feinwaschmittel- Wasser-Losung auswaschen
nach dem Trocknen mit Waschbenzin behandeln Restflecken nach dem Trocknen mit Waschbenzin behandeln,
. Soda in Wasser (lauwarm) aufidsen, Tuch trénken, Stelle abreiben. Mit
Soda in Wasser (lauwarm) auflésen, Tuch tranken, Stelle abreiben. Mit Feinwaschmittel- hoge Mace, . o hhoha - Mace
Urin Wasser Lsung nachbehandeln. Mit Kiarem Wasser nachwischen ﬁzgm;égggne\ Wasser-Ldsung nachbehandeln. Mit klarem Wasser
Wachs Zerbroseln, vorsichtig abnehmen, mit Waschbenzin nachbehandeln. Zerbroseln, vorsichtig abnehmen, mit Waschbenzin nachbehandeln.

Wein (rot, weil3)

Sofort mit LAUWARMER Feinwaschmittel-Wasser-Lasung auswaschen. Ev. wiederholen.
Mit klarem Wasser griindlich nachwischen

Sofort mit LAUWARMER Feinwaschmittel-Wasser-Ldsung auswaschen. Event.
wiederholen. Mit kiarem Wasser griindlich nachwischen.




Leinen
Sofort auftupfen, Tuch mit lauwarmer Feinwaschmittel-Wasser-Losung tranken, Fleck
auswaschen, mit larem Wasser nachwischen.
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Microfaser

Sofort aufsaugen, Restflecken mit neutraler Seifenitisung abwischen, rocken-
wischen.

Sofort mit KALTER Feinwaschmittel-Wasser-Losung auswaschen, mit klarem Wasser
nachwischen.

Sofort mit KATER neutraler Seifenidsung auswaschen, griindlich mit klarem Wasser
nachwischen. Angetrocknete Flecken mehrmals so behandeln

Cremereste mit Messerriicken abnehmen, Fleck mit lauwarmer Feinwaschmittel-
Wasser-Losung vorsichtig abreiben, mit klarem Wasser nachwischen

Sofort mit lauwamer neutraler Seifenisung auswaschen, grtindiich mit Klarem
Wasser nachwischen.

Sofort mit KATER Feinwaschmittel-Wasser-Ldsung auswaschen, mit klarem Wasser
nachwischen.

Sofort mit KATER neutraler Seifenidsung auswaschen, griindlich mit klarem Wasser
nachwischen

Sofort mit LAUWARMER Feinwaschmittel-Wasser-Ldsung auswaschen. Restflecken
nach dem Trocknen mit Waschbenzin behandeln.

Sofort mit lauwamer neutraler Seifenldsung auswaschen, griindlich mit klarem
Wasser nachwischen.

Mit Waschbenzin, Aceton, Spiritus oder handelsiiblichem Fleckentferner entfernen

Sofort mit lauwamer neutraler Seifenlosung auswaschen, griindlich mit klarem
Wasser nachwischen.

Mit Waschbenzin, Aceton, Spiritus oder handelsiiblichem Fleckentferner entfernen

Sofort mit lauwamer neutraler Seifenlosung auswaschen, griindlich mit klarem
Wasser nachwischen.

Sofort mit lauwamer Feinwaschmittel-Wasser-Ldsung auswaschen, mit klarem Wasser
nachreinigen.

Sofort mit lauwamer neutraler Seifenldsung auswaschen, griindlich mit klarem
Wasser nachwischen.

Sofort mit lauwamer Feinwaschmittel-Wasser-Losung auswaschen, mit kiarem Wasser
nachreinigen.

Sofort mit lauwamer neutraler Seifenisung auswaschen, grtindiich mit Klarem
Wasser nachwischen.

Tuch mit Benzinseife trénken, vorsichtig abtupfen, mit klarem, lauwarmem Wasser
griindlich nachwischen.

Sofort mit lauwamer neutraler Seifenlosung auswaschen, griindlich mit klarem
Wasser nachwischen.

Sofort mit LAUWARMER Feinwasct -Wasser-Losung auswaschen. Restflecken

nach dem Trocknen mit Waschbenzin behandeln.

Sofort mit lauwamer neutraler Seifenlésung auswaschen, griindlich mit klarem
Wasser nachwischen.

Mit Athylalkohol behandeln, vorsichtig entfernen

Mit Eiswirfel in Folie kilhlen, vorsichtig entfernen, Reste mit lauwarmer neutraler
Seifenlsung auswaschen, griindlich mit klarem Wasser nachwischen.

Sofort mit lauwamer Feinwaschmittel-Wasser-Lésung auswaschen, mit klarem Wasser
nachreinigen.

Sofort mit lauwamer neutraler Seifenlosung auswaschen, griindlich mit klarem
Wasser nachwischen.

Sofort mit KATEM Wasser (ev. Lésung mit mildem Shampoo) auswaschen, anschlieBend
gleich trockenwischen

Sofort mit KATER neutraler Seifenidsung auswaschen, griindlich mit klarem Wasser
nachwischen.

Mit Waschbenzin vorsichtig abtupfen, nicht reiben. Mit klarem Wasser grindiich
nachwischen.

Sofort mit lauwamer neutraler Seifenlosung auswaschen, griindlich mit klarem
Wasser nachwischen.

Tuch mit Waschbenzin, Aceton, Spiritus oder handelsiblichem Fleckentferner tranken,
Fleck vorsichtig abreiben, mit klarem Wasser griindlich nachwischen.

Sofort mit lauwamer neutraler Seifenldsung auswaschen, griindlich mit klarem
Wasser nachwischen.

Mit LAUWARMER Feinwaschmittel-Wasser-Ldsung auswaschen, mit klarem Wassser
griindlich nachwischen.

Sofort mit lauwamer neutraler Seifenldsung auswaschen, griindlich mit klarem
Wasser nachwischen.

Mit Waschbenzin vorsichtig abreiben, mit klarem We

ser griindlich nachwischen

Sofort mit lauwamer neufraler Seifenldsung auswaschen, griindlich mit klarem
Wasser nachwischen.

Mit Waschbenzin, Aceton, Spiritus oder handelsiiblichem Fleckentferner entfernen

Sofort mit lauwamer neutraler Seifenlosung auswaschen, grindlich mit klarem
Wasser nachwischen

Sofort mit neutraler Seifeniésung behandeln, farbige Flecken mit Zitronensaure
betupfen, mit klarem Wasser nachwischen.

Sofort mit lauwamer neutraler Seifenlésung auswaschen, griindlich mit klarem
Wasser nachwischen.

Sofort mit LAUWARMER Feinwaschmittel-Wasser-Ldsung auswaschen. Restflecken
nach dem Trocknen mit Waschbenzin behandeln.

Sofort mit lauwamer neutraler Seifenldsung auswaschen, griindlich mit klarem
Wasser nachwischen.

Sofort mit LAUNARMER Feinwaschmittel-Wasser-Lisung auswaschen. Restflecken

nach dem Trocknen mit Waschbenzin behandeln.

Sofort mit lauwamer neutraler Seifenisung auswaschen, griindiich mit Klarem
Wasser nachwischen.

Tuch mit handelstiblichem Fleckentferner trénken, vorsichtig abreiben, mit klarem
Wasser grindlich nachwischen.

Sofort mit lauwamer neutraler Seifenlésung auswaschen, griindlich mit klarem
Wasser nachwischen.

Tuch mit Waschbenzin trédnken, Fleck vorsichtig abreiben. Mit klarem Wasser
nachwischen.

Sofort mit lauwamer neufraler Seifenldsung auswaschen, griindlich mit klarem
Wasser nachwischen.

Sofort mit LAUMARMER Feinwaschmitiel-Wasser-Lésung au
nach dem Trocknen mit Waschbenzin behandein

jaschen. Restflecken

Sofort mit lauwamer neutraler Seifenldsung auswaschen, grindlich mit klarem
Wasser nachwischen

Sofort mit LAUWARMER Feinwasct -Wasser-Losung auswaschen. Restflecken

nach dem Trocknen mit Waschbenzin behandeln.

Sofort mit lauwamer neutraler Seifenlésung auswaschen, griindlich mit klarem
Wasser nachwischen.

Kernseife in Wasser auflésen, Tuch tranken, Fleck vorsichtig abreiben, mit klarem
Wasser gut nachwischen

Sofort mit lauwamer neufraler Seifenldsung auswaschen, griindlich mit klarem
Wasser nachwischen.

Sofort mit LAUWARMER Feinwaschmittel-Wasser-Losung auswaschen. Restflecken

nach dem Trocknen mit Waschbenzin behandeln.

Sofort mit lauwamer neutraler Seifenidsung auswaschen, grtindiich mit Klarem
Wasser nachwischen.

Mit Waschbenzin, Aceton, Spiritus oder handelstiblichem Fleckentferner entfernen

Sofort mit lauwamer neutraler Seifenlésung auswaschen, griindlich mit klarem
Wasser nachwischen.

Sofort mit LAUWARMER Feinwaschmittel-Wasser-Ldsung auswaschen, mit kiarem
Wasser nachreinigen.

Sofort mit lauwamer neufraler Seifenldsung auswaschen, griindlich mit klarem
Wasser nachwischen.

Sofort mit LAUWARMER Feinwaschmittel-Wasser-Losung au:
nach dem Trocknen mit Waschbenzin behandeln.

jaschen. Restflecken

Sofort mit lauwamer neutraler Seifenlosung auswaschen, grindlich mit klarem
Wasser nachwischen.

Soda in Wasser (lauwarm) auflésen, Tuch tranken, Stelle abreiben. Mit Feinwaschmittel-
Wasser-Losung nachbehandeln. Mit klarem Wasser nachwischen.

Sofort mit KATER neutraler Seifeniésung auswaschen, griindlich mit klarem Wasser
nachwischen.

Zetbroseln, vorsichtig abnehmen, mit Waschbenzin nachbehandeln

Zerbroseln, varsichtig abnehmen, mit neutraler Seifenlésung behandeln, mit klarem
Wasser nachwischen.

Sofort mit LAUWARMER Feinwaschmittel-Wasser-Losung auswaschen. Ev. wiederholen.
Mit klarem Wasser griindlich nachwischen

Sofort mit lauwamer neufraler Seifenlosung auswaschen, griindlich mit klarem
Wasser nachwischen.




ERSTE HILFE’
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TEIL 2

Schmutz Glattleder naturbelassen Glattleder impragniert

Bier sofort auftupfen, mit Lésung aus alkalifreier Seife und destiliertem Wasser wischen, sofort auftupfen, mit Ldsung aus alkalifreier Seife und destilliertem Wasser
mit destiliertem Wasser nachwischen wischen, mit destiliertem Wasser nachwischen

Blut sofort mit KALTER alaklifreier Seifenidsung behandeln, griindlich mit destilliertem sofort mit KALTER alaklifreier Seifenidsung behandeln, griindlich mit destil-
Wasser nachwischen. Angetrocknete Flecken mehrmals so behandeln. liertem Wasser nachwischen. Angetrocknete Flecken mehrmals so behandeln

Creme Cremereste mit Messerriicken abnehmen, mit Baumwoll- oder Papiertuch reinigen, Cremereste mit Messerrticken abnehmen, mit Baumwoll- oder Papiertuch reinigen,
mit destilliertem Wasser nachwischen, Restfleck nach einigen Tagen abradieren. mit destiliertem Wasser nachwischen, Restfleck nach einigen Tagen abradieren.

Ei sofort mit KALTER alaklifreier Seifenldsung behandeln, griindlich mit destilliertem sofort mit KALTER alaklifreier Seifenidsung behandeln, griindlich mit destil-
Wasser nachwischen. liertem Wasser nachwischen.

Erbrochenes Reste mit Messerriicken abnehmen, mit Baumwoll- oder Papiertuch reinigen, mit Reste mit Messerriicken abnehmen, mit Baumwoll- oder Papiertuch reinigen,
destilliertem Wasser nachwischen, Restfleck verschwindet meist von selbst mit destiliertem Wasser nachwischen, Restfleck verschwindet meist von selbst.

Fett Reste mit Messerrticken abnehmen, mit Baumwoll- oder Papiertuch reinigen, mit Reste mit Messerrticken abnehmen, mit Baumwoll- oder Papiertuch reinigen,
destilliertem Wasser nachwischen, Restfleck verschwindet meist von selbst mit destiliertem Wasser nachwischen, Restfleck verschwindet meist von selbst.

Filzstift mit L8sung aus alkalifreier Seife und destilliertem Wasser wischen, mit destilliertem mit Lsung aus alkalifreier Seife und destiliertem Wasser wischen, mit destil-
Wasser nachwischen. Reste vom Fachmann entfemen lassen liertem Wasser nachwischen. Reste vom Fachmann entfemen lassen

Fruchtsaft sofort auftupfen, mit Lsung aus alkalifreier Seife und destiliertem Wasser wischen, sofort auftupfen, mit Ldsung aus alkalifreier Seife und destilliertem Wasser
mit destillierte Wasser nachwischen wischen, mit destiliertem Wasser nachwischen

GemUse mit Ldsung aus alkalifreier Seife und destilliertem Wasser wischen, mit destilliertem mit Losung aus alkalifreier Seife und destiliertem Wasser wischen, mit

Wasser nachwischen

destillertem Wasser nachwischen

Kaffee (ohne Milch)

mit Ldsung aus alkalifreier Seife und destilliertem Wasser wischen, mit destilliertem
Wasser nachwischen

mit Lésung aus alkalifreier Seife und destiliertem Wasser wischen, mit
destilliertem Wasser nachwischen

mit Ldsung aus alkalifreier Seife und destilliertem Wasser wischen, mit destilliertem

mit Lsung aus alkalifreier Seife und destiliertem Wasser wischen, mit

Kakao Wasser nachwischen destilliertem Wasser nachwischen
Kaugummi mit Eiswiirfel in Folie kiihlen, vorsichtig entfernen, Reste mit lauwarmer alkalifreier mit Eiswirfel in Folie kiilen, vorsichtig entfernen, Reste mit lauwarmer alkali-
ug Seifenldsung behandeln, griindlich mit klarem Wasser nachwischen freier Seifenldsung behandeln, griindlich mit klarem Wasser nachwischen
Ketchu mit Ldsung aus alkalifreier Seife und destilliertem Wasser wischen, mit destilliertem mit Ldsung aus alkalifreier Seife und destiliertem Wasser wischen, mit
P Wasser nachwischen destiliertem Wasser nachwischen
Kot mit KALTER Lésung aus alkalifreier Seife und destillierten Wasser wischen, mit mit KALTER Lésung aus akalifreier Seife und destilliertem Wasser wischen, mit
destilliertem Wasser nachwischen destillertem Wasser nachwischen
Kugelschreiber mit Losung aus alkalifreier Seife und destilliertem Wasser wischen, mit destilliertem mit Losung aus alkalifreier Seife und destiliertem Wasser wischen, mit destil-
g Wasser nachwischen. Reste vom Fachmann entfenen lassen liertem Wasser nachwischen. Reste vom Fachmann entfemen lassen
Lack mit Ldsung aus alkalifreier Seife und destilliertem Wasser wischen, mit destilliertem mit Lsung aus alkalifreier Seife und destiliertem Wasser wischen, mit destil-
Wasser nachwischen. Reste vom Fachmann entfemen lassen liertem Wasser nachwischen. Reste vom Fachmann entfemen lassen
Limonade sofort auftupfen, mit Lsung aus alkalifreier Seife und destiliertem Wasser wischen, sofort auftupfen, mit Ldsung aus alkalifreier Seife und destilliertem Wasser
mit destillierten Wasser nachwischen wischen, mit destiliertem Wasser nachwischen
L fift Reste mit Messericken abnefmen, mit Lisung aus alkalfeier Seife und destiliertem Wasser wischen, Reste mit Messerricken abnefmen, mit Losung aus akalfreier Seffe und destilierter Wesser
Iopenst it destllerom Wassex nachwischen, stk verschwindet meist von soost, wischen, mi destlietem Wassex nachuischen, Restick verschwindet meist von soost,
Malfarbe mit Ldsung aus alkalifreier Seife und destilliertem Wasser wischen, mit destilliertem mit Lsung aus alkalifreier Seife und destiliertem Wasser wischen, mit destil-
Wasser nachwischen. Reste vom Fachmann entfemen lassen liertem Wasser nachwischen. Reste vom Fachmann entfemen lassen
Marmelade sofort auftupfen, mit Lsung aus alkalifreier Seife und destiliertem Wasser wischen, sofort auftupfen, mit Ldsung aus alkalifreier Seife und destilliertem Wasser
mit destillierte Wasser nachwischen wischen, mit destiliertem Wasser nachwischen
Mayonnaise Reste mit Messerriicken abnehmen, mit Baumwoll- oder Papiertuch reinigen, mit Reste mit Messerriicken abnehmen, mit Baumwoll- oder Papiertuch reinigen,
y destilliertem Wasser nachwischen, Restfleck verschwindet meist von selbst. mit destilliertiem Wasser nachwischen, Restfleck verschwindet meist von selbst.
Mich sofort auftupfen, mit Lsung aus alkalifreier Seife und destiliertem Wasser wischen, sofort auftupfen, mit Lsung aus alkalifreier Seife und destiliertem Wasser
mit destiliertem Wasser nachwischen wischen, mit destiliertem Wasser nachwischen
Obst sofort auftupfen, mit Lsung aus alkalifreier Seife und destiliertem Wasser wischen, sofort auftupfen, mit Ldsung aus alkalifreier Seife und destilliertem Wasser
mit destillierten Wasser nachwischen wischen, mit destiliertem Wasser nachwischen
sofort auftupfen, mit Losung aus alkalfreier Seife und desfillieriem Wasser
o sofort auftupfen, mit Lsung aus alkalifreier Seife und destiliertem Wasser wischen, W N "
ol mit destiliertem Wasser nachwischen, Restfleck verschwindet meist von selbst miahen‘g;w destilierem Wasser nactwwischen, Restfleck verschwindet meist
Parfum sofort auftupfen, mit Losung aus alkalifreier Seife und destiliertem Wasser wischen, sofort auftupfen, mit Losung aus alkalifreier Seife und destilliertem Wasser wischen,
mit destiliertem Wasser nachwischen, Restfleck verschwindet meist von selbst mit destiliertem Wasser nachwischen, Restfleck verschwindet meist von selbst
RUB mit Ldsung aus alkalifreier Seife und destilliertem Wasser wischen, mit destilliertem mit Lésung aus alkalifreier Seife und destilliertem Wasser wischen, mit destil-
Wasser nachwischen. Reste vom Fachmann entfemen lassen ligrtem Wasser nachwischen. Reste vom Fachmann entfernen lassen
Schokolade Reste mit Messerriicken abnehmen, mit Baumwoll- oder Papiertuch reinigen, mit Reste mit Messerriicken abnehmen, mit Baumwoll- oder Papiertuch reinigen
destilliertem Wasser nachwischen, Restfleck verschwindet meist von selbst mit destiliertem Wasser nachwischen, Restfleck verschwindet meist von selbst.
sofort auftupfen, mit Ldsung aus alkalifreier Seife und destiliertem Wasser
Suppe ﬁ;ﬂ:ﬂgﬁ;ﬂ v@éﬁiﬁ‘;&f&:ﬁéﬁ"gec‘zgE‘Zﬁe\,grﬂsdcRﬁ!‘;ﬁgs{v\?gﬂcﬁfhe” w(\)swczs‘ﬂﬁg;m destiliertem Wasser nachwischen, Restfleck verschwindet meist
Von Seibs
Schuhcreme mit Ldsung aus alkalifreier Seife und destilliertem Wasser wischen, mit destilliertem mit Lsung aus alkalifreier Seife und destiliertem Wasser wischen, mit destil
Wasser nachwischen. Reste vom Fachmann entfemen lassen liertem Wasser nachwischen. Reste vom Fachmann entfemen lassen
Tee sofort auftupfen, mit Ldsung aus alkalifreier Seife und destiliertem Wasser wischen, sofort auftupfen, mit Ldsung aus alkalifreier Seife und destilliertem Wasser
mit destilliertern Wasser nachwischen wischen, mit destiliertem Wasser nachwischen
Tinte mit Ldsung aus alkalifreier Seife und destilliertem Wasser wischen, mit destilliertem mit Losung aus alkalifreier Seife und destiliertem Wasser wischen, mit destil-
Wasser nachwischen. Reste vom Fachmann entfemen lassen liertem Wasser nachwischen. Reste vom Fachmann entfernen lassen
Urin sofort auftupfen, mit Losung aus alkalifreier Seife und destilliertem Wasser wischen, sofort auftupfen, mit Lésung aus alkalifreier Seife und destilliertem Wasser
mit destilliertem Wasser nachwischen wischen, mit destilliertern Wasser nachwischen
Wachs Reste mit Messerriicken abnehmen, mit Baumwoll- oder Papiertuch reinigen, mit Reste mit Messerriicken abnehmen, mit Baumwoll- oder Papiertuch reinigen,

destilliertem Wasser nachwischen, Restfleck verschwindet meist von selbst

mit destiliertem Wasser nachwischen, Restfleck verschwindet meist von selbst.

Wein (rot, weiB)

sofort auftupfen, mit Losung aus alkalifreier Seife und destiliertem Wasser wischen,
mit destilliertem Wasser nachwischen

sofort auftupfen, mit Losung aus alkalfreier Seife und desfillieriem Wasser
wischen, mit destiliertem Wasser nachwischen
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1040 Wien, FavoritenstraBe 64 T: 01/505 28 40

1050 Wien, Reinprechtsdorfer StraBe 72 T: 01/545 51 32
1090 Wien, Alser StraBe 54 T: 01/405 31 60

1100 Wien, FavoritenstraBe 143 T: 01/606 00 30

1110 Wien, Simmeringer HauptstraBe 135 T: 01/749 68 89
1120 Wien, Tivoligasse 3 T: 01/813 33 43

1140 Wien, Albert-Schweitzer-Gasse 1C T: 01/577 39 20
1150 Wien, HutteldorferstraBe 62 T: 01/982 33 54

1160 Wien, ThaliastraBe 59 T: 01/492 10 79

1190 Wien, Heiligenstadter StraBe 134-138 T: 01/370 91 00
1210 Wien, Floridsdorfer HauptstraBe 22 T: 01/278 13 02
1210 Wien, Prager StraBe 63 T: 01/270 7324

1220 Wien, Gewerbepark Stadlau T: 01/734 42 62

1220 Wien, Wagramer StraBe 184 T: 01/257 54 60

2000 Stockerau, Horner StraBe 103 T: 02266/639 00-0
2000 Stockerau, Horner StraBe 106 T: 02266/617 40

2345 Brunn am Gebirge, SC-B17, vis a vis SCS T: 02236/325 62
2353 Guntramsdorf, Triester StraBe 90 T: 02236/444 41
2700 Wr. Neustadt, Neunkirchner StraBe 139 T: 02622/221 89
3106 St. Polten, Mariazeller StraBe 212 T: 02742/881 257
4040 Linz Urfahr, Freistadter StraBe 291 T: 0732/244 033
4060 Linz Leonding, KornstraBe 18 T: 0732/681 019

4600 Wels, Salzburger StraBe 222 T: 07242/412 35

4840 Vocklabruck, FriedhofstraBe 8 T: 07672/223 01

5020 Salzburg, SterneckstraBe 48 T: 0662/874 605

5301 Eugendorf, Salzburger StraBe 22 T: 06225/8312
6020 Innsbruck, Haller StraBe 182 T: 0512/264 996

7501 Unterwart, Ipari Park 31 T: 03352/315 40

8010 Graz, Munzgraben StraBe 231 T: 0316/475 117
8053 Graz, Karntner StraBe 233 T: 0316/296 550

8605 Kapfenberg, Wiener StraBe 89 T: 03862/234 20
9020 Klagenfurt, Volkermarkter StraBe 200 T: 0463/312 25



