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Diese Planungs- und Anwendungsunterlagen geben Planern, Bauherren und Verarbeitern Informationen lber die SVK Dach- und Fassadenplatten
und deren Verarbeitung.

Die Hinweise beziiglich Unterbau, Befestigungsmitteln und anderen Produkten / Zubehdr sind rein informativ und freibleibend. Lassen Sie immer
eine Stabilitédtsstudie durchfiihren und informieren Sie sich diesbeziiglich stets beim Hersteller oder Lieferanten dieser Produkte und befolgen Sie
deren Vorgaben.

Die Verarbeitung von SVK Dach- und Fassadenplatten muss stets den vorgegebenen nationalen und/oder lokalen Bauregelwerken und
Bestimmungen entsprechen. Falls diese nicht mit den SVK-Richtlinien lbereinstimmen, muss vor Anfang der Arbeiten Kontakt mit SVK
aufgenommen werden.

Alle Hinweise, technischen und zeichnerischen Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Tech+nik sowie unseren darauf beruhenden
Erfahrungen. Die beschriebenen Anwendungen sind beispielhaft und beriicksichtigen nicht die besonderen Gegebenheiten des jeweiligen
Einzelfalles. Die Angaben und die Eignung des Materials fiir die beabsichtigten Verwendungszwecke sind in jedem Fall bauseits zu priifen. Eine
Haftung von SVK ist ausgeschlossen. Dieses gilt ebenfalls fiir Druckfehler und nachtrégliche Anderungen technischer Daten.

Unsere Produktgarantie ist nur giiltig wenn die Verlegung nach unseren neuesten Planungs- und Anwendungsrichtlinien ausgefiihrt wird. Ein
aktuelles Exemplar konnen Sie jederzeit kostenlos und unverbindlich anfordern oder auf www.svk.be herunterladen.
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Diese technischen Daten gelten fir die Verlegung von Neptunus Wellplatten Profil 6 (6% Wellen) in Deutschland.
Die Neptunus Wellplatten werden verwendet fir Industriebauten, Stélle, Hallen, Lagerrdume usw.

Es wird empfohlen eine spezifische Studie machen zu lassen von der Stabilitat der Struktur, sowie von dem Raumklima des Gebaudes
(LUftung). Dies gilt insbesondere, wenn die Wellplatten folgendem ausgesetzt sind

= schadstoffe in hohen Konzentrationen ( Sduren, Schimmel ...)

= extreme Feuchtigkeit

»  extreme Temperaturen

= (berdruck im Gebaude

= eine dauerhaft hohe Luftfeuchtigkeit in Innenraumen (z. B. Schwimmbader, Waschereien ...)

Neptunus Wellplatten werden hergestellt aus einer homogenen Mischung von Portland-Zement, Kunststofffasern, sorgféltig
ausgewahlten mineralischen Zuschlagstoffen und Wasser. Diese Rohstoffe werden im richtigen Verhéltnis gemischt. Die
Faserzementmischung wird nach dem Hatschek Verfahren unter standigem Druck in dinnen Lagen auf eine Formatwalze
aufgewickelt, bis die gewlinschte Plattenstarke erreicht ist. Gleichzeitig wird auch die Polypropylen-Bandeinlage in die Flanken der
Wellen eingesetzt. Auf diese ebene Tafel werden der Produktionsstempel und die Zulassungsnummer eingepragt; danach werden die
Ecken vorperforiert oder abgeschragt, und die Platten werden auf die richtigen Abmessungen zugeschnitten. Nach der Wellung der
Platten werden sie unter einer Presse komprimiert, so dass bei einer relativ geringen Dicke eine sehr dichte Struktur entsteht. Die
Wellplatten sind leicht, stark, wasserdicht, korrosionsbestandig und feuerfest. Sie faulen nicht und sind wetterfest.

Herstellung von Neptunus Wellplatten:

1. Rohstoffmischer 1
2. Ruhrgefass @ @ 2
3. Verdunnungsrihrgefass 3
4. Pappenkasten 0
5. Formatwalze + Bandeinlagen
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Die standige Kontrolle wahrend des vollig computergesteuerten Herstellungsverfahrens und die Qualitatspriifungen der Fertigprodukte
sind die Garantie dafiir, dass Neptunus Wellplatten allen Anforderungen der Normen und Zeugnisse entsprechen.

Unser Formteilesortiment hat nahezu die gleiche Zusammensetzung wie die Wellplatten. Diese Formteile werden maschinell
(Injektionsverfahren) oder von Hand geformt. Sie ermdglichen die Ausfiihrung der gangigsten Anschllisse und Abschlisse mit
minimalem Zeitaufwand.
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VERARBEITUNG

Neptunus Wellplatten werden oder nicht behandelt (naturgau) gelieferd, oder mit einer doppelten mooshemmenden und

wassergetragenen Farbbeschichtung versehen.

=  Flecke und kleine Beschadigungen der Oberflache, die bei der Verladung, dem Transport und/oder der Verarbeitung verursacht
werden, wie auch Ausblihungen beeintrachtigen den normalen Gebrauchswert der Wellplatten nicht.

=  Beim montage missen alle Paletten zusammen verarbeitet und gemischt werden.

= Allgemeine Degradierung der Farbschicht ist von der ebenen Erde zu beurteilen. Beim entstapeln der Wellplatten kann es
vorkommen, dass etwas Faserzementstaub der dartiberliegenden Platte auf die Kontaktflache auf der Beschichtung hinterbleibt.
Dies ist kein Schaden an der Beschichtung. Die ,weilen Plinktchen" kdnnen weggefegt werden, oder verschwinden im Laufe der
Zeit durch die Witterungsbedingungen.

= Naturgraue Wellplatten sind nicht behandelt worden und werden in der Produktion nicht sortiert. Sie sind anfallig fir die typischen
Beton-Oberflache Phadnomene, wie Grau Schattierungen und Kalkausblihungen, und es ist auch mdglich, dass Farbung von &l
sichtbar sind. Die Anwesenheit von kleineren Variationen (Einschlisse) in der Oberflache der Wellplatte ist normal.

= Leichte Farbunterschiede zwischen dem naturgrauen Wellplatten und der naturgrauen Formteile sind mdglich durch den
Unterschied in der Porositat der Wellplatten und Formteile. Nach einer gewissen Zeit werden die Naturgraue Wellplatten sowie der
Formteile heller als Folge der Karbonatisierung, hierdtirch werden Farblinterschieden weniger

= Wenn von Dritten auf der Ober- oder der Unterseite der Platten eine Farbschicht angebracht wird, entfallt die Garantie, da SVK nicht
kontrollieren kann, ob die Farbe fachgerecht aufgetragen wurde, ob sie die Dampfoffenheit der Platten nicht beeintrachtigt und
welche Qualitat diese Farbe hat. Es ist auf keinen Fall zulassig, die Unterseite der Wellplatten anzustreichen.

GEOMETRISCHE EIGENSCHAFTEN

Die Neptunus Wellplatten haben ein Profil 76 (6 % Wellen) und sind vorgesehen mit 5 Schwarze polypropylen Bandeinlagen..
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Abmessungen

Toleranzen (EN 494)

Lange 1220, 1250, 1525, 1585, 1830, 2135, 2440, 3050 mm +10 mm
Totalbreite 1090 mm +10mm/-5mm
Nutzbreite 1048 mm
Entwellte Breite 1300 mm
Wellenabstand 177 mm +2mm
Wellenhohe 51 mm +3mm
. +0,6 mm
Dicke 65 mm + 1,0 mm (Formteile)
Zahl der Wellen 6%
Rechtwinkligkeit <6mm

aufsteigende Rand 40 mm < hom = 50 mm

abfallende Rand 7 mm < heg =20 mm

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Mechanische Eigenschaften Norm
Bruchlast > 4250 N/m Klasse C1X EN 494
Biegemoment > 55 Nm/m EN 494
Elastizitatsmoduls (nass) ca. 10.000 N/mm?2

Durchbiegung < 16,6 mm EN 494
Thermische Dehnung (Langsrichtung) 1,1 x 10-5 m/mK

Thermische Dehnung (Breiterichtung) 1,7 x 10-5 m/mK

Schlagfestigkeit 600 J EN 494
Dauerhaftigkeit

Wasserundurchlassigkeit Keine Wassertrépfchen EN 494
Nass-Trocken-Wechsel RL=0,70 EN 494
Warmwasser R.=0,70 EN 494
Frost-Tau-Wechsel RL=0,70 EN 494
Warme-Regen-Wechsel Entsprechend EN 494
Brandverhalten

Klasse A2-s1,d0 EN 13507-1

Physikalische Eigenschaften

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Norm

Rohdichte (Ofentrocken)

> 1.400 kg/m?

EN 494

Gewicht (Gleichgewichtsfeuchte: 12%) 14,7 kg/m?2
Warmeleitzahl: A 0,37 W/mK
Wasseraufnahme + 25 % (Gewicht)

Lange Gewicht pro Platte®

[mm] kgl

1.250 20,06

1.600 25,40

2.000 32,08

2.500 40,12

) Gewichte auf Basis der Ausgleichsfeuchte von 12%.
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VORPERFORIERTE ECKEN

In Bezug auf Ausfiihrung, Montagedauer und unerwiinschte Staubbildung werden die Neptunus Wellplatten wahrend der Herstellung
an 4 Ecken riickseitig fiir eine Standardtiberdeckung von 200 mm vorperforiert. Die Ecke kann von Hand, mit einem Hammer, einer

breiten Zange oder einem geeigneten Werkzeug abgebrochen werden. Die Eindeckung kannvon R < L (Linksdeckung) odervonL - R
(Rechtsdeckung) vorgenommen werden.

QUALITAT

C € 731.4-161 C BENOR )

BB-213-683-494.01-01

gecertificeerd

BAL 1103
Geprofileerde
vezelcementplaten

PLAQUES PROFILEES
EN FIBRES-CIMENT
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MATERIALANGABEN FORMTEILEN

Unsere Faserzement-Formteile ermdglichen eine schnelle und effiziente Ausfiihrung der gangigen An- und Abschliisse. Verwenden Sie
immer ein Eingabeformular fiir die detaillierte Spezification der Formteile (siehe Website SVK).

Zweiteilige Wellfirsthaube / Offener Wellfirst &
Zweiteilige Entlafter-Wellfirsthaube / Zweiteilige flache Firsthaube 4

— A

« Zweiteiliger Firstabschluss

Wellplatte mit eingeformten Rohrstutzen -’

Universalwellpulthaube
{

Wellabergangshauben Giebelwinkel —,
J,

« Universal
wellpultfirstabschluss

T
Maueranschlussstack

T
Fupstack

HIERZU MUSS MAN DIE DACHFLACHE VON UNTEN,
VOR DER DACHFLACHE STEHEND, ANSCHAUEN.

WENN MAN BEI DER VERLEGUNG DER

WELLPLATTEN ODER FORMTEILE RECHTS
ANFANGT, HAT MAN RECHTE TEILE (=
LINKSDECKUNG); FUR DIE RECHTSDECKUNG GILT

DAS UMGEKEHRTE.

Bemerkungen:
Die Kompatibilitat der Platten und Zubehdrteile von Neptunus mit Platten und Zubehor anderer Marken kann nicht garantiert werden.

Falls nicht anders angedeutet, werden alle Malte in mm ausgedriickt

S\/K | DE | Technische daten Wellplatten | v2023.03.20 S




Oberteil

Unterteil

Nutzbreite Totalbreite a B R Gewicht
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/Teil)
1.048 1.090 6,5 350 35 6,8

Oberteil

Untertell

Nutzbreite Totalbreite a B R Liiftungsquerschnit Gewicht
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) t (cm?/Teil) (kg/Teil)
1.048 1.090 6,5 350 35 208 cm? 7,5

Oberteil

Unterteil

Nutzbreite Totalbreite a B R Liiftungsquerschnitt Gewicht
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (cm?/Teil) (kg/Teil)
1.000 1.120 6,5 350 €5 254 4

Typ rechts

- g

Nutzbreite Totalbreite a B R Gewicht
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (ka)
1.048 1.090 6,5 300 100 6,5
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Nutzbreite Totalbreite a B-C R Gewicht
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
2.300 2.500 6,5 300 35 21,0
1.800 2.000 6,5 300 85 16,1
1.400 1.600 6,5 300 35 18,5
1.050 1.250 6,5 300 85 10,5

Breite a B c E L Gewicht
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/Teil)
300 6,5 300 350 450 100 4,3
c

> \\/4/4\

Typ links
Breite a B C L R Gewicht
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
300 6,5 300 300 100 125 44

Typ rechts

Nutzbreite Totalbreite a A B C D Dachneigung Gewicht
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) a (kg)
1.048 1.090 6,5 300 280 200 250 20° 7,00
1.048 1.090 6,5 300 280 300 350 20° 7,92
1.048 1.090 6,5 300 280 300 350 30° 7,92

®Andere Dachneigungen auf Anfrage

10
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Typ rechts

Die Wellplatten mit Rohrstutzen sind erhaltlich in allen Plattenldngen fiir diverse Dachneigungen und mit einer
Position und Hohe des Rohrstutzens nach Wunsch.

Durchmesser des Rohrstutzens (Rundes Rohr) (mm) 100 150 200 250 300 400 500 600
Innenabmessungen des Rohrstutzens ( viereckiges Rohr) (mm) 100 150 200 250 300 400 500 600
Standardhthe (mm) 310 (Maximale Hohe)

g ®
1 <
o o
TSR]
Typ rechts

Nutzbreite Totalbreite a AStanda::dabmesBsungen Dachneigung  Offnungswinkel  Gewicht

(mm) (mm)  (mm) al(’) B() (kg)

(mm)  (mm) (mm) (mm)
min. 15° - max.  min. 105° - max.
1.048 1.090 6,56 400 370 700 670 65° pro 5° 155% pro 5° 17,6

Typ links N
S
T
Breite Standardabmessungen E L Offnungswinkel Gewicht
(mm) o
(mm) (mm) g, (mm) (mm) B() (ko)

250 6,5 400 370 700 670 250 100 min. 105° - max. 155°, pr0 5° 75

1
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\
A {
\2
>
. . a A B Gewicht
Totalbreite = Nutzbreite (mm
(mm) (mm) (mm)  (mm) (ko)
1.048 6,5 45 200 4,84
\
\
‘{
o
. . a A Gewicht
Totalbreite = Nutzbreite (mm
(mm) (mm) (mm) (ko)
1.048 6,5 150 2,64
Fir Rohr mit Innendurchmesser 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm

12
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Beim Betreten eines Wellplattendaches missen immer ausreichende, den gesetzlichen Richtlinien entsprechenden
Sicherheitsmalinahmen getroffen werden. So darf man nie direkt auf den Platten laufen und muss man dazu Leiter, Laufbohlen,
Fangnetz, Laufroste oder geeignete Materialien benutzen. Beim Verlegen der Wellplatten ist die Unfallverhitungsvorschrift UVV
"Bauarbeiten” (BGV C22) zu beachten. Bei Arbeiten in Dachrandbereichen mussen Verkehrswege und Arbeitsplatze mit einem
Seitenschutz nach DIN 4420 gesichert werden.

Flr Arbeiten an Dacheindeckungen mit Wellplatten gelten im Besonderen folgende Vorschriften
=  BGV C22 — Unfallverhiitungsvorschriften Bauarbeiten

»  BGR 203 — Dacharbeiten

»  DIN 4426 — Arbeitsplatze bei Instandhaltungsarbeiten

= DIN 4420 — Arbeits- und Schutzgeriiste

»  BaustellV — Instandhaltungsarbeiten an baulichen Anlagen

=  BG C343 — Dachdeckung mit Wellplatten

*=  DGUV Information 201-054 — Dach-, Zimmer- und Holzbauarbeiten

NUTZEN SIE WERKZEUGEN FUR STEINARTIGE
MATERIALIEN

=  Um Staubbildung einzuschranken sind die Ecken der Platten riickseitig vorperforiert oder abgeschragt fir eine Héhentberdeckung
von 200 mm. Falls eine groRere Hohenlberdeckung erforderlich ist, konnen die Ecken mit einem geeigneten Werkzeug
(Kneifzange, Widia Schneideisen, langsam laufende Handbandsage) geschnitten werden.

= Nurlangsam laufende Sagen (Handbandséage, Kreissdge) diirfen benutzt werden.

= Es wird empfohlen, selbstbohrende Schrauben mit Bohrlochaufreibern zu benutzen. Wenn die Wellplatten durchbohrt werden
missen erfoltg dass mit einer Handbohrmaschine mit Steinbohrer und einer Spitze aus Hartmetall.

»  Bearbeite die Wellplatte immer trocken, bohre oder sage immer in einer trocknen Umgebung.

= Verwende immer einem Ger&t mit Absaugung.

= Vermeide die Bildung von Bor- und Sagestaub auf der Plattenoberflache. Wenn es Staub gibt, entfernen Sie das sofort.
Zementstaub, hinterlassen auf der Oberflache der Platte kann zu optischen Verschmutzung oder Kalkablagerungen flihren, wenn
sie dem Wetter ausgesetzt werden.

= Das befestigen der Schrauben geht am besten mit einem Schraubendreher mit einer Tiefekontrolle, anstatt auf Widerstand oder
Starke, um zu vermeiden dass die Faserzementplatten unter Spannung geraten.

Jede Dachdeckung istin gewissen Zeitabstanden zu Uberpriifen. Hierfiir wird der Abschluss eines Inspektions- und Wartungsvertrages
empfohlen.
Die Pflegehinweise von SVK kdnnen Sie auf Anfrage erhalten.

RECHTZEITIGE PFLEGE KANN DIE LEBENSDAUER
DER DECKUNG VERLANGEREN UND DAS DACH
VOR GROSEREN SCHADEN BEWAHREN

13
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Transport

= Neptunus Wellplatten werden mit Schrumpffolie auf Paletten geliefert und verpackt.
Diese Verpackung schitzt nicht vollstédndig vor Witterungseinflissen. Aus diesem
Grund miissen die Pakete beim Transport gut abgedeckt werden.

Lagerung in einer Halle

= Da eine Schrumpffolie die Platten nicht ausreichend schiitzt, ist es notwendig, die
Pakete trocken zu lagern.

= Sorgen Sie fir einen iiberdeckten und gut geliifteten Raum mit einem trockenen,
flachen und stabilen Boden.

= Das Material muss geschitzt werden vor allen Wetterverhaltnissen: Regen, Sonne,
Wind ...

= Machen Sie Offnungen in die Folien, um Kondenswasser und Kalkausbliihungen zu
vermeiden.

Lagerung auf der Baustelle

= Nach Mdglichkeit werden Wellplatten und Formteile auf dem Bauplatz unter identischen Konditionen gelagert wie bei
Lagerlieferungen.

=  Wenn die Platten nicht drinnen gelagert werden kdnnen, muss die Folie entfernt werden. Schitzen Sie die Platten in dem Falle
mittels einer luftoffenen, wasserdichten Plane.

= Die Platten dirfen allerdings nicht zu lange unter der Plane gelagert werden; verlegen Sie die Platten so schnell wie maglich,
nachdem sie geliefert wurden

= Die maximale Stapelhdhe fiir Neptunus Wellplatten auf der Baustelle ist T m. Im Lager der Baustoffhandler dirfen die Stapel aus
2 bis 3 Paletten bestehen. Vor dem Stapeln werden auf die untere Palette entweder eine umgekehrte Wellplattenpalette oder 2
profilierte Holzbalken gelegt.

Allgemein

=  Beim Transport und bei der Verarbeitung der Materialien ist zu jeder Zeit die Gesetzgebung beziiglich mobilen Arbeitsmitteln zum
Heben von Lasten einzuhalten.

= Die Zubehdrteile werden auf Palletten mit oder ohne Schrumpffolie geliefert

= Das Ubereinanderschieben der beschichteten Wellplatten ist zu vermeiden, damit die Farbschicht nicht beschadigt wird.
Beschadigte Platten dirfen nicht eingebaut werden
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DIE MINDESTDACHNEIGUNG FUR
DACHDECKUNGEN MIT NEPTUNUS
WELLPLATTEN IST 5°

Beim Dachaufbau gibt es viele Mglichkeiten. Die Grundkonstruktion besteht aus Sparren, Pfetten und Wellplatten.

Dieser Konstruktion kdnnen noch ein Unterdach, Konterlatten und/oder Dammung hinzugefligt werden. Wenn die notwendigen
Vorkehrungen getroffen werden, ist es auch moglich nur Dammung einzubauen, ohne Konterlatten oder Unterdach.

Die Grundkonstruktion muss stark genug sein um das Gewicht des Daches, das Gewicht des Schnees, sowie die Starke Wind
aufnehmen zu kénnen. Die Wirkung der Unterkonstruktion miiss begrenzt werden, so dass unzumutbaren Belastungen oder
Verformungen der Platten und der Formteile vermieden werden. Die Pfetten sind flach, rechtwinklich, starr und nicht verformbar als
Basis flr das verlegen von Wellplatten.

Die Unterkonstruktion (Material, Abschnitt, Distanz, detaillierung), wird durch eine Beratung berechnet.
Wenn nicht ausdrlcklich anders angegeben, gelten die nachfolgenden Richtlinien fiir diesen Dachaufbau.

Auf jeden Fall missen die Vorschriften fur die Mindestdachneigung in Bezug auf die Dachlange eingehalten werden.

Mindestdachneigung [] [%]

Entfernung Traufe-Frist [m]

mit Kittschnur ohne Kitteinlage
<10 7° (= 12,3%) 9° (= 15,8%)
>10-<20 8° (= 14,1%) 10° (= 17,6%)
>20-<30 10° (= 17,6%) 12° (= 21,3%)
>30 12° (= 21,3%) 14° (= 24,9%)
Umwandlung von Prozent (con/m) in Grad:

9% = 5°08' 25% = 14°02' 4% = 22"8 57 %= 29°41" 73 %= 36°08' 90 % = 41°59'
10% = 5°42' 26% = 14°34' 42% = 22°47 58 % = 30°07" 74 %= 36°30' 91 %= 42°18'
11% = 6°16' 27%= 15°07" 43% = 23°16' 59 % = 30°32' 75 %= 36°52' 92 % = 42°37'
12% = 6°50' 28% = 15°39' 44% = 23°45' 60 % = 30°58' 76 %= 37°14' 93 % = 42°55'
13% = 7°24' 29% = 16°10' 45% = 24°14' 61 %= 31°23' 77 %= 37°36' 94 % = 43°14'
14% = 7°58' 30% = 16°42' 46% = 24°42 62 % = 31°48' 78 %= 37°57' 95 % = 43°32'
15% = 8°31' 31%= 17°13' 47% = 25°10' 63 %= 32°13' 79 %= 38°19' 96 % = 43°50'
16% = 9°05' 32% = 17°45' 48% = 25°38' 64 %= 32°37 80 % = 38°40' 97 % = 44°08'
17% = 9°38' 33% = 18°16' 49% = 26°06' 65 % = 33°01" 81 %= 39°00' 98 % = 44°25'
18% =10°12' 34% = 18°4T' 50% = 26°34' 66 % = 33°25' 82 %= 39°21' 99 % = 44°43'
19% =10°45' 35% = 19°17" 51% = 27°01" 67 % = 33°49' 83 %= 39°42' 100 % = 45°00'
20% =11°17" 36% = 19°48' 52% = 27°29' 68 % = 34°13' 84 % = 40°02' 105 %= 46°24'
21% =11°52" 37%= 20°18' 53% = 27°55' 69 % = 34°36' 85 %= 40°22' 110 % = 47°44'
22% =12°24' 38% = 20°48' 54% = 28°22' 70 % = 35°00' 86 % = 40°42' 120 % = 50°12'
23% =12°57" 39%= 21°18' 55% = 28°49' 71 %= 35°22' 87 %= 41°01' 130 % = 52°26'
24% =13°30' 40% = 21°48' 56% = 29°15' 72 %= 35°45' 88 %= 41°20' 140 % = 54°28'

SPARREN

Die Sparren kénnen in Holz, Beton oder Metall sein.
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PFETTEN

Bereits beim Entwurf ist es empfehlenswert, die Abmessungen der Wellplatten und Formteile zu beriicksichtigen. So kann der
Plattenzuschnitt vermieden oder auf ein Minimum beschrankt werden.

Die Tragstruktur der Wellplatten muss véllig eben sein. Sorgen Sie dafiir, dass keine unebene Setzung mdglich ist. Die zuladssige
Durchbiegung wird in der Europaischen Norm DIN EN 494 beschrieben. Es ist empfehlenswert, die oberen beiden Pfetten miteinander
zu koppeln.

HOLZ

Fir Deckunterlagen aus Holz und Holzwerkstoffen miissen Latten und Pfetten eine Mindestauflagerbreite von 60 mm (Nennmal)
haben. Die Hohe ist abhangig vom Unterstiitzungsabstand (z.B. Sparrenabstand) und richtet sich nach den statischen Erfordernissen.
Ohne besonderen Nachweis soll bei einem lichten Abstand der Sparren bis 0,80 m die Hohe der Latten mindestens 40 mm (Nennman)
betragen. Die Befestigung der Pfetten erfolgt entsprechend einem statischen Nachweis nach DIN EN 1995.

METALL

Fir Pfetten aus Metall werden Ublicherweise verwendet: warmgewalzte Stahlprofile (z.B. I, U, L und T Profile); Kaltgeformte
Stahlblechprofile (z.B. Z und C Profile); Stahlrohe (Durchmesser = 40 mm) und Kastenprofile. Stahlgite, Korrosionsschutz, Brandschutz,
Befestigung und Querschnittabmessungen miissen besonders nachgewiesen sein. AuRer bei Stahlrohren muss die Auflagerbreite fiir
Neptunus Wellplatten mindestens 40 mm betragen.

Die Bemessung der Profile erfolgt nach DIN EN 1993-1-3 unter Ansatz der Lastannahmen nach DIN EN 1991-1. In jedem Einzelfall ist
ein statischer Nachweis erforderlich.

Z-Pfetten

Es ist Aufgabe des verantwortlichen Planers, evtl. Riickkopplungen der Durchlaufwirkung des Pfettenstranges auf das Haupttragwerk

zu bertcksichtigen. Der Dachschub muss Uber die raumbildenden Bauelemente Uibertragen und durch geeignete aufgenommen bzw.

abgeleitet werden. Zur Auswahl der geeigneten Pfetten aus den Tragfahigkeitstabellen missen die Lastfélle, Auflast, Windsoglast und
ggf. bestehende Durchbiegungsbegrenzungen berticksichtigt werden. Beim verlegen von Wellplatten auf Z-Pfetten, miissen geeignete
konstruktive MaRnahmen beobacht werden damit der Dachschub in der Ebene der Blechtrager abgeleitet werde.

»=  Den oberen Flansch der Pfetten miss nach dem Grat des Daches zeigen.

*=  Ein dauerhaftes Kupplungsstiick zwischen den oberen Pfetten dass stark genug ist um eine Verformung der Pfette zu verhindern.
Gleichwertige Vorkehrungen werden getroffen, wenn beide Dachflachen unterschiedlich geneigt sind oder ein Pultdach haben.

»  Verbinden Sie alle Pfetten, um ein Umkippen und Biegen zu vermeiden. Insbesondere die Firstpfetten beider Dachflachen sind starr
miteinander verbunden. Dies verhindert eine Verschiebung der Firsten und der Wellplatten. Die Anzahl und Position der Kupplungen
wird vom Metallbauer festgelegt. Stellen Sie sicher, dass die Kupplungen fur ein Dach aus Wellfaserzement vorgesehen sind

=  Bei Profilen mit Ausleger werden die erforderlichen MaRnahmen getroffen, um zu verhindern, dass sich die Auslegerpfetten
verformen.

STAHLBETON

Pfetten aus Stahlbeton missen DIN 1045 entsprechen und statisch nachgewiesen sein. Die auflagerbreite fur die Wellplatten muss
mindestens 40 mm betragen.
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AUFLAGERABSTAND UND UBERSTAND

DIE MINIMALE HSHENUBERDECKUNG
BETRAGT 200 MM

Wenn dieser Abstand nicht gentigt (z.B. bei Dachneigungen unter 11°, in Gebieten mit groRer Regen- und Windbelastung, bei grofter
Traufe-Firstlange ...) kann man eine gréRere Hoheniberdeckung vorsehen, z.B. 250 mm. Die Hohenlberdeckung darf nie mehr als 300
mm betragen.

Die maximalen Stitzweiten von Neptunus Faserzement Wellplatten hangen von der Dachneigung ab:

Dachneigung [°] [%] Maximale Stutzweite Maximale Bemessungswert der Einwirkung
<20° (= 36.4) 7750 mm qa <33 KN/m?
>20° (=36,4) 1.450 mm Ja < 2,1 kN/m?

In Fallen bei denen der maximale Bemessungswert der Einwirkungen qq Uberschritten wird, ist flr den gewahlten reduzierten
Auflagerabstand (< 1150 mm, < 1450 mm) nachzuweisen, dass der Bemessungswert des Tragwiderstands fir Biegung nicht
Uberschritten wird.

Daraus ergeben sich abhangig von der Plattenlange nachstehende Auflagerabsténde (a, siehe nachsten Bild):

Plattennutzlange

200 mm Langeniiberdeckung [mm] Auflagerabstand [mm]

Dachneigung [°] Plattenlange [mm]

1.250 1.050 1.050
<20° 1.600 1.400 700
2.000 1.800 900
2.500 2.300 1.150
1.250 1.050 1.050
> 20° 1.600 1.400 1.400
2.000 1.800 900
2.500 2.300 1.150

Bei Ausgleichsplatten betragt der Auflagerabstand = 705 mm.

Die jeweils maximal zuldssigen Belastungen sind in der Allgemeine Bauartgenehmigung Nr. 31.4-161 festgelegt. Uberschreiten die zu
erwartenden ortlichen Belastungen die angegebenen Werte, so missen die Auflagerabstande reduziert und diese nachgewiesen
werden.

Der Uberstand von die Wellplatten:

=  Ander Traufe (b), ohne Rinne: maximal ' der hochstzuldssigen Auflagerabstande (max. 350 mm);

= An der Traufe (b), mit eine PVC-Rinne: maximal 150 mm. Eine regelmaRige Kontrolle auf Verstopfungen ist notwendig, um
Ubergewicht zu vermeiden. Das Abstellen einer Leiter gegen die Regenrinne ist zu vermeiden;

= Auf Hohe des Firstes und des Ortgangs (c): maximal 100 mm
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LAGE DER OVEREN PFETTEN BEI DER ANWENDUNG VON SVK FORMTEILEN

Die Position der oberen Pfette gegentiber der Firstlinie wird bestimmt durch die Neigung des Daches, die Hohe des Dachaufbaus, die
Firstkonstruktion und das benutzte Formteil. Die Abstdnde in der nachstehenden Tabelle sind abhangig von der Langeniberdeckung
(LO). Falls eine gréRere Langeniiberdeckung benutzt wird, werden die Pfettenabsténde verhaltnismaRig angepasst.
Zweiteilige Wellfirsthaube
Zweiteilige Entliifter- Zweiteilige flache Firsthaube Universalwellpulthaube
wellfirsthaube

A=L-L,+50-(h+2.d).tga A=L-Lo+50-(h+2.d).tga L-Lo+50+tga.(R-d+(R.sin(150°-a):sina)

L= 350 mm 350 mm 300 mm

Lo= 200 mm 250 mm (*) 200 mm

d= 6,5 mm 6,5 mm 6,5 mm

h= 51 mm 51T mm 51 mm

R= 100 mm

Dachneigung a A A A

5° 194 mm 144 mm 216 mm
6° 193 mm 143 mm 219 mm
7 192 mm 142 mm 222 mm
8° 197 mm 141 mm 225 mm
9° 190 mm 140 mm 229 mm
10° 189 mm 139 mm 232 mm
11° 188 mm 138 mm 235 mm
12° 186 mm 136 mm 238 mm
13° 185 mm 135 mm 242 mm
14° 184 mm 134 mm 245 mm
15° 183 mm 133 mm 248 mm
16° 182 mm 132 mm 252 mm
17° 180 mm 130 mm 255 mm
18° 179 mm 129 mm 259 mm
19° 178 mm 128 mm 262 mm
20° 177 mm 127 mm 266 mm
21° 175 mm 125 mm 269 mm
22° 174 mm 124 mm 273 mm
23° 173 mm 123 mm 276 mm
24° 172 mm 122 mm 280 mm
25° 170 mm 120 mm 284 mm
26° 169 mm 119 mm 288 mm
27° 167 mm 117 mm 292 mm
28° 166 mm 116 mm 296 mm
29° 165 mm 115 mm 300 mm
30° 163 mm 113 mm 304 mm
31° 162 mm 112 mm 308 mm
32° 160 mm 110 mm 313 mm
33° 158 mm 108 mm 317 mm
34° 157 mm 107 mm 321 mm
35° 155 mm 105 mm 326 mm
36° 154 mm 104 mm 33T mm
37° 152 mm 102 mm 336 mm
38° 150 mm 100 mm 341 mm
39° 148 mm 98 mm 346 mm
40° 146 mm 96 mm 351 mm
41° 144 mm 94 mm 357 mm
42° 142 mm 92 mm 362 mm
43° 140 mm 90 mm 368 mm
44° 138 mm 88 mm 374 mm
45° 136 mm 86 mm 380 mm

* Die minimale Uberdeckung von ein zweiteilige flache Firsthaube ist 250 mm.
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UNGEDAMMTE DACHER

Wellplatten haben den Vorteil, dass am Untenseite eine bestimmte Menge an Feuchtigkeit aufgenommen werden kann, welche dann
verlangsamt wieder freigegeben wird. Kondenswasser wird damit weitgehend vermieden. Bei zu hohe Feuchtigkeit sind Kondensation
und Feuchttropfchen zwangslaufig.

Ungedammte Wellplattendécher eignen sich nur fiir unbeheizte Lagerhallen oder Uberdachungen, wo keine minimalen oder maximalen
Innentemperaturen erforderlich sind, und wo mégliche Tropfenbildung keine Probleme bereitet.

Abtropfendes Kondenswasser sollte dank einer guten Entliiftung des Gebaudes moglichst eingeschrankt werden, auch im Bereich
direkt unter der Dachflache.

GEDAMMTE DACHER

Da die Anforderungen im Bereich der Thermodammung immer strenger werden, werden auch allmahlich mehr Wellplattendacher
isoliert. Die thermische Qualitat hangt jedoch vor allem von einer richtigen Verlegung ab.

Bei gedammten Dachern sind die Vorschriften des “"ZVDH, Merkblatt Warmeschutz bei Dach und Wand" einzuhalten

Die wichtigste Voraussetzung, um aus bauphysikalischer Hinsicht eine einwandfreie Dachkonstruktion zu bekommen, ist die Luft- und

Dampfdichtheit. Zu diesem Zweck muss ein Luft- und Dampfschirm an der Unterseite der Dammung angebracht werden. Es darf also

kein Lufttransport durch die Dachstruktur stattfinden. Eine fehlerhafte Luftdichtheit flihrt ja einige Risiken herbei:

*= Innere Kondensation, die zu Feuchtigkeitsschdaden und beschleunigter Degradierung der Dachstruktur und der Wellplatten flhren
kann

=  Komfortbeschwerden infolge von Zugluft

»=  Wichtige Steigerung des Energieverbrauchs infolge von unkontrollierten Liftungsverlusten

*= Reduzierung der Isolationswerte der Isolierung, weil es nass ist

Werden zwischen Pfetten und Wellplatten Warmedammstoffe, fiir die keine Druckfestigkeit in Anspruch genommen werden kann,
verlegt, so sind zwecks Druckverteilung zwischen Wellplatte und Warmedammstoff mindestens 50 mm breite und 5 mm dicke
Lastverteilungsstreifen anzuordnen.

Bei luftdichten Isolierplatten werden die Fugen zwischen den Platten selber und zwischen den Platten und allen Anschlissen mit
anderen Materialien luftdicht gemacht anhand von Schaumstreifen zwischen Pfetten und Dammstoff, oder Klebeband, oder durch eine
solide Nut-und-Feder-Verbindung.

Bei nicht luftdichten Isolierplatten oder —rollen wird die Luftdichtheit erreicht, indem unter der Dammung eine Luftsperre angebracht
wird (PE- oder PVC-Folie). Die Befestigung muss auferst genau gemacht werden. Es muissen geniigend Uberdeckende Fugen
vorhanden sein, die genauso wie alle Anschlisse luftdicht verklebt werden.

Die Art der Isolierung und eventuellen Verkleidung hangt von der Anwendung ab und wird vom Isolierungshersteller bestimmt.

Bei der Verwendung von Mineralwolle als Isolierung ist ein Luftspalt zwischen der Wellplatte und der Mineralwolle nach DIN 13162 bzw.
der mineralische Untergrund = 40 mm einzuhalten.

Der Auftrag von Isolierschaum direkt auf unseren Wellplatten ist nicht zulassig, da sich die Platten nicht mehr individuell bewegen
konnen, was Spannungen herbeifiihrt.

Steife selbsttragende Isolierplatten

Die Isolierplatten mussen druckfest genug sein, um dem Eigengewicht der
Dachbedeckung und deren diversen Belastungen widerstehen zu kénnen. Die Lange der
Befestigungsmittel muss ebenfalls an die Dicke der Isolierung angepasst werden.

Es ist empfehlenswert, die Abmessungen der Isolierplatten und den Abstand zwischen
den Pfetten auf einander abzustimmen. Es ware von besonderem Nutzen, die Dammung
in einer Lange vom First bis zur Traufe zu verlegen. Falls dieser Abstand zu grofd ist, sollte
die Verbindung auf Hohe der unterliegenden Pfette hergestellt werden, und die Oberseite
mit wasserdichtem, elastischem Klebeband abgeklebt werden.

Unterkihlungskondensation muss vermieden werden.

Isolierplatten mit einer Aluminiumverkleidung an der Oberseite sollten wegen der thermischen Spannungen nicht verwendet werden.
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UNGEDAMMTE DACHER

Gebaude, in welchen unter den Wellplatten keine Isolierung angebracht wird, missen an der Unterseite dennoch ausreichend beliftet
werden. Hierflr konnen bellftende Zubehdrteile fur den First und den Dachful verwendet werden, wie es auch bei isolierten Dachern
der Fall ist.

Wenn bei niedriger AuBentemperatur feuchte Innenluft gegen kalte Wellplatten kommt, entsteht Kondenswasser, was zu
Tropfenbildung fiihren kann. Wenn dieser Zustand langer andauert, kann dieses Wasser bei Frostwetter eine Eisschicht gegen die
Platten bilden, die bei Tau Feuchtigkeitsprobleme verursachen kann.

GEDAMMTE DACHER

Wenn eine perfekte Luft- und Dampfdichte garantiert werden kann, wird der Platz zwischen der Isolierung (oder dem Unterdach) und
den Wellplatten nicht bellftet. Wenn die Luft- und Dampfdichte nicht perfekt sind, muss der Platz wohl beliiftet werden, indem man
angepasste Zubehorteile verwendet. An der Dachrinne dirfen in diesem Fall auch keine Anfangsstticke verwendet werden wodurch
ein freier Lufteintritt unmdglich ist.

Die Mindestliftungsquerschnitte flir Dacher sind in DIN 4108-3 ,Warmeschutz im Hochbau" geregelt. Bitte ziehen Sie in diesem
Zusammenhang das "Merkblatt Warmeschutz bei Dach und Wand" vom ZVDH heran.

Eine gute Bellftung besteht aus einem Lufteinlass, einem Beliftungshohlraum und einem Luftauspuff.

Bei langen Dachflachen und niedrigen Dachneigungen und bei hoher Feuchtigkeitsbelastung missen die notwendigen
LUftungsquerschnitte von einem Ingenieurbiiro berechnet werden.

First = mindestens 0,25 % x Lange das Dachflach in cm x 100 cm Breite

Dachful = mindestens 1 % x Lange das Dachflach in cm x 100 cm Breite (Untenseite Wellplatte bis Obenseite Dachbekleidung)

Die Formteile mit Luftung fir den First sind:
= zweiteilige Entlifterwellfirsthaube

= zweiteilige flache Firsthaube

= Offener Wellfirst

Die Formteile mit Luftung fir den DachfuB sind:
= Traufenliftungskamm
= Perforiertes Wellenprofiel

Entliftung aus dem GebZude oder aus dem Raum unterhalb des Dachs muss erfolgen Uber Rohrstutzen und nicht tber den
Liftungshohlraum unter den Wellplatten.
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= Auch wenn die Dachflache nicht rechtwinklig sind, missen die Wellplatten immer senkrecht zu der Firstpfette verlegt werden, damit
die Firsthauben gut an die Wellplatten anschliel3en.

= Wellplatten diirfen nicht im Verband verlegt werden.

» Ausgleichsplatten sind immer mindestens 3 Wellen breit.

* Einige Besonderheiten kdnnen unter bestimmten Umstanden auftreten und sind nicht auf die Qualitdt oder die Verlegung
zurtickzufuhren:

Eindringung von Wind, Staub, Rul oder Staubschnee;

Feuchte Innenluft kann bei niedrigen AuRentemperaturen an der Unterseite der Platten kondensieren und zu Tropfen- und
Eisbildung fuhren;

Schnee kann sich auf dem Dach sammeln und gefrieren. Besonders an Ortgangen, Kehlen und Traufen kann so etwas
vorkommen. Bei plotzlich auftretendem Tauwetter kann so viel Wasserablauf entstehen, dass Schmelzwasser durch die
Fugen eindringt;

Der Wasserablauf kann ebenfalls gehindert werden durch Verschmutzung des Dachs, wie durch Staub, Blatter, Moos usw.

Diese Besonderheiten kénnen komplett oder zum Teil behoben werden anhand von:
einer Kittschnur;

einem wasserabflhrenden Unterdach;

einem korrekten Dachaufbau:;

einer groReren Hohenliberdeckung (max. 300 mm);

einer groReren Dachneigung;

einer regelmaRigen Dachpflege.

DECKUNSGSARTEN

Die Verlegeart muss im Voraus festgelegt werden

Die klassische Methode:

In diesem Fall ist die Deckrichtung auf beiden Flachen der
vorherrschenden Windrichtung entgegengesetzt.
Die Deckrichtung bestimmt den Eckenschnitt.

Linksdeckung:

Hierbei werden die Wellplatten auf beiden Flachen von rechts nach
links (R = L) verlegt. Der Eckenschnitt ist immer rechts oben und
links unten.
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ALLGEMEINE MONTAGEHINWEISE

Man fangt an das Dach ab zu schniren, anfangend rechts unten (oder gegebenenfalls links, bei der klassischen Deckungsart von
L - R). Um die Wellplatten in der Langsrichtung perfekt rechtwinklig auf die Pfetten zu legen, kann man eventuell eine Hilfskonstruktion
benutzen. Die Wellplatten werden senkrecht auf die Firstlinie gelegt, um die Firstteile genau passen zu lassen. Kleine Abweichungen in
Bezug auf die Rechtwinkligkeit konnen an den Seiten eventuell mit den Giebelwinkeln ausgeglichen werden. Bei zu grofRen
Abweichungen missen SondermaRnahmen getroffen werden. Ausgleichsplatten in der Lange des Daches werden im Firstbereich
verlegt.

Unter Berlicksichtigung des gewahlten Seitenabschlusses wird zunachst eine vollstdndige Plattenbreite, 1.095 mm, markiert,
anschlieBend die Nutzbreite, 1.048 mm. Aus der folgende Tabelle kann man ableiten, wieviel Platten theoretisch gebraucht werden fir
eine bestimmte Deckbreite.

Platten- Breite Platten- Platten- Platten- Platten- Platten- Platten- Platten- Platten-

anzahl (m) anzahl anzahl anzahl anzahl anzahl anzahl anzahl anzahl
1 1,095 11 11,675 21 22,055 31 32,535 41 43,015
2 2,143 12 12,623 22 23,103 32 33,583 42 44,063
3 3,191 13 13,671 23 24,151 33 34,631 43 45111
4 4,239 14 14,719 24 25,199 34 35,679 44 46,159
5 5,287 15 15,767 25 26,247 35 36,727 45 47,207
6 6,335 16 16,815 26 27,295 36 37,775 46 48,255
7 7,383 17 17,863 27 28,343 37 38,823 47 49,303
8 8,431 18 18911 28 29,391 38 39,871 48 50,351
9 9,479 19 19,959 29 30,439 39 40,919 49 51,399
10 10,527 20 21,007 30 31,487 40 41,967 50 52,447

Es kann sich als niitzlich erweisen, nach einer gewissen Anzahl (bspw. alle 5 Platten) mit einer Schlagschnur Kontrolllinien oben auf
oder zwischen den Wellen anzubringen.

Nachdem das Dach abgeschniirt ist, werden die Platten verlegt. Anfangend am Rande des Daches wird Reihe vor Reihe von der Traufe
bis zum First verlegt. Diese Deckungsart bietet mehrere Vorteile:

= man muss die Platten wahrend der Eindeckung nicht betreten;

» die Laufbohlen / Laufstege und Hebegerate missen nicht so haufig versetzt werden;

= die Firsthauben konnen sofort Reihe vor Reihe verlegt werden.

Wenn Giebelwinkeln oder andere Abschlussstlicke verlegt werden sollen, dann sollten Sie gentigend Platz fiir die Befestigung freihalten.
Wenn an den Randern kein Abschluss angebracht wird, dirfen die Wellplatten an der Seite max. 100 mm Uber die Pfetten hinausragen.

Die Wellplatten sind mit Hohen- und Seitenliberdeckungen zu verlegen. Fir eine einfache Verlegung sind die Platten an 4 Ecken
rlickseitig vorperforiert. Bei der Einteilung der Pfetten oder Latten dirfen die hochstzulassigen Auflagerabstande nicht Uberschritten
werden. Die Ublichen Auflagerabstande von Standardwellplatten sind zu entnehmen. Die Auflagerabstande kénnen sich durch
Trauflberstand, Firstliberstand, Zuschnittplatten oder durch besondere statische Anforderungen andern.

Die Lage der Firstpfetten richtet sich nach der Dachneigung, der Hohe des Dachaufbaus, der Firstkonstruktion und der Art der Formteile.
Den Abstand der oberen Pfette gegentber der Firstlinie findet man in der Tabelle. Die tbrigen Abstéande sind von der Firstpfette
ausgehend einzuteilen, wobei eventuelle Ausgleichsplatten mdéglichst im Firstbereich anzuordnen sind.
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ECKENSCHNITTE

&

Dadurch dass sich die Platten in beiden Richtungen Uberlappen,
kommen im Eckbereich 4 Plattendicken tbereinander. Um dies zu
vermeiden, missen die gegentberliegenden Ecken der 2 mittleren
Platten geschnitten werden. Die obere Platte Uberdeckt diesen
Eckenschnitt. Am Kreuzungspunkt von vier Wellplatten ist ein
Eckenschnitt an den sich diagonal gegeniberliegenden
Wellenbergen erforderlich. Der Abstand zwischen den Wellplatten
im Bereich der Eckenschnitte soll 5 bis 70 mm betragen.

Welche Ecken geschnitten werden missen, wird auf nachstehendem Bild gezeigt, abhangig von der Deckungsart. Das Abschragen der
oberen Ecken der oberen Wellplattenreihe hangt ab vom Firsttyp.

Deckung R - L: Deckung L - R:

Auch bei der Einteilung der Dachflache auf Deckbreiten kénnen sich eventuell Ausgleichsplatten oder Zuschnittplatten ergeben.

DIE MINDESTBREITE DER AUSGLEICHSPLATTE MUSS
3 WELLEN BETRAGEN.

Bei Bedarf wird die ndchste Plattenreihe auch gekirzt, um trotzdem wenigstens 3 Wellen zu erhalten.

Bei Ortausbildungen dirfen Zuschnittplatten nicht im Randbereich verwendet werden. Das Abschneiden des letzten Wellentales bei
Endplatten ist zulassig.
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BEFESTIGUNG

Die Wellplatten sind ausreichend fiir abhebend wirkende Windlasten (fir Windsog, ggf. auch fir auf die Dachflache von unten
einwirkende Winddrucklasten) zu befestigen. Siehe Allgemeine bauartgenehmigung Z-31.4-161.

Die Abmessungen und Material der Befestigungsmittel missen die Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 7Z-31.4-220 entsprechen.
Die Befestigungsmittel sind angepasst an die Form und die Abmessungen der Pfetten. Die Schrauben und Haken wie auch die
Pilzdichtungen missen dauerhaft und qualitativ hochwertig sein. Zur Dichtung der Stahlhaken und der Holzschrauben sind nur
Pilzdichtungen aus Kunststoff mit Stahleinlage zu verwenden. Der Kunststoff der Pilzdichtung muss mindestens UV-stabil sein und
dem Zustandsbereich thermoplastisch zugeordnet werden kénnen.

DER BOHRLOCHDURCHMESSER MUSS 4 MM
GROBER ALS DER SCHAFT DES
BEFESTIGUNGSMITTELS ZUZUGLICH ETWAIGER
DICHTUNGSMITTEL SEIN. UM DEHNUNG YON DIE
PLATTE ZU ERMOGELICHEN

Haken- oder Schrauben werden angewend bei Unterkonstruktionen wobei keine Abnormale Bewegungen zu Erwarten sind. Die
Wellplatten werden so verlegt, dass sie mit ihrer Oberseite 50mm Uber die Pfette hinausragen. Der Abstand der Befestigungen vom
unteren bzw. oberen Plattenrand muss mindestens 50 mm sein.

Es wird empfohlen, selbstbohrende Schrauben mit Bohrlochaufreibern zu benutzen: die Wellplatten werden in einer einzigen Handlung
befestigt. Die Bohrspitze bohrt ein Loch in die Wellplatten und in die Pfette, die Bohrlochaufreibern vergroern das Loch in der
Wellplatte, und der EPDM-Dichtpilz sorgt dafiir, dass das Loch wasserdicht abgeschlossen wird.

Ohne selbstbohrende Schrauben mtssen die Wellplatten durchbohrt werden. Das durchschlagen der Platte mit der Schraube oder
mit einer Metallspitze ist nicht erlaubt.

Es is wichtig den Durchmesser von der Schraube ab zu stimmen an die Totaldicke von Dacheindeckung (Wellplatte + Dammung), wobei
die Beanspruchung von der Schraube nicht tberschritten werde. Berechnungen nach EN 1993-1-1 fir eine Plattenlange von 1,6 m und
eine Dachneigung von 20°, zeigen, dass mit 10 cn D&mmung einer Schraube mit Durchmesser von 5,2 mm und eine freie Lange von
180 mm umbiegt auf der Hohe der Pfette oder in die Pfette. Mit einem Durchmesser von 8 mm hat man nur eine Verformung von 2
mm ohne biegung der Schraube. 8 mm ist die niedrichste Durchmesser einer Schraube, gerechnet ohne das Gewinde. Wenn die
Dachneigung niedriger ist gibt es kein Problem, bei hohere Dachneigungen werde die Belastung hoher sein.

Unter- Typ Nicht-gedammte Dacher Gedammte Dacher
konstruktion  Befestigung Durchmesser LingelL Durchmesser Lange L
Holz Holzschraube >7 mm Min. 130 mm >7 mm Min. 130 mm + Dicke Dammung

Abhéngig von Dicke
Dammung und

Dachneigung
Holzschraube > 6,25 mm Min. 130 mm >7 mm Min. 130 mm + Dicke Dammung
selbstbohrend Abhangig von Dicke
mit Bohrloch- Dammung und
aufreibern Dachneigung
Metall Metallschraube = 6,25 mm Min. 105 mm flr Dicke metall =7 mm Min. 105 mm + Dicke Dammung fiir
bis 3 mm Abhéngig von Dicke Dicke metall bis 3 mm
Min. 110 mm fur Dicke metall  Dammung und Min. 110 mm + Dicke Dammung flr
bis 12 mm Dachneigung Dicke metall bis 12 mm
Stahlhaken > 6,256 mm Abh&ngig von Typ Pfette =7 mm Abh&ngig von Typ Pfette

Abhéngig von Dicke
Dammung und
Dachneigung
Beton Stahlhaken > 6,256 mm Abh&ngig von Typ Pfette =7 mm Abh&ngig von Typ Pfette
Abhangig von Dicke
Dammung und
Dachneigung
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Fig. A: Selbstbohrende Schrauben Fig. B: Selbstbohrende Schrauben Fig. C: Haken fur Stahlpfetten
fur Holz Pfetten fur Metall Pfetten

HAKEN

Einer Befestigung mit Haken ermdglicht mehr Bewegung und ist vor allem flr Gebaude in denen groRe Temperaturschwankungen
auftreten kdnnen, z.B. 6fen, Schmelzéfen und GieRereien oder fiir Gebdude mit GbermaRiger Vibrationen, z.B. durch Maschinen oder
Kranen. Haken dirfen nicht benutzt werden bei offene Gebaude.

De maximale Plattenlange betragt in diesen Fall 1.600 mm, weil zwischenpfetten nicht mdéglich sind.

Die Wellplatten werden so verlegt, dass sie mit ihrer Oberseite 50mm tber die Pfette hinausragen. Der Abstand der Befestigungen vom
unteren bzw. oberen Plattenrand muss mindestens 50 mm sein.

Im Randbereich werden die Wellpletten immer mit Haak- oder Schrauben befestigt (die Wellplatten werden dan auf gleichen Position
mit den Pfetten verlegt). Haken fiir Stahlpfetten:
Rechte Haak: S-Haak:

zu locker angedreht richtig angedreht zu hart angedreht
Ungeniigend Abdichtung Die Pilzdichtung kann nur schwer von Hand De Pilzichtung und die Wellplatten
von die Pilzdichtung. Gefahr fir gedreht werden. Die Abdichtung von das verformen zu viel. Gefahr fir Rissbildung
wassereindringung. Bohrloch is gut. Es gibt keine unerwiinschte in die Wellplatten.

Spannung im Wellplatten.

Bei korrekt befestigten Wellplatten bekommt man eine perfekte Dichtung, ohne dass Verformung oder unerwiinschte Spannung im
Material auftritt. Auf diese Weise vermeidet man Rissbildungen und ist die Lebensdauer des Materials gewahrleistet. Benutzen Sie fur
die Befestigung mit selbstbohrenden Schrauben ein spezielles Gerat mit einem Tiefenanschlag, so dass einwandfrei angedreht werden
kann.
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ANORNDUNG UND ANZAHL DER BEFESTIGUNGEN
Die Schrauben/Stahlhaken werden immer auf Héhe des Wellenberges befestigt.

Die Anzahl der Befestigungsmittel ist nachzuweisen. Jede Platte ist an den Pfetten an mindestens vier Stellen im 2. und 6. Wellenberg
zu befestigen. Der Nachweis gegen Abheben der Platten unter Sog bzw. zusatzlich unter abhebend wirkendem Winddruck von unten
ist nach DIN 1055-4 und EN 1991-1-4 zu fiihren.

Hierbei ist der Bemessungswert der Tragfahigkeit nur fur ein Befestigungsmittel Fyag = 1,9 kN anzunehmen. Reichen nach diesem
Nachweis vier Befestigungspunkte nicht aus, ist entweder der Pfettenabstand zu verringern oder es sind zusatzliche Befestigungsmittel
anzuordnen.

Bei sechs Befestigungspunkten pro Platte werden zwei weitere Befestigungsmittel in Plattenmitte in einer weiteren Auflagerlinie im 2.
Und 6. Wellenberg angeordnet, bei neun Befestigungspunkten ist in allen drei Auflagerlinien zusatzlich ein Befestigungsmittel im 4.
Wellenberg anzuordnen.

AuBerdem ist der Nachweis zu flihren (wobei ein Nachweis fir Biegung in Plattenquerrichtung entfallen darf), dass die erforderlichen
Bemessungswerte des Tragwiderstands der Wellplatten fiir Biegung in Plattenlangsrichtung die Werte nicht tberschreiten.

Bei nicht prismatischen Baukdrpern sowie bei Gebaudehohen > 20 m ist ein statischer Nachweis erforderlich. Dies gilt auch bei
Gebauden, die nicht allseitig geschlossen sind, z.B. Gebdude mit groen Toren, Offnungen o0.A. SVK kann nicht in Anspruch genommen
werden fur den statischen Nachweis dieser Gebaude.

Befestigung der formteilen: siehe ,Konstruktionsdetails"

DACHBEREICHE

Bei Neptunus Faserzement Wellplatten unterscheidet man vier verschiedene Anordnungsschemen der Befestigungselemente. In
Bezug auf die Gebdudehohe und die Dachneigung werden sie dem Normal-, Rand- und Eckbereich zugeordnet.

Die Beanspruchung eines Daches durch Windkrafte ist in den Randbereichen gréer als auf der Ubrigen Flache des Daches. Daher
werden die Platten im Rand- und im Eckbereich mit einer groReren Anzahl an Befestigungselementen versehen als im Normalbereich.
Die Bemessung der Rand- und Eckbereiche erfolgt entsprechend DIN 1055-4. Die Breite des Randbereichs betragt Vs der kleineren
Dachgrundrissseite (a), jedoch bei Dachgrundrissseitenlangen < 30 m mindestens 1,00 m und hdchstens 2,00 m.

Ermittlung der Breite von Rand- und Eckbereich:

Gebiudebreite Breite von Rand- und

Eckbereich
<30m 1m < % <2m
a
>30m 5
Beispiele [R = Randbereich]
a = 6m R:a/8 =0,75 m; erforderlich 1,00 m
a=14m R'a/8 =175m: [ ] NORMALBEREICH
a =25m R:a/8 =3,13m; erforderlich 2,00 m :AEEEBEZEEH
a =35m R:a/8 =438m; CKBEREIC
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Die Angabe der Anzahl der Befestigungsmittel pro Wellplatte fUr allseitig geschlossene prismatische Baukorper erfolgt nach dem

Schema x.y: pro Wellplatte x Befestigungsmittel erforderlich und in y Reihen angeordnet.

Zu beachten hierbei ist, dass zusatzliche Latten/Pfetten erforderlich werden kénnen, um die Befestigung der Wellplatten nach dem

jeweiligen Befestigungsschema zu ermaglichen.
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Platten- Gebaude- _ Normal- Ran_d- Eclf- Auflagerabstand [mm]
liinge héhe Dachneigung bereich bereich bereich Normal- Ran.d- Eck_-
(x.y) (x.y) (x.y) bereich bereich bereich
< 20° 4.2 4.2 6.2
< 8m < 25° 4.2 4.2 6.2 1050 1050 1050
> 25° 4.2 4.2 4.2
1.250 mm <20° 42 42 6.2
<20m < 25° 4.2 4.2 6.2 1050 1050 1050
> 25° 4.2 4.2 6.2
<20° 4.2 6.2 9.3
<8m < 25° 4.2 6.2 9.3 1400 1400 700
> 25° 4.2 6.2 6.3
1.600 mm <20° 42 9.3 9.3 700
<20m < 25° 4.2 8.2 9.3 1400 1400 700
> 25° 4.2 8.2 6.3
< 20° 4.2 6.3 9.3
<8m < 25° 4.2 6.3 9.3 900 900 900
> 25° 4.2 6.3 9.3
2.000 mm <20° 6.2 9.3 123
<20m < 25° 6.2 9.3 12.3 900 900 900
> 25° 6.2 9.3 9.3
<20° 4.2 9.3 9.3
<8m < 25° 4.2 9.3 9.3 1150 1150 1150
> 25° 6.3 9.3 9.3
2.500 mm <20° 6.3 9.3 124 .
<20m < 25° 6.3 9.3 12.4 1150 1150
> 25° 6.3 9.3 12.3 1150
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Plattenlange: 1.250 mm

4.2 6.2
Plattenlange: 1.600 mm
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Plattenlange: 2.000 mm

9.3 12.3
Plattenlange: 2.500 mm

6
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UBERDECKUNG

HOHENUBERDECKUNG

Die minimale Standardhoheniiberdeckung betragt 200 mm. Wenn die
Standardlangeniiberdeckung von 200 mm nicht geniigt (z.B. bei hdufigen Regenféllen und Stiirmen,
groRer Entfernung Traufe-First ..) kann eine groBere Uberdeckung vorgesehen werden,
z.B. 250 mm. In dem Fall werden die Ecken auf die richtige Lange geschnitten.

Auf keinen Fall darf die Uberdeckung mehr als 300 mm betragen.

SEITENUBERDECKUNG

Auf Hohe der Breiteniiberdeckung betragt der Abstand der Wellenberge 163 mm. Es ist wichtig, dass dieser Abstand immer eingehalten
wird. Neptunus Wellplatten werden mit einer Standardseiteniiberdeckung in Hohe von 47 mm verlegt. Dies ist ein theoretischer Wert,
da auch die Toleranzen mit einkalkuliert werden missen.

BENUTZE DIE SVK MONTAGELEHRE ZUM
65 KONTROLLE VON DIE BREITEOBERDECKUNG

y

Wellplatten liegen zu weit aus einander (zu angespannt) Wellplatten liegen zu nah zu einander (zu gepresst)
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FUGENKITT

Sowohl die Uberdeckung wie auch das Vorhandensein von Dichtungen in der Hohen- und/oder Seiteniiberdeckung héngt ab in
welchem Malte das Dach Wind und Niederschlag ausgesetzt ist.

Weitere Informationen finden Sie in Anlage I.

Bei Unterschreitung der Regeldachneigung, die jedoch nicht weniger als 7° betragen darf, ist grundsétzlich ein Unterdach anzuordnen.
Auf jeden Fall missen die Vorschriften fiir die Mindestdachneigung in Bezug auf die Dachlange eingehalten werden. Wenn man das
Risiko beschranken will, dass Niederschlag ins Gebdude eindringt, ist es empfehlenswert, Dacher bis 20° Dachneigung (36,4%) mit
einer Kitteinlage zu versehen.

Bei Dachern mit erhohten Anforderungen, wie z.B. besondere klimatische Verhaltnisse, exponierte Lage des Geb&udes, konstruktive
Besonderheiten und grofRe Entfernungen zwischen First und Traufe sowie Nutzung des Dachgeschosses ist mindestens eine
Unterspannung, unter 15° Dachneigung, eine verschweilte oder verklebte Unterdeckung als Zusatzmalinahme anzuordnen. Weiterhin
sind die Richtlienen der ZVDH zu folgen. Warmedammsysteme mit entsprechender Funktion kdnnen ebenfalls angewendet werden.

Besondere Aufmerksamkeit ist auch Traufen, Uberstianden, Kehlen usw. zu nehmen, wo durch Frost oder Schnee Dichtheitsprobleme
entstehen konnten. Es ist ebenfalls sehr empfehlenswert, die Uberdeckung tber Wellplatten mit Rohrstutzen ausreichend mit
Kitteinlage zu versehen, um zu vermeiden, dass stillstehendes Wasser Hinter dem Stutzen ins Gebaude fliefit.

Elastischer Kitt kann in 2 Ausfiihrungen geliefert werden: Kittschnur oder Spritzkitt. Beide missen
die folgenden Anforderungen erfillen:

= Dicke von 8 bis 10 mm (der Kitt muss den Platz zwischen den beiden Wellplatten vollstandig
ausfillen);
Plastisch bleiben bei Temperaturschwankungen von -20°C bis +80°C, ohne auszulaufen;,
Geschmeidig genug, um zusammendriickbar zu sein,
Eine gute Verbindungskraft mit Faserzement besitzen;
Keine Bestandteile enthalten, die Faserzement beschadigen;
Gegen Alkalien bestandig sein.

Die Kittschnur muss immer auf eine saubere und trockene Oberfldche angebracht werden.

Wenn die Einlage von elastischem Kitt in der Hohenlberdeckung vorgesehen ist, soll diese ca. 30 mm unter den Bohrlochern liegen.
Die ,entwellte Breite" einer Wellplatte betragt 1.300 mm.

Die Kittschnur muss im Bereich der Eckenschnitte hochgezogen und zusammengefiihrt werden, um den Wasserablauf nicht zu
behindern (siehe Abbildungen im Folgenden).

Kitteinlage zwischen Hohentiberdeckung:

30 mm

Kitteinlage zwischen Hohen- und Seitentiberdeckung:

o
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Verkitten einer zweiteiligen Welfirsthaube:
Im Hinblick auf die Wasserdichtheit und um stdrenden Lichteinfall zu vermeiden, wird Spritzkitt angebracht sowohl in der Muffe wie
auch in der Uberdeckung der beiden Teile:

===
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MONTAGE VON LICHTPLATTEN

Fir Lichtstreifen werden profilierte Platten aus hartem PVC oder Polycarbonat mit demselben Querschnitt wie die Faserzementplatten
verwendet.

Der Einbau einzelner Lichtwellplatten erfolgt wie bei Faserzement-Wellplatten, jedoch ohne Eckenschnitte, ausgenommen bei
doppelschaligen Lichtwellplatten. Die Verwendung von Lichtwellplatten im Rand- und Eckbereich ist zu vermeiden. Fir die
Befestigungsart der Lichtplatten verweisen wir Sie auf die Anweisungen des Herstellers.

Die Verwendung von Lichtwellplatten unter Faserzement Formteile ist nicht erlaubt.
Wenn jedoch die Lichtplatte und die Faserzement-Wellplatte zusammen befestigt werden miissen, gelten folgende Regeln:

= Wenn die Faserzement-Wellplatte auf der Lichtplatte aufliegt: Befestigen Sie nach den Richtlinien flr Faserzement Wellplatten.
= Wenn die Lichtplatte auf der Faserzement-Wellplatte aufliegt: Befestigen Sie nach den Anweisungen des Herstellers.

Bei Befestigungen, die nicht in Verbindung mit Neptunus Wellplatten erfolgen, sind zuséatzlich Abstandhalter einzubauen.

Uberdeckung:

Die Ecken von einfachen Kunststoffplatten miissen nicht entfernt werden. Dreiwandige Kunststoffplatten haben ungeféhr dieselbe
Dicke wie Faserzementplatten und werden daher besser abgeschragt, wonach die Rander wieder luftdicht verschlossen werden.

Wenn Kunststoffplatten mit Faserzementplatten zusammenkommen, werden die Kunststoffplatten aufeinandergelegt,
Kunststoffplatten werden niemals zwischen Faserzementplatten verlegt.

Bei einschaligen Lichtwellplatten sind bei Pfettenabstanden = 1150 mm die seitlichen Uberdeckungen jeweils zwischen den Pfetten zu
verbinden: alle 400 mm anhand von Verbindungsschrauben gesichert (z.B. Lap-Lox ,3" in Figur).

|\
L

Wenn Sie Lichtplatten aus Polycarbonat verwenden, achten Sie drauf, dass eventueller Schleifstaub der Faserzement-Wellplatten VOR
dem Verlegen der Lichtplatten weggefegt wird, damit der Zement die Polycarbonat Lichtplatten nicht beeinflusst.

Bei Transport und Lagerung von Lichtplatten aus PVC diirfen diese keinesfalls Hitze und/oder Sonnenlicht ausgesetzt werden.

Abgesehen von den obengenannten Richtlinien missen selbstverstéandlich auch die Vorschriften des Herstellers eingehalten werden.
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MONTAGE YON SOLARANLAGEN

Solaranlagen dirfen nur auf Wellplatten ohne Asbest montiert werden. Unsere technischen Daten sind grundsatzlich ein zu halten.

Vor Anfang missen alle beteiligten Parteien ihre Zustimmung geben fUr die auszuflihrenden Gewerke. Eine statische Neuberechnung
ist durch zu fiihren. Die Tragfahigkeit der Dachkonstruktion ist bauseits zu iiberpriifen. Zur Bemessung und Auslegung sowie
Angaben zur Unterkonstruktion und Befestigung sind die Vorgaben des Regelwerkes herausgegeben vom Zentralverband des
Deutschen Dachdeckerhandwerks zu beachten.

Die Solarkollektoren werden auf spezielle Befestiger montiert, wichtig dabei ist, dass

= Keine Befestigungspunkten von Wellplatten verdndert oder hinzugefiigt werden. Die Wellplatten diirfen nicht belastet werden
und ihre thermisch-hygrische Wirkung darf nicht verhindert werden. Wenn das Dehnen der Faserzement Wellplatten gehindert
wird durch additionelle Befestigungspunkten oder Befestigungspunkten an den falschen Platz fihrt dies zu Spannungen in die
Wellplatte, mit mogliche Rilbildung als Ergebnis. Wenn die Position von Befestigungspunkten von Wellplatten und Solarkollektoren
zu verschieden ist, kan ein separates horizontales Regelwerk angebracht werden um die Solarkollektoren zu montieren.
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= Alle Spannungen und Krafte von den Solarkollektoren direkt auf die zugrundeliegende Stiitzkonstruktion {ibertragen werden.
Die Wellplatten dirfen nicht durch die Sonnenkollektoren belastet werden und ihre thermo-hygridische Wirkung darf nicht
behindert werden. Systeme, bei denen das Gewicht der Solarmodule direkt auf den Wellblechen ruht, mit oder ohne
Gewichtsverteilungsplatte, diirfen nicht verwendet werden.

= Die Befestigungselemente fiir die Solarmodule diirfen NICHT an den Firsten oder anderen Anbaugeraten befestigt werden,
Wenn die Sonnenkollektoren an den Firsten angebracht werden, insbesondere bei zweiteilige Wellfirsthauben, kdnnen sie sich nicht

mehr frei zueinander bewegen und die Firsten reiRen und brechen aufgrund der erzeugten Spannungen.
NN L— =

=  Die Befestiger haben eine Pilzdichtung um das eindringen von Wasser zu verhindern.

Beim Montieren von den Solarkollektoren sollten die Wellplatten nicht direkt begangen
werden. Die dafiir vorgesehenen MaBnahmen sind ein zu halten. Schaden an die Wellplatten
nach dem Platzieren von Solarkollektoren ist nicht von der materiellen Garantie abgedeckt.

Je hoher die Temperatur der Solarzellen, desto geringer ist die Ausbeute. Daher ist es
wichtig, eine gute Belliftung unterhalb des solar-panels zu vorsehen.

Die Solar-panels sind anfallig fur Blitzeinschlage. Es ist empfehlenswert, einen Blitzschutz
zu installieren.

Es ware sinnvoll zu arbeiten mit flexiblen Rohre fiir den Durchgang von Kabeln und Rohren.
Mach den Durchgang vorzugsweise durch die Wand. Bei dachdurchdringungen muss das
eindringen von Wasser durch diese Rohre vermieden werden.
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Neptunus Wellplatten und Formteile konnen ebenfalls benutzt werden fiir Fassadenbekleidung. Dabei werden die Wellen meistens
senkrecht befestigt. Die Wellen kdnnen auch waagerecht befestigt werden auf einer senkrechten Lattung.

Fir die Wanddetails sehe die "Fachregel fiir AuBenwandbekleidungen mit Faserzement-Wellplatten”, aufgestellt vom ZVDH.

Der Eckenschnitt erfolgt auf eine identische Weise wie fiir eine Dacheindeckung. Die Wellplatten mit industriell vorgefertigtem
Eckenschnitt (Ladngeniberdeckung 200 mm) kdnnen nur von rechts nach links gedeckt werden.

Latten und Pfetten aus Holz missen eine Mindestauflagerbreite von 60 mm (NennmaR) haben. Der Querschnitt ist abhangig vom
Unterstlitzungsabstand und richtet sich nach den statischen Erfordernissen.

Fir Tragprofile aus Metall missen Stahlgiite, Korrosionsschutz, Brandschutz, Befestigung und Querschnittabmessungen besonders
nachgewiesen sein. Die Auflagerbreite fir Neptunus Wellplatten muss mindestens 40 mm betragen.

Riegel aus Stahlbeton missen DIN 1045 entsprechen und statisch nachgewiesen sein. Die auflagerbreite fiir die Wellplatten muss
mindestens 40 mm betragen.

UBERDECKUNG UND PFETTENABSTAND

Im Prinzip kann eine Langeniberdeckung von 100 mm gentigen. Aus praktischen Griinden allerdings (vorperforierte oder abgeschragte
Ecken) empfehlen wir eine Uberdeckung in Hohe von 200 mm. Die Breiteniiberdeckung ist identisch wie fiir eine Dacheindeckung.
Benutzen Sie hierfir die SVK Montagelehre.

Pfetten abstande bei einer Langentberdeckung von 200 mm:

Plattenlange [mm] Unterstiitzungsabstand [mm]
1250 1050
1600 1400
2000 900
2500 1150

BEFESTIGUNG

Befestigungen missen aus nicht rostendem Stahl sein. Die Anzahl und die Art der Befestigungsmittel missen sich aus einem
statischen Nachweis ergeben. Die Anordnung der Befestigungsmittel ist beim statischen Nachweis zu berticksichtigen.

Die Mindestanzahl der Befestigungsmittel je Befestigungsreihe ist:
= 2 Einhdngehaken + 2 Befestigungen im 2. + 6. Wellenberg;
= 2 Befestigungen im 2. + 5. Wellental.

Zur Aufnahme senkrechter Lasten missen bei AuRenwandbekleidungen mit Neptunus Wellplatten und Befestigungen auf dem
Wellenberg zusétzliche Einhéngehaken eingebaut werden. Ihre Lange richtet sich nach der Uberdeckung, wobei die iiberdeckende
Platte auf dem Haken aufsitzen muss. Die Haken sind an der Unterkonstruktion anzubringen.

Fir Befestigungen im Wellental. konnen selbstbohrende Holzschrauben mit Bohrlochaufreibern nicht verwendet werden.

Die Locher fir die Befestigungsmittel sind, soweit nicht werkseitig vorhanden, zu bohren. Der Durchmesser von bauseits
herzustellenden Bohrldchern muss 4 mm groRer als der Schaft des Befestigungsmittels sein. Bei Verwendung von Pilzdichtungen mit
Schaft muss der Bohrlochdurchmesser 11 mm betragen. Der Lochrandabstand quer zum Profil betragt jeweils mindestens 50 mm.
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KONSTRUKTIONSDETAILS

In diesem Abschnitt werden einige Details ausgearbeitet. Es gibt allerdings noch zahlreiche andere Mdglichkeiten. Nachstehende
Sachen sind jedoch immer zu bericksichtigen (dies wurde wegen der Deutlichkeit nicht immer gezeichnet):

»  Wasserdichtheit;

= Eventuelle Entliftungsmalnahmen;

* Innenausstattung muss Luft- und Dampfdicht sein;

*  Die eventuelle Dammung muss ununterbrochen befestigt werden, um Kaltbriicken zu vermeiden.

Falls kein Formteil vorhanden ist, miissen andere Materialien benutzt werden um die Wasserdichtheit zu sichern

Fir die Montage von Formteilen gellten die Grundregeln fiir die Verlegung von Wellplatten
(Zwischenabstand, Uberdeckung, Befestigung).

Fir die Bestellung vom Formteilen gibt es Formulare fir eine detaillierte Spefikation von dem Formteil
(sehe website SVK).

Beanspruchungen aus der Baukonstruktion kdnnen immer auftreten infolge Setzungen, Erschitterungen, Spannungen in der
Tragkonstruktion, durch Bewegungen einzelner Bauteilschichten (z.b. Vibrationene, thermische Formanderungen). Um zu vermeiden
dass Spannungen infolge Bewegungen von die Unterkonstruktion Schade verursachen an die Wellplatten und Formteile, ins besondere
zweiteilige Werlfirsthauben, ist es sehr wichtig das die Unterkonstruktion (Material, Abschnitt, Distanz, detaillierung) durch eine
Beratung berechnet wird. Die durchbiegung der Pfetten ist oft die Ursache fiir Ribildung in die Wellplatten und Formteilen.

Um geringe Setzungen zu ermassigen, muss mann:

» die Oberseite von die Pfetten etwas hoher dan die Sparren zu montieren

= Nach langer Zeit kdnnen die obersten Pfetten anfangen durchzuhangen, wodurch die Firststiicke auseinandergezogen werden.
Um dies zu vermeiden, ist es notig ein Zubehdrstiick anbringen (z.B. einen Metallblgel), um die obersten Pfetten zu ,koppeln”
(sehe Oben).

Montage auf Holzpfette

1 Unterteil zweiteilige Wellfirsthaube
2 Oberteil zweiteilige Wellfirsthaube
3 Pfette

4 Firstkupplung
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= Die Verwendung von Stahlleichtbaupfetten setzt voraus, dass deren Obergurte durch ihre Verbindung mit einer schubsteifen
Dacheindeckung seitlich unverschieblich gelagert sind. Bei (symmetrischen) Satteldachern erfolgt die Aufnahme des Dachschubs
in der Regel im Firstbereich, in dem die Firstpfetten in ihrer gesamten Lange Uber entsprechend befestigte Firstbleche oder tber
Schlaudernverbindungen in ihren Drittelspunkten zusammengeschlossen werden.

Montage von zweiteiligen Wellfirsthauben auf gekantete
Blechtrager.

1. Unterteil einer zweiteiligen Wellfirsthaube

2. Oberteil einer zweiteiligen Wellfirsthaube

3. Pfette

4. Firstkupplung

5. Kuppelstange

»  BeiPultdachern und unsymmetrischen Sattelddchern kdnnen z.B. in den Drittelspunkten des
vorletzten Pfettenstranges angeschlossene Schrégabhangungen die Ubertragung des
Dachschubes auf die Binderkonstruktion gewahrleisten.

FIRST

Die Deckung des Firstes erfolgt mit Formteilen aus Faserzement. Eckenschnitt, Hohen- und Seitentiberdeckung, Befestigung und
eventuelle Kitteinlage mussen der Flachendeckung entsprechen.

Der Abstand der Firstpfette vom Firstscheitelpunkt wird festgelegt anhand der Tabellen unter Paragraf Unterkonstruktion.

ZEITEILIGE WELLFIRSTHAUBEN

Der First wird meistens verlegt mit zweiteilige Wellfirsthauben. Sie sind zu benutzen fiir Dachneigungen von 5° bis 45°, fir klassische
Deckung sowie fir Linksdeckung. Beide Teilen sind mit einem Eckenschnitt von 200 mm vorsehen.

Um das Auseinanderziegen von dem Firststiick durch die Setzung des Gebaudes zu ermaBigen, kan man geniigend Raum vorsehen
beim montieren von die Wellfirsthauben. Dies kan z.B. durch die Wellfirsthauben ein wenig hoher zu verlegen oder ein Falz in die
unterliegende Wellplatte zu machen.

Zweiteilige Wellfirsthauben werden immer mit Linkseckung verlegt, unabhangig von der Deckungsart von die Wellplatten (klassische
oder Linksdeckung). Sowohl das Unter- wie das Oberteil wird von R = L gedeckt. Das Unterteil wird auf der Dachflache montiert, wo
die Wellplatten von R = L gedeckt wurden. Den Wellenbergen von beide Dachflachen miissen nicht in derselben Linie liegen. Es ist
wichtig das die Akse von der Unter- und Oberteil langs die Firstpfette Gibereinstimmt.

Bei der Verlegung eines Firstabschlusses wird die dulRere Muffe des ersten Oberteils mit einem geeigneten Werkzeug (z.B. Kneifzange)
geschnitten.
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Linksdeckung

Wellplatten:
16. Deckungsrichtung:R - L

17. Eckenschnit oberen Wellplattenreihe: rechts oben und links unten, auf beide
Dachflachen.
Zweiteilige Wellfirsthauben:

18. Deckrichtung: sowohl Ober- wie Unterteil von R - L

19. Wird met abgeschragten Ecken von 200 mm geliefert.

Dachlache2 -

[TTTT) IO OO I Rt

et (O (o T

Dachflache 1

il

R—1L

®-©@-B3-® = Reihenfolge der Verlegung
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Klassische Deckung

Wellplatten:

20. Deckungsrichtung der vorherschenden Windrichtung entgegen gesetzt.
Dachflache 1 von R - L, Dachflache 2 von L - R.

21. Entfernung der Ecken der oberen Wellplattenreihe:
Dachflache 1: rechts oben und links unten
Dachflache 2: rechts unten

Zweiteilige Wellfirsthauben:
22. Deckrichtung: klassische Deckung. Sowohl das Unter- wie das Oberteil wird von R >

L gedeckt. Das Unterteil wird auf der Dachflache montiert, wo die Wellplatten von R >
L gedeckt wurden (=Dachflache 1).

23. Entfernung der Ecken: da zweiteilige Wellfirsthauben sich fiir jede Deckungsart eignen,
sind die Ober- und Unterteile mit einem Eckenschnitt versehen.

24. Anmerkung: bei der klassischen Deckung liegen die Muffen von Ober- und Unterteil
nicht in derselben Linie.

|

Dachflache 2

[TTTTY IO [ [ - Re=t

et () o O

T\ MTTTTA T
R—L Dachflache 1

L

e |

®-©@-3-®@ = Reihenfolge der Verlegung
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ZWEITEILIGER FIRSTABSCHLUSS OHNE WULST
Dachneigung: 5° bis 45°.
Sie werden eingebaut nach der Verlegung der zweiteiligen Firsthauben und der Giebelwinkel ochne Wulst.

ZWEITEILIGE ENTLUFTER-WELLFIRSTHAUBEN

Neben zweiteiligen Wellfirstformteilen ohne Entliftungsmdglichkeit gibt es fiir die Ausbildung von Firstliftungen Firstformteile sowie
durchgehende Firstliftungssysteme:

= zweiteilige Entlifterwellfirsthaube,

= zweiteilige flache Firsthaube, offener Wellfirst

Beide Teilen sind mit einem Eckenschnitt von 200 mm vorsehen.

Darin befindet sich ein PVC-LUuftungsgitter (siehe Abbildung). Die Abdeckung ist mit einer
rechteckigen Offnung von 200 x 60 mm versehen.

Die Verlegung ist ahnlich wie die Zweiteilige Wellfirsthauben.

ZWEITEILIGE FLACHE FIRSTHAUBE

Zu verwenden bei 5° bis 45° Dachneigung, sowohl fir Rechtsdeckung wie fiir Linksdeckung.

Das Unterteil wird von R > L gedeckt. Das Oberteil wird von L = R gedeckt, unabhangig von der Deckungsart der Wellplatten.
Die minimale Uberdeckung mit der darunterliegenden Wellplatte betrdgt 250 mm.

Wir empfehlen, die flachen Firsthauben gleichzulegen mit den darunterliegenden Wellplatten (also Nutzbreite = 1.048 mm anstatt 1.000
mm), sodass die Firste einander um 72 mm Uberlappen (verwenden Sie unter ungiinstigen Umstanden ein Fugenkitt).

Liftung is moglich durch die 6fnungen zwissen das Wellental van die Wellplatte und die flache Firsthaube.

OFFENER WELLFIRST

Dieses Formteil wird bei offenen Firstkonstruktionen eingesetzt. Die offener Wellfirst
ist mit einer Muffe versehen und hat einen Eckenschnitt von 200 mm.

Bitte bei Bestellung Typ links (Deckung von L — R) oder rechts (Deckung von R - L)
andeuten (Formular auf Website SVK).

= Linksdeckung: 2x rechts.

= Klassische Deckung: 1x links und 1x rechts.

Falls gewiinscht, ist eine Inox-Klemme erhéltlich, um auf der Hohe der Uberschneidung
die hochgebogenen Endstiicke zusammen zu klemmen (siehe Zeichnung rechts).
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UNIVERSALWELLPULTHAUBE

Die Deckung des Pultdachabschlusses erfolgt mit Universalwellpulthauben. Diese konnen
eingesetzt werden fiir Dachneigungen von 5° bis 45°.

Bitte bei Bestellung Typ links (Deckung von L — R) oder rechts (Deckung von R - L)
andeuten.

Wenn man das Pultdach mit einem freien Uberstand enden I&sst, darf dieser héchstens
/ 100 mm betragen.

Die notwendigen MalRnahmen missen getroffen werden, um die Wasserdichtheit zu
garantieren.

/

Um eine gute Anschluss von den Formteilen an die Wellplatten zu gewahrleisten, werde die Ecke von dem aufsteigenden Rand von die
Universalwellpulthaub erntfernt (links abschneiden fiir Typ rechts, rechts abschneiden fur Typ links)

Universalwellpulthaube = Deckungsrichtung Wellplatten Deckungsrichtung Formteil Eckenschnit Formteil
Typ rechts rechts — links rechts — links linke Seite
Typ links links - rechts links — rechts rechte Seite

Deckungsrichtung Universalwellpulthaube
(rechts nach links)

[

Ecke von dem aufsteigenden Rand von
die Universalwellpulthaube am
| linkenseite abschneiden

UNIVERSALWELLPULTFIRSTABSCHLUSS

Diese Formteil wird an beite Seiten der Frist befestigt, nach montieren von
Universalwellpulthaube und Giebelwinkel. Bei befestigung mit Selbsbohrende Schrauben
achtet man darauf die Schrauben nicht zu fest zu drehen um Rissen zu vermeiden.

Bitte bei Bestellung Typ links (Deckung von L - R) oder rechts (Deckung von R - L)
andeuten.

Typ
links
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EINTEILIGE WELLFIRSTHAUBE

Bei Verwendung von einteilige Wellfirsthaube muissen die
Wellplatten nach der klassischen Methode eingelegt werden.

Um die Deckungsrichtung zu bestimmen, steht man vor der
Dachflache und seht man von unten aus. Bei der klassischen
Methode ist die Deckungsrichtung der Wellplatten der
vorherrschenden Windrichtung entgegengesetzt (im Allgemeinen
von Sudwesten nach Westen). Bei der Montage der Wellplatten
muss ausreichend auf die Ausrichtung der Wellenkammen beider
Dachflachen geachtet werden, da diese bei Verwendung von
einteilige Wellfirsthaube perfekt gegeniiberliegen missen.

Die einteilige Wellfirsthaube werden dann in der gleichen
Deckungsrichtung wie die Wellplatten montiert (entgegengesetzt
zur vorherrschenden Windrichtung). Die Fuge zwischen den
einteilige Wellfirsthaube ist gegenliber der Verbindung zwischen
den Wellpllatten um eine Welle versetzt (siehe Foto). Die Wellfirsthaube sind so positioniert, dass ihre Seite die Seitenkante des
nachfolgenden Wellplatte anschliest. Dies bedeutet, dass die Wulst des ersten Formteil aus dem Dach herausragt und biindig mit den
Wellplatten geschnitten werden muss. Weder diese Formteile noch die daran anschliessende Wellplaten miissen abgeschragt werden.
Beachten Sie den Abstand von 163 mm zwischen den Wellenkamme in Hohe der Breiteniiberdeckung anhand der Installationsvorlage
(auf Anfrage erhéltlich). Dies gilt sowohl fiir die Wellfirsthauben als auch fir die Wellplatten. Wenn die Wellplatten zu stark gezogen (zu
weit voneinander entfernt) oder zu stark (zu nahe beieinander) gedriickt sind, konnen die Wellfirsthauben nicht richtig montiert werden.
Verwenden Sie zum Befestigen der Wellfirsthauben selbstbohrende
Schrauben und ziehen Sie sie nicht zu fest an, um Risse an der First zu
vermeiden. Dies bedeutet, dass der Offnungswinkel des Wellfirsthauben
unter keinen Umstanden beim Anziehen der Schrauben erzwungen werden
darf, wenn er nicht 100% dem tatséchlichen Offnungswinkel zwischen den
beiden Dachflachen entspricht. Die Dachneigung a kann von 10 ° bis 55 °
variieren, sodass der Offnungswinkel des Wellfirsthauben maximal 160 °
und mindestens 70 ° betragt und pro 5 ° bestellt werden kann.

Ein Wellfirsthauben darf nicht als Welliibergangshaube benutzt werden.
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Die folgenden Bilder verdeutlichen die Installationsmethode:
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TRAUFE

Die Deckung der Traufe erfolgt mit Uberstand oder mit Traufkonstruktion unter Bertlicksichtigung der eventuell erforderlichen
Luftungséffnungen. Die Deckung kann erfolgen mit freiem Uberstand oder unter Verwendung von Formteilen. Die Befestigung der
TraufenfuBstiicke ist zusammen mit der Befestigung der Wellplatten vorzunehmen.

Unterhalb der Wellplatten verlegte Zahnleisten oder Kunststoffprofile sind gesondert an der Konstruktion zu befestigen. Die Befestigung
von Dachrinnen, Traufblechen, Traufblenden 0.A. muss an der Unterkonstruktion erfolgen. Hierzu notwendige Halterungen (z.B.
Rinnenhalter) dirfen nicht auftragen bzw. die Deckung nicht beeintrachtigen.

Die Rinne befindet sich vorzugsweise auRerhalb der Mauer, so dass undichte Stellen schnell sichtbar werden und die Mauer nicht nass
wird. Von groRer Bedeutung ist auch, dass die Wellplatten genligend hoch hangen (> 2 cm), damit sie kein Wasser aus der Rinne
absorbieren kdnnen. Eine regelmaRige Kontrolle der Traufe ist notwendig um Verstopfung zu vermeiden. Auch die Platzierung der Leiter
gegen die Traufe muss vermieden werden.

Die Wellplatten dirfen nur 300 mm Uber den Unterste Pfette hinauskommen, ohne Regenrinne. Mit Regenrinne, darf die Abstand der
von unteren Plattenseite Uber der Pfette maximal 150 mm sein.

Traufenvollendung

1. Neptunus Wellplatte
2. Regenrinne
3. Traufbrett

>2cm: . -
4. Traufbohle
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ORT

DACHSEITENKANTE MIT GIEBELWINKELN OHNE WULST
Giebelwinkel ohne Wulst werden in Lange 2.500 mm geliefert.

Sie werden oben auf die Wellplatten verlegt mit einer Uberdeckung von 200
mm.

Die Befestigung erfolgt zusammen mit den Wellplatten. Waagerecht werden die
Giebelwinkel immer im Wellenberg der Wellplatte befestigt, mindestens 50 mm
und hochstens 125 mm vom Rand entfernt.

Die Befestigung in der Richtung der Pfetten erfolgt am besten in den
Uberlappungen der Giebelwinkel und in der Mitte des senkrechten und
waagerechten Schenkels. Den Abstand von der Mauer ist ca. 20 mm wobei
einer Hilfskonstruktion erforderlich ist.

Wenn man unter dem Giebelwinkel mit einer absteigenden Kante endet, wird
der Giebelwinkel auf der Dachflaiche mit einem Kippdiibel befestigt (siehe
Abbildung rechts), der Beschadigung der Wellplatte vermeidet. Wenn
Standardschrauben eingesetzt werden, wird die absteigende Seite der Wellplatte heruntergedriickt, was Risse herbeiflihren kann.

Dachseitenkante mit Giebelwinkel ohne Wulst: Dachseitenkante mit Giebelwinkel ohne Wulst, mit
Kippdubel:
/:I ,”2
/” / ‘
SIS
|
% \
il |
i ]
2.cm - =
2cm &
1. Giebelwinkel ohne Wulst 1 Giebelwinkel ohne Wulst
2. Neptunus Wellplatte 2. Neptunus Wellplatte
3. Pfette 3 Pfette
4. Befestigung Neptunus Wellplatte
5. Kippdibel

SCHRAGE ORTKANTEN (LANGE TRAUFE GROSSER WIE LANGE FIRST)

In dieser Situation wird das Regenwasser weg von der Ortkante abgefiihrt und
kann man einen Giebelwinkel befestigen.
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SCHRAGE ORTKANTE (LANGE TRAUFE KLEINER WIE LANGE FIRST)

\ In dieser Situation stromt das Regenwasser zur Dachseite. Aus dem Grund

missen die notwendigen Malnahmen ergriffen werden, um eine gute Abfuhr des

Regenwassers zu ermoglichen; Ausflihrung mit Traufenkonstruktion, mit
vertiefter Rinne oder mit freiem Uberstand.

FREIER UBERSTAND

1 2 3 Bei einer Deckung mit Uberstand ohne Formteile muss das erste bzw. letzte
Wellental voll auf der Unterkonstruktion aufliegen. Die Wellplatten missen mit
einem abgehenden Wellenberg enden.

1. Neptunus Wellplatte
2. Pfette
3. Befestigung Neptunus Wellplatte

UBERGANG VON DACH NACH WAND

Seitliche Anschlisse kénnen mit unterdeckenden Welliibergangshauben ausgefiihrt werden

Die Offnungswinkel B des Giebelwinkels ist dhnlich an die Dachneigung a plus 90°. Ein Offnungswinkel B von 105° ist geeignet fir ein
Dachneigung von 15°, ein Offnungswinkel B von 155° mit ein Dachneigung von 65°. Bitte bei Bestellung Typ links (Deckung von L - R)
oder rechts (Deckung von R - L) andeuten.

Bei Verwendung von Ubergangshauben fiir den Anschluss vom Dach zur Fassade kann die Seitenkante des Daches mit einem
Welliibergangshauben versehen werden. Diese werden nach zusammen mit den Giebelwinkel befestigt. Bei Bestellung Typ links oder
rechts angeben.

EINBAU DER WELLUBERGANGSHAUBEN/GIEBELWINKELUBERGANGSHAUBEN

Bei der Montage dirfen die Schraubenbolzen nicht zu fest
angezogen werden, um Risse am Knick zu vermeiden (siehe
Abbildung fiir ein Negativbeispiel). Wenn der Offnungswinkel des
Giebelwinkels  nicht 100%-ig mit dem tatsachlichen
Offnungswinkel {ibereinstimmt, darf der Giebelwinkel beim
Festziehen der Schraubbolzen keinesfalls zu sehr unter Druck
gesetzt werden.

Der Offnungswinkel sollte in diesem Fall besser abgerundet
werden anstatt aufgerundet (zum nachsten Schritt von 5°).

Z.B.: Dachneigung betragt 17°, also betrégt der Offnungswinkel
107°. Daher sollte ein Giebelwinkel mit Offnungswinkel 105°
verwendet werden
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MAUERANSCHLUSSE
Verwenden Sie fir den Abschluss des oberen rechten Randes ein hochgebogenes Endstiick. Falls die angrenzende Wand mit
Wellplatten verkleidet ist, kdnnen Sie Kontragiebelwinkel verwenden.
Der Anschluss wird wasserdicht gemacht anhand von Metallstreifen oder ahnlichen.

Das Maueranschlussstlick ist mit einer Muffe versehen und wird geliefert mit einem Eckenschnitt von 200 mm. Bitte bei Bestellung
Typ links (Deckung von L — R) oder rechts (Deckung von R — L) andeuten.

1. Neptunus Wellplatte
2. Maueranschlussstiick
3. Metallstreifen

4. Mauer

5. Pfette

GRATSPARREN

Gratsparrenvollendung mit versteckter Zinkrinne:

1. Neptunus Wellplatten

2. versteckte Zinkkastenrinne
3. Firstbohle

4. Holzbrett

Ein Gratsparren kann auch mit flachem First, Bleiersatz oder Gratsparrenstlicken abgeschlossen werden.
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KEHLE

An der Kehle flieRt das Wasser von zwei aneinandergrenzenden Dachflachen zusammen. Die Neigung der Kehle kann bis zu 10°
niedriger sein als die der angrenzenden Dachflachen.

Eine grolRe Aufmerksamkeit flrs Detail ist daher ein Muss:

= [assen Sie gentigend Abstand zwischen den abgeschnittenen Wellplatten, um die Reinigung zu erleichtern und Verstopfungen zu
verhindern.

» Verwenden Sie ein Band aus Kunststoffschaum, um die Wellenoffnung an der Kehle abzudichten.

1. Neptunus Wellplatten
2. Rinnenboden
3. Zinkrinne

DACHOFFNUNG

Die Wellplatten mit Rohrstutzen sind erhéaltlich in allen Plattenlangen, Typ links oder rechts, fur diverse Dachneigungen und mit einer
Position und Hohe des Rohrstutzens nach Wunsch.

Es wird empfohlen, rund um die Dachdffnung eine Lattenkonstruktion zur Unterstiitzung anzufertigen; bei Abmessungen des
Rohrstutzens ab 400 mm ist dies verpflichtend.

Die Bestellungen werden nur durchgefihrt, wenn, unter Beriicksichtigung der Dachneigung und der Abmessungen von Platte und
Rohrstutzen, eine ausreichende Wasserdichtheit gewahrleistet wird.

Bitte benutzen Sie immer unseren Vordruck flr die Spezifizierung einer Wellplatte mit Rohrstutzen.
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=  DINEN 494 - Faserzement-Wellplatten und dazugehdrige Formteile - Produktspezifikation und Priifverfahren.

= DIN EN 13501-1- Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten - Teil 1. Klassifizierung mit den
Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten.

= EN10025-2 - Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustahlen - Technische Lieferbedingungen fiir unlegierte Baustahle
= Deutsches Dachdeckerhandwerk — Regelwerk — Herausgegeben vom Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks.

= Allgemeine bauartgenehmigung Nr. Z-31.4-161. Faserzement-Wellplatten ,Neptunus" Profil 5 und Profil 6 mit PP-Bandeinlage DIN
EN 494

= Allgemeine bauaufsichtlichte Zulassung Z-31.4-220 Befestigungsmittel der Firma Scheerders van Kerchove
= DIN 1045 - Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton.

= DIN 4108-3 Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden - Teil 3: Klimabedingter Feuchteschutz; Anforderungen,
Berechnungsverfahren und Hinweise fiir Planung und Ausfiihrung.

= DIN 1055-4 — Einwirkungen auf Tragwerken, Windlasten.

= DIN 4108 Warmeschutz im Hochbau

=  DIN 4109 Schallschutz im Hochbau

=  DIN 68800 Holzschutzx

= ATV DIN 18338 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten

= DINEN 1991 Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke + deutschen nationalen Anhang DIN EN 1991-1-1/NA

= DINEN 1992: Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Betonbauten + deutschen nationalen Anhang DIN EN 1992-1-1/NA.
= DINEN 1993 Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten + deutschen nationalen Anhang DIN EN 1993-1-1/NA
= DINEN 1995 Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten + deutschen nationalen Anhang DIN EN 1995-1-1/NA

= DINEN 1999 Eurocode 9: Bemessung und Konstruktion von Aluminium-tragwerken + deutschen nationalen Anhang DIN EN 1999-
T-1/NA

= Fachregel and Allgemeine technische Vorschriften aus ZVDH (Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks -
Fachverband Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik), u.A:

- Grundregel fir Dachdeckungen, Abdichtungen und Auienwandbekleidungen
- Fachregel fir Dachdeckungen mit Faserzement-Wellplatten

- Fachregel fir Metallarbeiten im Dachdecker-handwerk

- Merkblatt fir Warmeschutz bei Dachern

- Merkblatt fir Unterdacher, Unterdeckungen und Unterspannungen

- Hinweise Holz und Holzwerkstoffe

- Hinweise zur Lastenermittlung

- Merkblatt Solartechnik fir Dach und Wand.
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EIN WELLPLATTENDACH IST NIEMALS 100%
WASSERDICA. SCHNEE, STAUBSCHNEE UND DIE
KOMBINATION YON WIND UND REGEN KONNEN
EINDRINGEN IN DIE OFFENE RAUME DIE SICH
BEFINDEN ZWISCHEN DIE WELLENBERGEN UND
DIE (BESONDERS) DIE WELLENTALEN

Sowohl die Uberdeckung wie auch das Vorhandensein von Dichtungen in der Hohen- und/oder Seiteniiberdeckung héngt ab von der

Frage, in welchem MaRe das Dach Wind und Niederschlag ausgesetzt ist. Wenn erhdhten Anforderingen an das Dach gestellt sind, z.B:
» Geringe Dachneigung;

Grole Entfernungen zwischen First und Traufe;

Hohe des Daches;

Geographische Lage;

Klimatische Bedingungen (z.B. Flugschnee, Treibregen);

Besondere Anforderungen (z.B. warmgedd@mmte konstruktionen)

Bei Dachern mit erhohten Anderungen ist bei einer Dachneigung unter 15° eine verschweiltte oder verklebte Unterdeckung als
Zusatzmafnahmen anzuordnen. Die allgemeine Regel fir die Hohenlberdeckung und notwendigkeit um ein Dichtungsprofil an zu
bringen werden in die Tabelle angegeben. Die Hinweise der ZusatzmaRnahmen sind in die Richtlienen der ZVDH enthalten.

Entfernung Traufe-Frist [m] Mindestdachneigung [*] [*]

mit Kittschnur ohne Kitteinlage
<10 7° (=12,3%) 9° (=15,8%)
>10-<20 8° (= 14,1%) 10° (= 17,6%)
>20-<30 10° (= 17,6%) 12° (= 21,3%)
>30 12° (= 21,3%) 14° (= 24,9%)

Wenn man das Risiko beschranken will, dass Niederschlag ins Geb&ude eindringt, ist es empfehlenswert, Dacher bis 20° Dachneigung
(36,4%) mit einer Kitteinlage zu versehen.

Besondere Aufmerksamkeit ist auch Traufen, Uberstanden, Kehlen usw. zu widmen, wo durch Frost oder Schnee Dichtheitsprobleme
entstehen konnten. Es ist ebenfalls sehr empfehlenswert, die Uberdeckung tber Wellplatten mit Rohrstutzen ausreichend mit
Kitteinlage zu versehen, um zu vermeiden, dass stillstehendes Wasser Hinter dem Stutzen ins Gebaude fliefit.

Eine Dichtheit, nicht nur vor Niederschlag, sondern auch vor Staub, Pulverschnee, Wind und Licht, kann nur erhalten werden, indem die
Langen- wie auch die Breitenlberdeckungen mit einer Kitteinlage versehen werden. Man sollte dabei berlicksichtigen, dass durch eine
groBere Dichtheit des Daches die Gefahr auf Kondensat und Tropfenbildung zunimmt, besonders wenn die Wetterumstande
ungiinstig sind.

Bei Dachern mit erhohten Anforderungen, wie z.B. besondere klimatische Verhaltnisse, exponierte Lage des Gebaudes, konstruktive
Besonderheiten und groRBe Entfernungen zwischen First und Traufe sowie Nutzung des Dachgeschosses ist mindestens eine
Unterspannung, unter 15° Dachneigung eine verschweil3te oder verklebte Unterdeckung als ZusatzmaBnahme anzuordnen.
Warmedammsysteme mit entsprechender Funktion kdnnen ebenfalls angewendet werden.
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Anbei ein Beispiel von der Deckung von Faserzement Wellplatten mit Schrauben (unter Berlicksichtigung einer Eckenbereich von 1 m)
Die Verlegung ist von rechst nach links. Es wiirde keine Kittschnir vorgesehen.

Erste Reihe (vollkantige Platten 1 bis 4)

» Platte Nr. 1 wird auf die Pfetten A und B montiert, die Oberseite 50 mm an Pfette B vorbei. Die Platte wird auf Pfette A befestigt.
Abstand der Befestigung bis zur unteren Plattenseite mindestens 50 mm.

= Von der Platte Nr. 2 wird unten links die Ecke geschnitten, danach wird Sie auf Platte Nr. 1 und Pfette C verlegt, die Oberseite 50
mm an Pfette C vorbei. Diese Platte festschrauben auf Pfette B in der 2¢, 4¢ und 6¢ Wellenberg.

» Die anderen Platten der ersten Reihe werden auf die gleiche Art und Weise gedeckt. Platte Nr. 4 wird eventuell gekilrzt.

= Die Firsthaube kann man auch anpassen, aber noch nicht sofort festschrauben. Das Schneiden der oberen Ecken der obersten

Firstplatten hangt ab von der verwendeten Firsthaube und von der Verlegeart. Fiir groBe Dachflachen ist es wichtig Zweiteilige
wellfirsthauben mit geniligend Dehnungsabstand zu befestigen.

Zweite Reihe

= Von der Platte Nr. 5 wird die Ecke oben rechts entfernt und dann mit der richtigen Breiteniberdeckung mithilfe des Abstandhalters
neben die Platte Nr. 1 verlegt. Diese Platte wird auf Pfette A befestigt.

= Von der Platte Nr. 6 werden die Ecken oben rechts und unten links geschnitten und auf Platte Nr. 5, Nr. 2 und Pfette C verlegt. Diese
Platte wird auf Pfette B festgeschraubt.

= Auf dieselbe Art und Weise verlegt man séamtliche Zwischenplatten.

= Das Schneiden der oberen Ecken der obersten Platten hangt ab von der verwendeten Firsthaube und von der Verlegeart

Die nachsten Zwischenreihen werden gedeckt wie die zweite Reihe.

Die letzte Reihe

Falls man am Ende der Dachflache keine komplette Platte mehr montieren kann, missen Ausgleichsplatten benutzt werden (nicht im
Randbereich), bei Bedarf sogar in mehreren Reihen. Um die Regensicherheit des Daches in diesem Bereich zu gewahrleisten, miissen
die Ausgleichsplatten mindestens 3 Wellen breit sei
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